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Seildach

Bewahrte, sichere Konstruktionen

Das Dach hat besondere Bedeutung fur den Schutz des Gebaudes vor Witterungseinflussen.
Gerade bei ausgebauten Dachgeschossen spielen neben der Dichtheit gegen Regen auch weitere

bauphysikalische Eigenschaften wie Schall-, Warme- und Hitzeschutz eine entscheidende Rolle fur
die dauerhafte und wohngesunde Nutzung. STEICO Holzfaser-Dammstoffe sowie STEICO Steg-
trager bieten vielfaltige Moglichkeiten, Konstruktionen im Neubau optimal zu gestalten. Dabei
bieten die diffusionsoffenen und sorptionsfahigen Dammstoffe maximale Feuchterobustheit und
sind ideal fir moderne Holzbaukonstruktionen ohne chemischen Holzschutz geeignet.

Anforderungen

Warmeschutz im Winter

Die Dachflache bildet fur die darunter liegenden Raume
eine im Verhaltnis zum Raumvolumen sehr grof3e Aulen-
flache. Uber diese Begrenzungsflache zur AuBenluft ver-
lieren die Dachgeschossraume bei gleich gutem U-Wert
wesentlich mehr Warmeenergie als die AufSenwande.

Luft- und Dampfdichtung

Die in diesem Heft genannten Anforderungen erfullen die
DIN 4108. Wichtig ist, dass Luftdichtung und Dampfbrems-
bahn gewissenhaft ausgefuhrt werden. Die Anschluss-
stellen des Daches an die Giebelwande sowie an FulSpfette
und Kniestock bzw. Drempel bedirfen der besonderen

STEICO Dach Neubau

Daher ist es notwendig, die Dachflachen eines Hauses
besonders gut zu dammen.

Empfehlung fiir U-Werte von Steilddchern im Neubau

Fir zukunftsweisenden Neubau <0,17 W/(m?*K)
Fir Passivhauser <0,12 W/(m? *K)

Sorgfalt. Der Einsatz sorptionsfahiger Holzfaser-Dammstoffe
erschlieSt zudem die Moglichkeit, im Falle unplanmaRigen
Feuchteeintrags in die Konstruktion, in begrenztem

Umfang Feuchte in der Flache zu puffern und, sobald Ver-
dunstungskonditionen vorliegen, wieder abzugeben.




Steildach: Anforderungen

Holzfaser-Dammstoffe verringern so die Ansammlung von
Wasser in nicht bauschadenstrachtiger Menge und machen
die Konstruktionen deutlich robuster gegen Baufehler. Flr
die sichere Dichtung der Gebaudehllle bietet STEICO eine
Reihe von Dampfbrems- und Luftdichtungsprodukten, die
ideal auf den jeweiligen Einsatzbereich abgestimmt sind:

STEICOmulti membra 5

Dampfbremsbahn mit festem sg&-Wert von 5,0m

STEICOmulti renova

Dampfbremsbahn mit variablem ss-Wert von 0,25-25m, die auch eine
Riucktrocknung nach innen erlaubt

STEICOmulti cover 5

Begehbare Dampfbremsbahn fir Aufdachddmmungen mit festem
s¢-Wert von 5m; als Behelfsdeckung geeignet

STEICOmulti UDB

Diffusionsoffene Luftdichtungsbahn mit einem s4-Wert von 0,02;
auch als Unterspannbahn nach UDB-A / USB-A einsetzbar

Kombinationsmaoglichkeiten von Dammstoffen mit STEICO Dampfbremsbahnen

STEICOflex STEICOzell STEICOfloc Mattesr?dna'sr::%estoffe Einblassodr:%isr;I gmestoffe
STEICOmulti membra 5 X X X X X
STEICOmulti renova X X X X X
STEICOmulti cover 5 X X X X X

Weitere Infos finden Sie unter www.steico.com/multi

Statik

Die statische Auslegung von Dachsparren und Pfetten
sowie der Aussteifung der Konstruktion erfolgen entspre-
chend der Berechnungsvorschriften nach EC5. Bei den
Konstruktionen mit Zwischensparrenddmmungen stehen
fur die Befestigung der Konterlattung durch STEICO Unter-
deckplatten tabellierte Werte zur Verfligung, wobei der

Sommerlicher Hitzeschutz

Im Sommer erfahrt die Dachflache eine hohe Warme-
belastung von aufsen. Dacher haben also eine besonders
grofse Warmeubertragungsflache. Die Warmeabfihrung
durch die Hinterluftung der Dachdeckung funktioniert im
Gegensatz zu hinterltfteten Wandfassaden nur ungenu-
gend (Temperaturen bis +80°C direkt unterhalb der Dach-
deckung). Daher ist es gerade im Dach besonders wichtig,
Amplitudendampfung und Phasenverschiebung richtig zu
planen. Die Amplitudendampfung sagt aus, welche Tempe-
raturschwankung im Innenbereich noch zu erwarten ist, wo
hingegen die Phasenverschiebung den zeitlichen Versatz
des Temperaturdurchgangs angibt. Mit hoher Amplituden-
dampfung und langer Phasenverschiebung wirkt hier die
Steildachkonstruktion gegen die Uberhitzung der darunter
liegenden Raume.

Holzschutz

Die hier dargestellten Dachkonstruktionen entsprechen samt-
lich der Gefahrdungsklasse GKO nach DIN 68800-2. Dabei ist
der Einsatz von trockenem Holz (<20 %) obligatorisch.

Nachweis fur Windsogkrafte bei Bedarf eine gesonderte
Berechnung erfordert. Aufsparrenddmmungen erfordern
generell eine gesonderte statische Betrachtung, da hier der
Lastabtrag je nach Materialwahl sowohl Uber Verbindungs-
mittel als auch Uber den Dammstoff geregelt werden kann.

Die grofReren Massen die bei STEICO Holzfaserddamm-
stoffen gegeben sind, beeinflussen sowohl die Amplituden-
dampfung wie auch die Phasenverschiebung positiv, und
schaffen auch im Sommer eine angenehme Atmosphare

in Dachgeschossen. Weitere Informationen entnehmen Sie
bitte unserem Themen-Heft , Sommerlicher Hitzeschutz”.

Empfehlungen zur Auslegung des sommerlichen
Warmeschutzes der opaken Bauteile

Planungsheft e

Amplitudendampfung >10

Phasenverschiebung > 10 Stunden

STEICO Dach Neubau




Steildach: Anforderungen
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Schallschutz

FUr das Dach als typisches Auf3enbauteil eines Hauses
gelten dieselben Anforderungen wie fir AuSenwande. Ent-
scheidend ist beim Dach der Schutz vor dem aufSen herr-
schenden Larmpegel. Bei Teilflachen (z. B. Dachflachen-
fenster) mit unterschiedlichen Schalldamm-Mal3en R’,,
muss das hohere Schallddmm-Mals abgemindert werden.
Die Abminderung hangt ab vom Anteil der Flache mit

dem schlechteren Schallddmm-Mafs an der Gesamtflache.
Um wirtschaftlich bauen zu kénnen, sollte dieser Unter-
schied immer moglichst gering sein. Ein schallschutztech-
nisch schlechtes Dachflachenfenster lasst sich nur mit
erheblichem Aufwand durch eine bessere Dachkonstruk-
tion kompensieren. Einfacher ist es, eine normal gute Dach-
konstruktion mit einem besseren Fenster zu kombinieren.

DIN 4109-1:2016-07, Tabelle 7: Anforderungen an die Luftschalldammung von Auf3enbauteilen

Raumarten
Aufenthaltsraume in
x . ~MaRgeblicher Bettenrdume in Krankensta- Wohnungen, Ubernachtungs- R -
Larmpegelbereich " " . : R ) N Blirordume' u. a.
AuBenlarmpegel tionen und Sanatorien raume in Beherbergungsstatten,
Unterrichtsraume u.a.
dB(A) erf. R’y s des Auflenbauteils in dB
| bis 55 35 30 -
Il 56-60 35 30 30
I 61-65 40 35 30
v 66-70 45 40 35
\ 71-75 50 45 40
i 76-80 2) 50 45
VII >80 2) 2) 50

1) An Aulenbauteile von Rdumen, bei denen der eindringende AufSenlarm aufgrund der in den Rdumen ausgelibten Tatigkeiten nur einen unter-
geordneten Beitrag zum Innenraumpegel leistet, werden keine Anforderungen gestellt.; 2) Die Anforderungen sind hier aufgrund der ortlichen

Gegebenheiten festzulegen.

Brandschutz

Die Anforderungen an Dacher bezuglich des Brandschutzes
sind in Deutschland in der jeweils gultigen Landesbauord-
nung vorgegeben. Gemal MBO werden im Allgemeinen
keine Brandschutzanforderungen an die Dachkonstruk-
tionen gestellt. Die geforderte Feuerwiderstandsklasse
bezieht sich bei Dachern in aller Regel auf die Brandbean-
spruchung von unten. Die Brandgefahrdung von Aufen

wird mittels "harter Bedachung" abgemindert. Flr den
Planer wesentlich ist, die Schutzziele im Brandschutz mit
wirtschaftlichen Lésungen zu erreichen. STEICO Steildach-
konstruktionen erreichen durch die Dacheindeckung und
innere Bekleidung effizient die vorgegebenen Brandschutz-
anforderungen (siehe Seite 16-19 und 30).

Einblasdammung STEICOzell /STEICOfloc

STEICOzell/STEICOf/oc Einblasdammung besteht aus natir-
lichen Holzfasern bzw. Zellulosefasern, die mit speziellen
Maschinen in abgeschlossene Hohlrdume (Gefache) einge-
blasen werden. Einblasddmmungen passen sich fugenlos an
begrenzende Bauteile an, auch bei unebenen Oberflachen.
Dadurch empfiehlt sich STEICOze///STEICOf/oc beim Einsatz
von STEICO Stegtragern ohne werksseitige Stegdammung.

STEICO Dach Neubau

Bei Einsatz von STEICOze///STEICOfloc ist die aullere
Beplankung auf den hdheren Druck beim Einblasen abzu-
stimmen.

FUr Einblasdammung geeignet sind:

o STEICOUNIVErsal ..ococoiiiiiiiiiiiiicii ab 35mm
« STEICOuniversal dry / STEICOduoO dry................ ab 35mm
o STEICOSpecial dry .occcoiviiiiiiiiiiiiiiee ab 60mm
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Steildach: Konstruktionsbeispielemit Zwischensparrendammung

Konstruktionsbeispiele
mit Zwischensparrendammung
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Dachdeckung

Traglattung

Konterlattung

STEICO Unterdeckplatte

STEICO Holzfaserddmmung

Sparren

STEICO Dampfbremsbahn (siehe S. 2)
Lattung

Innere Bekleidung
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Ausschreibungstexte unter

www.ausschreiben.de

STEICO Dach Neubau | 5 |




Steildach: Konstruktionsbeispielemit Zwischensparrendammung

Dachkonstruktion mit STEICOuniversal
mit gedammter Installationsebene

Dachdeckung

Traglattung

Konterlattung

STEICOuniversal (Unterdach)
STEICOflex 036 / STEICOzell (Gefach)
Stegtrager STEICOjoist (auf Wunsch mit
werksseitiger Stegddmmung)

STEICO Dampfbremsbahn (siehe S. 2)
STEICOf/ex 036 (Installationsebene)

1 Gipsbauplatte

N

9

8

©), 7
6

1 5

N 4

N

w

AN ZACTANETAYANAND AW
- 8

N

Konstruktion mit Vollholzsparren

Konstruktion mit STEICOjoist Stegtragern

Zwischensparrendammung mit STEICOf/ex 036 in Kombination mit STEICOuniversal und KVH

Installation Gefach Unterdach U-Wert im U-Wert im U-Wert bei 10% | Amplituden- Phasen-
STEICOflex 036 STEICOflex 036 | STEICOuniversal Feldanteil Sparrenanteil Sparrenanteil * déampfung verschiebung
mm W/(m?*K) 1/TAV h

40 120 22 0,207 0,384 0,24 7 9,7
40 120 35 0,196 0,349 0,23 9 10,8
40 120 60 0,179 0,297 0,20 14 13,0
40 140 22 0,186 0,362 0,22 9 10,5
40 140 35 0,178 0,331 0,21 n 1,6
40 140 60 0,163 0,284 0,19 17 13,8
40 160 22 0,170 0,343 0,20 11 11,3
40 160 35 0,163 0,315 0,19 14 12,4
40 160 60 0,150 0,272 0,17 22 14,7
40 180 22 0,156 0,326 0,18 14 12,2
40 180 35 0,150 0,301 0,18 17 13,3
40 180 60 0,139 0,261 0,16 27 15,5
40 200 22 0,144 0,310 0,17 18 13,0
40 200 35 0,139 0,287 0,16 21 14,1
40 200 60 0,130 0,251 0,15 33 16,3
40 220 22 0,134 0,296 0,16 22 13,9
40 220 35 0,129 0,275 0,15 26 15,0
40 220 60 0,121 0,242 0,14 42 17,2
40 240 22 0,125 0,283 0,15 28 14,7
40 240 35 0,121 0,264 0,14 33 15,8
40 240 60 014 0,233 0,13 52 18,0

*Bei Verwendung von STEICOze/l, STEICOf/oc, oder STEICOf/ex 038 anstatt STEICOf/ex 036 erhoht sich der Gesamt-U-Wert um 0,01 W/(m? * K)

STEICO Dach Neubau
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Steildach: Konstruktionsbeispielemit Zwischensparrendammung

Dachkonstruktion mit STEICOuniversal dry
mit gedammter Installationsebene

Dachdeckung

Traglattung

Konterlattung

STEICOuniversal dry (Unterdach)
STEICOflex 036 / STEICOzell (Gefach)
Sparren

STEICO Dampfbremsbahn (siehe S. 2)
STEICOflex 036

Gipsbauplatte

= NWhLHhUON®LO

Konstruktion mit Vollholzsparren

Zwischensparrendammung mit STEICOf/ex 036 in Kombination mit STEICOuniversal dry und KVH

Installation Gefach Unterdach U-Wert im U-Wert im U-Wert bei 10% | Amplituden- Phasen-
STEICOflex 036 | STEICOflex 036 | STEICOuniversal dry Feldanteil Sparrenanteil | Sparrenanteil * dampfung verschiebung
mm W/(m?*K) 1/TAV h

40 120 35 0,194 0,344 0,22 9 10,6
40 120 60 0,174 0,286 0,20 13 12,3
40 120 80 0,162 0,254 0,18 18 13,7
40 120 100 0,151 0,228 0,17 26 15,1
40 140 35 0,176 0,326 0,20 n n4
40 140 60 0,160 0,274 0,18 16 13,1
40 140 80 0,149 0,244 0,17 23 14,6
40 140 100 0,140 0,220 0,16 33 15,9
40 160 35 0,161 0,31 0,19 14 12,2
40 160 60 0,147 0,263 0,17 20 14,0
40 160 80 0,138 0,235 0,16 28 15,4
40 160 100 0,130 0,213 0,15 4 16,8
40 180 35 0,149 0,297 0,17 17 13,1
40 180 60 0,137 0,252 0,16 25 14,8
40 180 80 0,129 0,227 0,15 35 16,2
40 180 100 0,122 0,206 0,14 51 17,6
40 200 35 0,138 0,284 0,16 21 13,9
40 200 60 0,128 0,243 0,15 31 15,7
40 200 80 0,121 0,219 0,14 44 17,1
40 200 100 0,115 0,200 0,13 63 18,5
40 220 35 0,129 0,272 0,15 26 14,7
40 220 60 0,120 0,234 0,14 39 16,5
40 220 80 0,114 0,212 0,13 55 17,9
40 220 100 0,108 0,194 0,12 78 19,3
40 240 35 0,120 0,261 0,14 33 15,6
40 240 60 0,112 0,226 0,13 48 17,3
40 240 80 0,107 0,205 0,12 68 18,8
40 240 100 0,102 0,188 0,12 98 20,1

*Bei Verwendung von STEICOze/l, STEICOf/oc, oder STEICOflex 038 anstatt STEICOf/ex 036 erhoht sich der Gesamt-U-Wert um 0,01 W/(m? * K)

STEICO Dach Neubau
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Steildach: Konstruktionsbeispielemit Zwischensparrendammung
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Dachkonstruktion mit STEICOspecial dry
mit gedammter Installationsebene

Dachdeckung

Traglattung

Konterlattung

STEICOspecial dry (Unterdach)
STEICOflex 036 / STEICOzell (Gefach)
Sparren

STEICO Dampfbremsbahn (siehe S. 2)
STEICOf/ex 036 (Installationsebene)
Gipsbauplatte
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Konstruktion mit Vollholzsparren

Zwischensparrendammung mit STEICOf/ex 036 in Kombination mit STEICOspecial dry und KVH

Installation Gefach Unterdach U-Wert im U-Wert im U-Wert bei 10% | Amplituden- Phasen-
STEICOflex 036 STEICOflex 036 |STEICOspecial dry Feldanteil Sparrenanteil Sparrenanteil * dampfung verschiebung
mm W/(m?*K) 1/TAV h

40 120 80 0,159 0,246 0,18 17 13,3
40 120 100 0,147 0,220 0,16 24 14,5
40 120 120 0,138 0,199 0,15 33 15,8
40 120 140 0,129 0,182 0,14 45 17,0
40 120 160 0,122 0,167 0,13 63 18,2
40 140 80 0,146 0,237 0,16 21 14,1
40 140 100 0,137 0,213 0,15 30 15,4
40 140 120 0,128 0,193 0,14 1 16,6
40 140 140 0,121 0,177 0,13 57 17,8
40 140 160 0,114 0,163 0,12 78 19,0
40 160 80 0,136 0,228 0,15 27 14,9
40 160 100 0,128 0,206 0,14 37 16,2
40 160 120 0,120 0,188 0,13 51 17,4
40 160 140 0,114 0,172 0,13 70 18,6
40 160 160 0,108 0,159 0,12 97 19,9
40 180 80 0,127 0,221 0,14 33 15,8
40 180 100 0,120 0,200 0,13 46 17,0
40 180 120 0,113 0,182 0,13 64 18,3
40 180 140 0,107 0,168 0,12 88 19,5
40 180 160 0,102 0,155 011 121 20,7
40 200 80 0,119 0,213 0,14 41 16,6
40 200 100 0,113 0,194 0,13 57 17,9
40 200 120 0,107 0177 0,12 79 19,1
40 200 140 0,102 0,164 0N 109 20,3
40 200 160 0,097 0,152 on 150 21,5

*Bei Verwendung von STEICOze//, STEICOf/oc, oder STEICOf/ex 038 anstatt STEICOf/ex 036 erhoht sich der Gesamt-U-Wert um 0,01 W/(m? * K)

STEICO Dach Neubau
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Steildach: Konstruktionsbeispielemit Zwischensparrendammung

Dachkonstruktion mit STEICOuniversal

Dachdeckung

Traglattung

Konterlattung

STEICOuniversal (Unterdach)
STEICOflex 036 / STEICOze/l (Gefach)
Sparren

STEICO Dampfbremsbahn (siehe S. 2)
Lattung

Gipsbauplatte
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Konstruktion mit Vollholzsparren

Zwischensparrendammung mit STEICOf/ex 036 in Kombination mit STEICOuniversal und KVH

Gefach Unterdach U-Wert im U-Wert im U-Wert bei 10 % Amplituden- Phasen-
STEICOflex 036 STEICOuniversal Feldanteil Sparrenanteil Sparrenanteil * dampfung verschiebung
m W/(m?*K) 1/TAV h

140 60 0,191 0,381 0,22 1 12,4
160 22 0,200 0,495 0,23 8 9,9
160 35 0,190 0,438 0,22 9 11,0
160 60 0,174 0,360 0,20 14 13,2
180 22 0,181 0,460 0,21 9 10,7
180 35 0,173 0,41 0,20 " 1,8
180 60 0,159 0,341 0,18 18 14,0
200 22 0,165 0,429 0,19 12 11,5
200 35 0,158 0,386 0,18 14 12,6
200 60 0,147 0,324 0,17 22 14,8
220 22 0,152 0,403 0,18 15 12,4
220 35 0,146 0,365 0,17 17 13,5
220 60 0,136 0,308 0,16 28 15,7
240 22 0,141 0,379 0,17 18 13,2
240 35 0,136 0,345 0,16 22 14,3
240 60 0,127 0,294 0,15 34 16,5

*Bei Verwendung von STEICOze/l, STEICOf/oc, oder STEICOflex 038 anstatt STEICOf/ex 036 erhoht sich der Gesamt-U-Wert um 0,01 W/(m? * K)

STEICO Dach Neubau
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Steildach: Konstruktionsbeispielemit Zwischensparrendammung

Dachkonstruktion mit STEICOjoist und STEICOuniversal

Dachdeckung

Traglattung

Konterlattung

STEICOuniversal (Unterdach)
STEICOflex 036 / STEICOze/l (Gefach)
Stegtrager STEICOjoist (auf Wunsch mit
werksseitiger Stegddmmung)

STEICO Dampfbremsbahn (siehe S. 2)
Lattung

1 Gipsbauplatte
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Konstruktion mit STEICOjoist Stegtragern

Zwischensparrendammung mit STEICOf/ex 036 in Kombination mit STEICOuniversal und STEICOjoist

Gefach Unterdach U-Wert im U-Wert im U-Wert bei 10 % Amplituden- Phasen-
STEICOflex 036 STEICOuniversal Feldanteil Sparrenanteil Sparrenanteil * déampfung verschiebung
mm W/(m?*K) 1/TAV h

200 22 0,165 0,289 0,18 12 11,5
200 35 0,158 0,269 0,17 14 12,6
200 60 0,147 0,237 0,16 22 14,8
220 22 0,152 0,263 0,16 15 12,4
220 35 0,146 0,246 0,16 17 13,5
220 60 0,136 0,219 0,15 28 15,7
240 22 0,141 0,240 0,15 18 13,2
240 35 0,136 0,226 0,15 22 14,3
240 60 0,127 0,203 014 34 16,5
280 22 0,123 0,209 0,13 28 14,9
280 35 0,119 0,198 0,13 34 16,0
280 60 0,112 0,180 0,12 53 18,2
300 22 0,115 0,195 0,12 35 15,7
300 35 0,112 0,185 0,12 42 16,8
300 60 0,106 0,170 0N 66 19,0
360 22 0,097 0,164 0,10 68 18,2
360 35 0,095 0,158 0,10 81 19,3
360 60 0,091 0,146 0,10 128 21,6

*Bei Verwendung von STEICOze/l, STEICOf/oc, oder STEICOflex 038 anstatt STEICOf/ex 036 erhoht sich der Gesamt-U-Wert um 0,01 W/(m? * K)

| 10 | STEICO Dach Neubau
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Steildach: Konstruktionsbeispielemit Zwischensparrendammung

Dachkonstruktion mit STEICOuniversal dry

Dachdeckung

Traglattung

Konterlattung

STEICOuniversal dry (Unterdach)
STEICOflex 036 / STEICOze/l (Gefach)
Sparren

STEICO Dampfbremsbahn (siehe S. 2)
Lattung

Gipsbauplatte

= NWhHAhUONO®LO

Konstruktion mit Vollholzsparren

Zwischensparrendammung mit STEICOf/ex 036 in Kombination mit STEICOuniversal dry und KVH

Gefach Unterdach U-Wert im U-Wert im U-Wert bei 10 % Amplituden- Phasen-
STEICOflex 036 STEICOuniversal dry Feldanteil Sparrenanteil Sparrenanteil dampfung verschiebung
mm W/(m?*K) 1/TAV h

120 60 0,207 0,384 0,23 9 10,8
120 80 0,189 0,328 0,21 12 12,3
120 100 0,175 0,286 0,19 17 13,6
140 60 0,186 0,362 0,21 1 1,7
140 80 0,172 0,312 0,19 15 13,1
140 100 0,160 0,274 0,18 22 14,5
160 35 0,188 0,430 0,22 9 10,7
160 60 0,170 0,343 0,19 13 12,5
160 80 0,158 0,298 0,18 19 13,9
160 100 0,147 0,263 0,16 27 15,3
180 35 0,171 0,403 0,20 1 11,6
180 60 0,156 0,326 0,18 16 13,3
180 80 0,146 0,285 0,16 23 14,8
180 100 0,137 0,253 0,15 33 16,1
200 35 0,157 0,380 0,18 14 12,4
200 60 0,144 0,310 0,16 21 14,2
200 80 0,135 0,273 0,15 29 15,6
200 100 0,128 0,243 0,14 42 17,0
220 35 0,145 0,359 0,17 17 13,2
220 60 0,134 0,296 0,15 26 15,0
220 80 0,126 0,262 0,14 36 16,4
220 100 0,120 0,234 0,13 52 17,8
240 35 0,135 0,340 0,16 22 14,1
240 60 0,125 0,283 0,14 32 15,8
240 80 0,118 0,252 0,13 45 17,3
240 100 0,113 0,226 0,13 65 18,7

*Bei Verwendung von STEICOze//, STEICOf/oc, oder STEICOflex 038 anstatt STEICOf/ex 036 erhoht sich der Gesamt-U-Wert um 0,01 W/(m? * K)

STEICO Dach Neubau | 11 |




Steildach: Konstruktionsbeispielemit Zwischensparrendammung
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Dachkonstruktion mit STEICOjoist und STEICOuniversal dry

Konstruktion mit STEICOjoist Stegtragern

Traglattung

A UTONO®O

N W

Lattung

Dachdeckung

Konterlattung
STEICOuniversal dry (Unterdach)
STEICOflex 036 / STEICOze/l (Gefach)
Stegtrager STEICOjoist (auf Wunsch mit
werksseitiger Stegddmmung)

STEICO Dampfbremsbahn (siehe S. 2)

1 Gipsbauplatte

Zwischensparrendammung mit STEICOf/ex 036 in Kombination mit STEICOuniversal dry und STEICOjoist

Gefach Unterdach U-Wert im U-Wert im U-Wert bei 10 % Amplituden- Phasen-
STEICOflex 036 STEICOuniversal dry Feldanteil Sparrenanteil Sparrenanteil dampfung verschiebung
mm W/(m?*K) 1/TAV h

200 B85 0,157 0,266 0,17 14 12,4
200 60 0,144 0,230 0,15 21 14,2
240 35 0,135 0,223 0,14 22 14,1
240 60 0,125 0,197 0,13 32 15,8
280 35 omns 0,196 0,13 33 15,8
280 60 0,110 0,176 0,12 49 17,5
300 35 0,11 0,184 0,12 42 16,6
300 60 0,104 0,166 01 61 18,4
360 35 0,095 0,157 0,10 81 19,1
360 60 0,090 0,143 0,10 119 20,9
400 35 0,086 0,140 0,09 125 20,8

*Bei Verwendung von STEICOze/l, STEICOf/oc, oder STEICOf/ex 038 anstatt STEICOflex 036 erhoht sich der Gesamt-U-Wert um 0,01 W/(m? * K)
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Steildach: Konstruktionsbeispielemit Zwischensparrendammung

Planungsheft e

Dachkonstruktion mit STEICOspecial dry

Konstruktion mit Vollholzsparren

Dachdeckung
Traglattung
Konterlattung

Sparren

Lattung
Gipsbauplatte

= NWhHAhUONO®LO

STEICOspecial dry (Unterdach)
STEICOflex 036 / STEICOze// (Gefach)

STEICO Dampfbremsbahn (siehe S. 2)

Zwischensparrendammung mit STEICOf/ex 036 in Kombination mit STEICOspecial dry und KVH

Gefach Unterdach U-Wert im U-Wert im U-Wert bei 10 % Amplituden- Phasen-
STEICOflex 036 STEICOspecial dry Feldanteil Sparrenanteil Sparrenanteil dampfung verschiebung
m W/(m?*K) 1/TAV h
120 80 0,185 0,315 0,20 i 11,8
120 100 0,170 0,274 0,18 16 13,0
120 120 0,157 0,242 0,17 22 14,3
120 140 0,146 0,217 0,16 30 15,5
120 160 0,137 0,197 0,15 1 16,7
140 80 0,168 0,300 0,19 14 12,6
140 100 0,156 0,263 0,17 20 13,9
140 120 0,145 0,233 0,16 27 15,1
140 140 0,136 0,210 0,15 37 16,3
140 160 0,127 0,191 0,14 52 17,5
160 80 0,155 0,287 0,17 18 13,5
160 100 0,144 0,252 0,16 24 14,7
160 120 0,135 0,225 0,15 34 15,9
160 140 0,127 0,203 0,14 47 17,2
160 160 0,119 0,186 0,13 64 18,4
180 80 0,143 0,275 0,16 22 14,3
180 100 0,134 0,243 0,15 30 15,5
180 120 0,126 0,218 0,14 42 16,8
180 140 0,119 0,197 0,13 58 18,0
180 160 0,112 0,180 0,12 80 19,2
200 80 0,133 0,264 0,15 27 15,1
200 100 0,125 0,234 0,14 38 16,4
200 120 0,118 0,211 0,13 52 17,6
200 140 0,112 0,192 0,12 72 18,8
200 160 0,106 0,176 0,12 100 20,0
220 80 0,124 0,253 0,14 34 16,0
220 100 0,117 0,226 0,13 47 17,2
220 120 0,M 0,204 0,12 65 18,5
220 140 0,106 0,186 0,12 90 19,7
220 160 0,101 0,171 0,11 124 20,9

* Bei Verwendung von STEICOze//, STEICOf/oc, oder STEICOf/ex 038 anstatt STEICOflex 036 erhoht sich der Gesamt-U-Wert um 0,01 W/(m? * K)
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Steildach: Konstruktionsbeispielemit Zwischensparrendammung
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Dachkonstruktion mit Unterspannbahn

Konstruktion mit Vollholzsparren

Konstruktion mit STEICOjoist Stegtragern

Zwischensparrendammung mit STEICOf/ex 036 und KVH Sparren

A U1 ON OO

N W

Dachdeckung

Traglattung

Konterlattung

Unterspannbahn STEICOmu/ti UDB
STEICOflex 036 (Gefach)
Sparren/Stegtrager STEICOjoist (auf
Wunsch mit werkseitiger Stegddammung)
STEICO Dampfbremsbahn (siehe S. 2)
Lattung

Gipsbauplatte

Gefach U-wert im U-wert im UWertbei 10% | ) litudendsmpfung | Phasenverschiebung
STEICOflex 036 Feldanteil Sparrenanteil Sparrenanteil
mm W/(m? *K) 1/TAV h
200 0,178 0,530 0,22 10 10,3
220 0,163 0,490 0,20 12 111
240 0,150 0,455 0,18 15 12,0
260 0,139 0,426 0,17 18 12,8
280 0,130 0,399 0,16 23 13,6
300 0,121 0,376 0,15 29 14,5
320 0,114 0,356 0,14 36 15,3
340 0,108 0,337 0,13 44 16,2
360 0,102 0,321 0,12 55 17,0
10 Dachdeckung
9 Traglattung
8 Konterlattung
7 Unterspannbahn STEICOmu/ti UDB
6 Holzschalung 24 mm
5 STEICOflex 036 / STEICOzell (Gefach)
4 Sparren/Stegtrdger STEICOjoist (auf

Konstruktion mit Vollholzsparren

Konstruktion mit STEICOjoist Stegtragern

Zwischensparrendammung mit STEICOf/ex 036 und KVH Sparren

N W

Wunsch mit werkseitiger Stegdammung)
STEICO Dampfbremsbahn (siehe S. 2)
Lattung

Gipsbauplatte

Gefach U-wert im U-wert im U-wert bei 10% | A litudendsmpfung | Phasenverschiebung
STEICOflex 036 Feldanteil Sparrenanteil Sparrenanteil

mm W/(m? *K) 1/TAV h
180 0,190 0,521 0,23 9 10,5
200 0,172 0,482 0,21 1 1,3
220 0,158 0,449 0,19 13 12,1
240 0,146 0,420 0,18 16 13,0
260 0,136 0,395 0,16 20 13,8
280 0,127 0,372 0,15 25 14,6
300 0,119 0,352 0,14 32 15,5
320 0,112 0,334 0,14 39 16,3
340 0,105 0,317 0,13 49 17,2
360 0,100 0,303 0,12 61 18,0

*Bei Verwendung von STEICOze/l, STEICOf/oc, oder STEICOflex 038 anstatt STEICOf/ex 036 erhoht sich der Gesamt-U-Wert um 0,01 W/(m?2 * K)

Variationsmoglichkeiten im Schall- und Brandschutz siehe Seiten 15-19.

Planungstipps: Durch den Einsatz von STEICOjoist wird die Warmebriicke Holz wesentlich reduziert. Daher kann der rechnerische Holzanteil auf
4% gesenkt werden. Dies entspricht einer Verbesserung des U-Wertes um ca. 0,01 W/(m? *K).
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Steildach: Variationsmoglichkeiten im Schallschutz

Planungsheft e

Variationsmoglichkeiten im Schallschutz

Skizze

Aufbau Mindesdicke

Dachdeckung mit Dachsteinen

Traglattung, Konterlattung

STEICOUNIVErSAl .o 22mm
Dachsparrren mit STEICOf/ex oder STEICOze// .......cccvvevennnnen. 120-180mm
Dampfbremsbahn und Luftdichtung

Lattung

GIPSKArtONPIAtte ....oeiiiiiii e 12,5mm

50dB "

Dachdeckung mit Dachsteinen
Traglattung, Konterlattung
STEICOUNIVErSAl oo 22mm

Dachsparren mit STEICOf/ex oder STEICOze/l..........cocoiiiiiiicini. =180mm
Dampfbremsbahn und Luftdichtung

Lattung
GipSKartonPlatte ...cooiiiiiiiii e 12,5mm

52dB"

Dachdeckung mit Dachsteinen
Traglattung, Konterlattung
STEICOUNIVErsal ..ccc.iciiciiiiiiiiiiiiii
Dachsparren mit STEICOf/ex oder STEICOze/.......cc.cccvieiiinnnn. >200mm
Dampfbremsbahn und Luftdichtung

Lattung

Gipsfaserplatien.......ooiiiiiiii 3*10mm

59dB "

Betondachsteine

Traglattung; Konterlattung
STEICOUNIVErSAl i 22mm

Dachsparren mit STEICOS/X ..oiouuiiiiiiiiiiiieiiic e >200mm
Dampfbremsbahn

QUETIATEUNG .t 24mm
GIPSTASErPlatie. . oo 10mm

51dB?

Dachdeckung mit Dachsteinen

Traglattung, Konterlattung
STEICOUNIVErSAl ..o 22mm
Dachsparren mit STEICOf/ex oder STEICOze/.......cc.ccceeviiinnnn. >200mm

Dampfbremsbahn und Luftdichtung
Lattung
GipSfaserplatien........ooiiiiiii e 2*10mm

57dB ™"

Betondachsteine

Traglattung; Konterlattung
STEICOUNIVEISAl it 22mm

Dachsparren mit STEICOf/EX ......cciiiiiiiiiiiiicic e 200mm
Dampfbremsbahn

Hut-Federschiene ..o 27mm
GIPSTaserplatie. . .ocuueiiiiiiii i 10mm

55dB 2

Betondachsteine

Traglattung; Konterlattung
STEICOUNIVETSA 1ottt

Dachsparren mit STEICOf/ex ..
Dampfbremsbahn

HUt-FedersChi@Ne .....c.viiiiiiii e 27mm
Gipsfaserplatte

51dB ¥

1) In Anlehnung an DIN 4109-33 Tabelle 12

2) Nach dem Priufbericht Nr. 0037.05-P 145/04 ita, Wiesbaden
3) Aus den Ergebnissen des Prifberichts Nr. 0037.05-P 145/04 interpolierter Wert

STEICO Dach Neubau
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Steildach: Variationsmaoglichkeiten im Brandschutz

16

Variationsmoglichkeiten im Brandschutz

Feuerwiderstandsklassen nach DIN 4102-4:2016-05

Brandbeanspruchung von unten

Aufbau oberhalb der Dachsparren Gefachbereich Aufbau unterhalb der Dachsparren

beliebige Bedachung
+ Holzwerkstoffplatte
mit p = 600kg/m> M. 16mm

(]
1
(=]
m
.

beliebige Bedachung
+ gespundete Brettschalung™....... 21Tmm

Mindestbreite der Sparren: 40 mm

Gefachdammung
STEICOflex / STEICOzell / STEICOfloc

Holzwerkstoffplatte mit p > 600 kg/m3.... 19 mm
max. zul. Spannweite 625 mm "

Holzwerkstoffplatte mit p > 600 kg/m*.... 16 mm

+ Gipskartonplatte (GKB 0. GKF) ..9,5 mm
max. zul. Spannweite 625 mm ™
Holzwolle-Leichtbauplatte ....................... 50 mm
max. zul. Spannweite 500 mm
Holzwolle-Leichtbauplatte ....................... 25 mm
+ Putz PIVa bzw. PIVD ..o 20 mm
nach DIN18550-2

max. zul. Spannweite 500mm ™
Gipskarton-Putztragerplatte (GKP).......... 9,5 mm
+ Putz PIVa bzw. PIVD ..o 20 mm

nach DIN18550-2
max. zul. Spannweite 500 mm ™

Brettschalung Nut & Feder ohne Fase...... 19 mm

Gipskarton-Feuerschutzplatte (GKF)...... 12,5 mm
max. zul. Spannweite 400 mm ™"

Gipskarton-Feuerschutzplatte (GKF)......... 15 mm
max. zul. Spannweite 500 mm "

beliebige Bedachung?
+ Holzwerkstoffplatte
mit p =600 kg/m> ..o 16mm

beliebige Bedachung
+ gespundete Brettschalung? ...... 21mm

Gefachdammung
STEICOflex / STEICOzell / STEICOfloc

Fermacell Gipsfaserplatte...........c.cccccc... 10 mm
max. zul. Spannweite 350 mm 2

Fermacell Gipsfaserplatte..........c..c........ 12,5 mm
max. zul. Spannweite 400 mm 2

beliebige Bedachung?
+ Holzwerkstoffplatte
mit p =600 kg/m> ..o 19 mm

beliebige Bedachung
+ gespundete Brettschalung? ..... 27 mm

Gefachdammung
STEICOflex / STEICOzell / STEICOfloc

Fermacell Gipsfaserplatte..................... 2*10 mm
max. zul. Spannweite 350 mm 2

Fermacell Gipsfaserplatte................. 2*12,5 mm
max. zul. Spannweite 400 mm 2

1) DIN4102-4:2016-05, Tabelle 10.19; 2) GA 2100/086/17 MPA BS; GA 3368/618/14 MPA BS

Unter ,harter Bedachung” im Sinne von DIN4102-4 werden im allgemeinen Materialien verstanden, die Sicherheit gegen Flugfeuer bieten. Dies sind
vor allem Beton- und Tonziegel, Zementfaserplatten und Schiefer. Auch andere Materialien kénnen eingesetzt werden, sofern ihre Eignung durch
eine Prifung nach DIN4102-7 nachgewiesen wurde.

STEICO Dach Neubau




Steildach: Variationsmaoglichkeiten im Brandschutz

Planungsheft e

Variationsmoglichkeiten im Brandschutz

Feuerwiderstandsklassen nach DIN 4102-4:2016-05

Brandbeanspruchung von unten

Aufbau oberhalb der Dachsparren Gefachbereich Aufbau unterhalb der Dachsparren

beliebige Bedachung

STEICOuniversal /

STEICOuniversal dry /

STEICOspecial dry......cccccceein 22 mm

F30-B

Mindestbreite der Sparren: 40 mm

Gefachdammung
STEICOflex / STEICOzell / STEICOfloc

Holzwerkstoffplatte mit p > 600 kg/m?....16 mm
+ Gipskartonplatte (GKF) .......ccccoovene. 12,5 mm
max. zul. Spannweite 625 mm ™

Holzwerkstoffplatte mit p > 600 kg/m3.... 13 mm
+ Gipskartonplatte (GKF).......c.ccoocvvrins 15 mm
max. zul. Spannweite 625 mm

Gipskarton-Feuerschutzplatte (GKF)..2*12,5 mm
max. zul. Spannweite 500 mm

Gipskarton-Putztragerplatte (GKP).......... 9,5 mm

+ Putz der Mértelgruppe PIVa o. PIVb..... 15 mm
nach DIN18550-2

max. zul. Spannweite 400 mm™

Gipskarton-Putztragerplatte (GKP).......... 9,5 mm
+ Vermikulite- oder Perliteputz ............... 15 mm
max. zul. Spannweite 400 mm™

Holzwolle-Leichtbauplatte n. DIN 1101....50 mm
+ Putz der Mértelgruppe PIVa o. PIVb..... 15 mm
nach DIN 18550-2

max. zul. Spannweite 1.000 mm ™

Holzwolle-Leichtbauplatte n. DIN 1101....50 mm
+ Vermikulite- oder Perliteputz................ 15 mm
max. zul. Spannweite 1.000mm™

Fermacell Gipsfaserplatte..................... 2*10 mm
max. zul. Spannweite 350 mm 2

Fermacell Gipsfaserplatte.................. 2*12,5 mm
max. zul. Spannweite 400 mm 2’

1) DIN 4102-4:2016-05, Tabelle 10.20; 2) GA 2100/086/17 MPA BS; GA 3368/618/14 MPA BS

Unter ,harter Bedachung” im Sinne von DIN 4102-4 werden im allgemeinen Materialien verstanden, die Sicherheit gegen Flugfeuer bieten. Dies sind
vor allem Beton- und Tonziegel, Zementfaserplatten und Schiefer. Auch andere Materialien kdnnen eingesetzt werden, sofern ihre Eignung durch eine

Prifung nach DIN 4102-7 nachgewiesen wurde.
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Steildach: Konstruktionsbeispiele mit Aufdachdammung

Konstruktionsbeispiele mit Aufdachdammung

Dachdeckung

Traglattung

Konterlattung

STEICO Unterdeckplatte
STEICO Holzfaserddmmung
Dampfbremsbahn
Beplankung (Untersicht)
Sparrenlage

= NWhLAhUIONO®

Ausschreibungstexte unter

www.ausschreiben.de

| 18| STEICO Dach Neubau




Planungsheft e

Steildach: Konstruktionsbeispiele mit Aufdachdammung

Aufdachdammung mit STEICOtherm und STEICOuniversal

Dachdeckung
Traglattung
Konterlattung
STEICOuniversal
(Unterdach)

4 STEICOtherm

3 STEICOmulti cover 5
2 Holzschalung

1 Sparrenlage

Dachdeckung
Traglattung
Konterlattung
STEICOuniversal
(Unterdach)

3 STEICOtherm

2 STEICOmulti cover 5
1 Massivholzelement
(STEICO GLVL R)

U o N
& 0o N

100 mm
Dammung Unterdach U-Wert An}plituden- Pha§enver- Dammung Unterdgch U-Wert Amplituden-| Phasenver-
STEICOtherm | STEICOuniversal dampfung | schiebung STEICOtherm | STEICOuniversal dampfung | schiebung
mm W/(m?2*K) 1/TAV h mm W/(m?*K) 1/TAV h
120 60 0,22 23 14,4 100 35 0,24 43 14,9
140 22 0,23 16 12,6 100 60 0,21 70 17,0
140 35 0,22 20 13,7 120 22 0,23 49 15,2
140 60 0,20 32 15,7 120 35 0,21 61 16,3
160 22 0,21 22 14,0 120 60 0,19 99 18,3
160 35 0,20 28 15,0 140 22 0,20 69 16,6
160 60 0,18 46 171 140 35 0,19 86 17,6
180 22 0,19 32 15,3 140 60 0,18 141 19,7
180 35 0,18 40 16,3 160 22 0,18 98 17,9
180 60 0,17 65 18,4 160 35 0,18 122 19,0
200 22 0,17 45 16,6 160 60 0,16 199 21,0
200 35 0,17 57 17,7 180 22 0,17 139 19,2
200 60 0,15 92 19,8 180 35 0,16 174 20,3
220 22 0,16 64 18,0 180 60 0,15 283 22,4
220 35 0,15 80 19,0 200 22 0,16 197 20,6
220 60 0,14 131 211 200 35 0,15 246 21,6
240 22 0,15 91 19,3 200 60 0,14 401 23,7
240 35 0,14 14 20,4 220 22 0,14 280 21,9
240 60 0,13 185 22,4 220 35 0,14 350 23,0
260 22 0,14 129 20,6 220 60 0,13 569 1,0
260 35 0,13 161 21,7 240 22 0,13 396 23,2
240 35 0,13 496 0,3
240 60 0,12 808 2,4
260 22 0,13 562 0,6
260 35 0,12 703 1,6

STEICO Dach Neubau | 19 |




Steildach: Konstruktionsbeispiele mit Aufdachdammung

l20]

Aufdachdammung mit STEICOtherm und STEICOuniversal dry

8 Dachdeckung 7 Dachdeckung
7 Traglattung 6 Traglattung
6 Konterlattung 5 Konterlattung
5 STEICOuniversal dry 4 STEICOuniversal dry
(Unterdach) (Unterdach)
4 STEICOtherm 3 STEICOtherm
3 STEICOmulti cover 5 2 STEICOmulti cover 5
2 Holzschalung 1 Massivholzelement
1 Sparrenlage (STEICO GLVL R)
100 mm
Dammung Unterdach U-Wert ﬁ:gz: Ph\;’agsn- Dammung Unterdach U-Wert ﬁ;gs: tha;:n-
STEICOtherm |STEICOuniversal dry . . STEICOtherm | STEICOuniversal dry . )
dampfung|schiebung dampfung|schiebung|
mm W/(m?*K)| 1/TAV h mm W/(m?*K)| 1/TAV h
80 100 0,22 22 13,8 80 60 0,23 47 15,0
100 60 0,24 15 12,4 80 80 0,21 67 16,4
100 80 0,22 22 13,8 80 100 0,19 95 17,7
100 100 0,20 31 15,1 100 35 0,24 43 14,7
120 60 0,22 22 13,8 100 60 0,21 67 16,4
120 80 0,20 31 15,1 100 80 0,19 94 17,7
120 100 0,18 44 16,5 100 100 0,18 134 19,1
140 35 0,22 19 12,9 120 35 0,21 61 16,1
140 60 0,20 31 15,1 120 60 0,19 94 17,7
140 80 0,18 44 16,5 120 80 0,17 134 19,1
140 100 0,17 62 17,8 120 100 0,16 190 20,4
160 35 0,20 27 14,3 140 35 0,19 87 17,4
160 60 0,18 44 16,4 140 60 0,17 134 191
160 80 0,17 62 17,8 140 80 0,16 190 20,4
160 100 0,15 88 191 140 100 0,15 270 21,8
180 35 0,18 38 15,6 160 35 0,18 123 18,8
180 60 0,16 62 17,8 160 60 0,16 190 20,4
180 80 0,15 88 19,1 160 80 0,15 270 21,7
180 100 0,14 125 20,5 160 100 0,14 383 23,1
200 35 0,16 54 16,9 180 35 0,16 174 201
200 60 0,15 88 19,1 180 60 0,15 269 21,7
200 80 0,14 124 20,5 180 80 0,14 382 23,1
200 100 0,13 177 21,8 180 100 0,13 543 0,4
220 35 0,15 77 18,3 200 35 0,15 247 21,4
220 60 0,14 124 20,5 200 60 0,14 382 231
220 80 0,13 176 21,8 200 80 0,13 542 0,4
240 35 0,14 109 19,6 200 100 0,12 770 1,8
240 60 0,13 176 21,8 220 35 0,14 351 22,8
260 35 0,13 155 20,9 220 60 0,13 542 0,4
220 80 0,12 769 1.7
240 35 0,13 498 0,1
240 60 0,12 769 1,7

Variationsmoglichkeiten im Schall- und Brandschutz siehe 25-26. Die Hohe der Aufdachddmmung wird durch die Befestigungsmittel
begrenzt. In den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen verschiedener Schraubenhersteller wird die Dammstoffhéhe mit maximal 300 mm
angegeben. Um noch bessere U-Werte zu erreichen, empfehlen wir Konstruktionen mit STEICO Stegtragern.
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Steildach: Konstruktionsbeispiele mit Aufdachdammung

Planungsheft e

Aufdachdammung mit STEICOtherm und STEICOspecial dry

8 Dachdeckung 7 Dachdeckung
7 Traglattung 6 Traglattung
6 Konterlattung 5 Konterlattung
5 STEICOspecial dry 4 STEICOspecial dry
(Unterdach) (Unterdach)
4 STEICOtherm 3 STEICOtherm
3 STEICOmulti cover 5 2 STEICOmulti cover 5
2 Holzschalung 1 Massivholzelement
1 Sparrenlage (STEICO GLVL R)
100 mm
« Ampli- « Ampli-
Dammung Unterdach U-Wert tuden- Phasenver- Dammung Unterdach U-Wert tuden- Phasenver-
STEICOtherm |STEICOspecial dry « schiebung STEICOtherm |STEICOspecial dry « schiebung
déampfung dampfung
mm W/(m?*K) 1/TAV h mm W/(m?*K) 1/TAV h
160 0,24 13 11,6 140 0,24 42 14,2
180 0,22 18 12,8 160 0,21 57 15,5
200 0,20 25 14,0 180 0,19 79 16,7
60 100 0,24 14 1,9 200 0,18 108 17,9
60 120 0,22 20 13,1 60 80 0,23 45 14,6
60 140 0,20 27 14,3 60 100 0,21 62 15,8
60 160 0,18 37 15,5 60 120 0,19 85 17,0
80 80 0,24 15 12,0 60 140 0,17 117 18,3
80 100 0,21 20 13,2 60 160 0,16 162 19,5
80 120 0,19 28 14,4 80 60 0,23 47 14,7
80 140 0,18 38 15,7 80 80 0,21 64 15,9
80 160 0,16 53 16,9 80 100 0,19 88 17,2
100 60 0,24 15 12,1 80 120 0,17 121 18,4
100 80 0,21 21 13,3 80 140 0,16 167 19,6
100 100 0,19 29 14,6 80 160 0,15 229 20,8
100 120 0,18 39 15,8 100 60 0,21 66 16,1
100 140 0,16 54 17,0 100 80 0,19 91 17,3
100 160 0,15 75 18,2 100 100 0,17 125 18,5
120 60 0,21 21 13,5 100 120 0,16 172 19,7
120 80 0,19 30 14,7 100 140 0,15 236 20,9
120 100 0,18 41 15,9 100 160 0,14 325 22,2
120 120 0,16 56 171 120 60 0,19 94 17,4
120 140 0,15 77 18,3 120 80 0,17 129 18,6
120 160 0,14 106 19,5 120 100 0,16 177 19,8
140 60 0,19 30 14,8 120 120 0,15 244 21,1
140 80 0,18 42 16,0 120 140 0,14 335 22,3
140 100 0,16 58 17,2 120 160 0,13 461 23,5
140 120 0,15 79 18,4 140 60 0,17 133 18,7
140 140 0,14 109 19,7 140 80 0,16 183 20,0
140 160 0,13 150 20,9 140 100 0,15 251 21,2
160 60 0,17 43 16,1 140 120 0,14 346 22,4
160 80 0,16 59 17,3 140 140 0,13 476 23,6
160 100 0,15 82 18,6 140 160 0,12 654 >24
160 120 0,14 112 19,8 160 60 0,16 188 20,1
160 140 0,13 155 21,0 160 80 0,15 259 21,3
180 60 0,16 61 17,5 160 100 0,14 357 22,5
180 80 0,15 84 18,7 160 120 0,13 491 23,7
180 100 0,14 16 19,9 160 140 0,12 675 >24
180 120 0,13 160 21,1 180 60 0,15 267 21,4
200 60 0,15 87 18,8 180 80 0,14 368 22,6
200 80 0,14 120 20,0 180 100 0,13 506 23,8
200 100 0,13 165 21,2 180 120 0,12 696 >24
200 60 0,14 379 22,7
200 80 0,13 522 24,0
200 100 0,12 718 >24
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Steildach: Konstruktionsbeispiele mit Aufdachdammung

22

Aufdachdammung mit STEICOtherm dry und STEICOuniversal

8 Dachdeckung 7 Dachdeckung

7 Traglattung 6 Traglattung

6 Konterlattung 5 Konterlattung

5 STEICOuniversal 4 STEICOuniversal

(Unterdach) (Unterdach)

4 STEICOtherm dry 3 STEICOtherm dry

3 STEICOmulti cover 5 2 STEICOmulti cover 5

2 Holzschalung 1 Massivholzelement

1 Sparrenlage (STEICO GLVL R)

100 mm
« Ampli- « Ampli-

Démmung Unterdach U-Wert | tuden- Phasenver- Dammung Unterdach U-Wert | tuden- Phasenver-
STEICOtherm dry|STEICOuniversal u schiebung STEICOtherm dry|STEICOuniversal « schiebung

dampfung dampfung
mm W/(m?2*K) | 1/TAV h mm W/(m?*K)| 1/TAV h
120 35 0,24 10 11,1 100 35 0,24 36 13,8
120 60 0,22 17 13,3 100 60 0,21 57 15,9
140 22 0,23 11 11,2 120 22 0,22 39 13,8
140 35 0,22 14 12,2 120 35 0,21 47 14,9
140 60 0,19 22 14,4 120 60 0,19 76 17,0
160 22 0,20 15 12,3 140 22 0,20 52 14,9
160 35 0,19 19 13,4 140 35 0,19 63 16,0
160 60 0,18 30 15,5 140 60 0,17 102 18,2
180 22 0,19 20 13,4 160 22 0,18 69 16,1
180 35 0,18 25 14,5 160 35 0,17 85 17,2
180 60 0,16 40 16,6 160 60 0,16 137 19,3
200 22 0,17 27 14,5 180 22 0,17 93 17,2
200 35 0,16 34 15,6 180 35 0,16 14 18,3
200 60 0,15 54 17,7 180 60 0,15 183 20,4
220 22 0,16 37 15,7 200 22 0,15 125 18,3
220 35 0,15 45 16,7 200 35 0,15 153 19,4
220 60 0,14 73 18,9 200 60 0,14 246 21,5
240 22 0,14 49 16,8 220 22 0,14 167 19,5
240 35 0,14 60 17,8 220 35 0,14 205 20,5
240 60 0,13 97 20,0 220 60 0,13 330 22,7
260 22 0,13 66 17,9 240 22 0,13 224 20,6
260 35 0,13 81 19,0 240 35 0,13 275 21,6
260 60 0,12 131 211 240 60 0,12 443 23,8

260 22 0,12 301 21,7
260 35 0,12 369 22,8

Variationsmoglichkeiten im Schall- und Brandschutz siehe 25-26. Die Hohe der Aufdachdammung wird durch die Befestigungsmittel
begrenzt. In den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen verschiedener Schraubenhersteller wird die Dammstoffhohe mit maximal 300 mm
angegeben. Um noch bessere U-Werte zu erreichen, empfehlen wir Konstruktionen mit STEICO Stegtragern.
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Steildach: Konstruktionsbeispiele mit Aufdachdammung

Aufdachdammung mit STEICOtherm dry und STEICOuniversal dry

Dachdeckung
Traglattung
Konterlattung
STEICOuniversal dry
(Unterdach)

4 STEICOtherm dry
3 STEICOmulti cover 5
2 Holzschalung

1 Sparrenlage

Dachdeckung
Traglattung
Konterlattung
STEICOuniversal dry
(Unterdach)

3 STEICOtherm dry

2 STEICOmulti cover 5
1 Massivholzelement
(STEICO GLVL R)

Ul O N 0
AU N

100 mm
Dammun Unterdach Ampli- | Phasen- Dammun Unterdach Ampli- | Phasen-
STEICOthgrm dry|STEICOuniversal dry U-wert “tuden- verschie- STEICOthgrm dry|STEICOuniversal dry U-wert “tuden- verschie-
dampfung| bung dampfung| bung
mm W/(m2*K)| 1/TAV h mm W/(m2*K)| 1/TAV h

80 80 0,24 12 11,8 80 60 0,23 40 14,2
80 100 0,22 18 13,1 80 80 0,21 57 15,6
100 60 0,24 12 1,5 80 100 0,19 81 16,9
100 80 0,22 17 12,9 100 35 0,23 36 13,6
100 100 0,20 24 14,2 100 60 0,21 54 15,3
120 35 0,24 10 10,9 100 80 0,19 76 16,7
120 60 0,21 16 12,6 100 100 0,17 108 18,0
120 80 0,20 22 14,0 120 35 0,21 47 14,7
120 100 0,18 32 15,3 120 60 0,19 72 16,4
140 35 0,21 14 12,0 120 80 0,17 102 17,8
140 60 0,19 21 13,7 120 100 0,16 145 19,1
140 80 0,18 30 151 140 35 0,19 63 15,8
140 100 0,16 43 16,5 140 60 0,17 96 17,5
160 35 0,19 19 13,2 140 80 0,16 136 18,9
160 60 0,17 28 14,8 140 100 0,15 194 20,3
160 80 0,16 40 16,2 160 35 0,17 85 17,0
160 100 0,15 57 17,6 160 60 0,16 129 18,6
180 35 0,18 25 14,3 160 80 0,15 183 20,0
180 60 0,16 38 16,0 160 100 0,14 260 21,4
180 80 0,15 54 17,3 180 35 0,16 14 18,1
180 100 0,14 77 18,7 180 60 0,14 173 19,8
200 35 0,16 34 15,4 180 80 0,14 245 211
200 60 0,15 51 171 180 100 0,13 349 22,5
200 80 0,14 72 18,5 200 35 0,15 153 19,2
200 100 0,13 103 19,8 200 60 0,13 232 20,9
220 35 0,15 45 16,5 200 80 0,13 329 22,3
220 60 0,14 68 18,2 200 100 0,12 468 23,6
220 80 0,13 97 19,6 220 35 0,14 205 20,3
240 35 0,14 60 17,6 220 60 0,13 31 22,0
240 60 0,13 92 19,3 220 80 0,12 441 23,4
260 35 0,13 81 18,8 240 35 0,13 275 21,4
240 60 0,12 417 23,1

260 35 0,12 369 22,6

Variationsmoglichkeiten im Schall- und Brandschutz siehe 25-26. Die Hohe der Aufdachddmmung wird durch die Befestigungsmittel
begrenzt. In den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen verschiedener Schraubenhersteller wird die Dammstoffhdhe mit maximal 300 mm
angegeben. Um noch bessere U-Werte zu erreichen, empfehlen wir Konstruktionen mit STEICO Stegtragern.
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Steildach: Konstruktionsbeispiele mit Aufdachdammung

Aufsparrendammung mit STEICOzel// und STEICOuniversal

Dachdeckung
Traglattung
Konterlattung
STEICOuniversal
(Unterdach)
STEICOzell

Stegtrager STEICOjoist
STEICOmulti cover 5
Sichtschalung
Sparrenlage

Gefach Unterdach U-Wert im U-Wert im U-Wert bei 10 % Amplituden- Phasenver-
STEICOzell STEICOuniversal Feldanteil Sparrenanteil * Sparrenanteil dampfung schiebung
mm W/(m?*K) 1/TAV h
160 35 0,198 0,323 0,21 11 10,1
200 35 0,165 0,264 0,18 15 11,4
220 35 0,153 0,241 0,16 18 12,1
240 35 0,142 0,221 0,15 21 12,7
280 35 0,124 0,194 0,13 30 14,1
300 35 on7 0,181 0,12 36 14,7
360 35 0,100 0,152 0,10 61 16,8
400 35 0,091 0,137 0,10 87 18,1
450 35 0,081 0,120 0,09 134 19,8

*Berechnung des Trageranteils unter Bertcksichtigung der entsprechenden (dquivalenten) Warmeleitfahigkeit von STEICOjoist

Aufsparrendammung mit STEICOzell und STEICOuniversal dry

Dachdeckung
Traglattung
Konterlattung
STEICOuniversal dry
(Unterdach)
STEICOzell

Stegtrager STEICOjoist
STEICOmulti cover 5
Sichtschalung
Sparrenlage

Gefach Unterdach U-Wert im U-Wert im U-Wert bei 10 % Amplituden- Phasenver-
STEICOzell STEICOuniversal dry Feldanteil Sparrenanteil * Sparrenanteil dampfung schiebung
mm W/(m?*K) 1/TAV h
160 35 0,196 0,318 0,21 11 9,7
200 35 0,164 0,261 0,17 15 11,0
220 35 0,152 0,239 0,16 18 1,7
240 35 0,141 0,219 0,15 21 12,3
280 35 0,124 0,192 0,13 30 13,7
300 35 0,116 0,180 0,12 35 14,4
360 35 0,099 0,151 0,10 60 16,4
400 35 0,090 0,136 0,09 85 17,7
450 35 0,081 0,120 0,08 131 19,4

*Berechnung des Trageranteils unter Bertcksichtigung der entsprechenden (dquivalenten) Warmeleitfahigkeit von STEICOjoist
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Steildach: Variationsmaoglichkeiten im Schallschutz

Variationsmoglichkeiten im Schallschutz

Skizze Aufbau ‘ Mindestdicke Rw

Dachdeckung mit Dachsteinen
Traglattung, Konterlattung

48dB"

STEICO Unterdeckplatten ........cc.ccccoiioiiiiinne 140mm
Nut und Federschalung..........cccccoeviiiiiicnincnnn. 19 mm
Dachdeckung mit Dachsteinen
Traglattung, Konterlattun

2 2 E 52dB"*
STEICO Unterdeckplatten .........cccccooviiiicnnnn. 240mm
Nut und Federschalung..........cccccccooiiiiiiiinne 19 mm

Dachdeckung mit Dachsteinen
Traglattung, Konterlattung

STEICO Unterdeckplatten ........ccccovvviiiiiiiinnins 140mm 54dB"
Beschwerungslage > 10 kg/m?

Nut und Federschalung...........ccccccooiiiiiiinn. 19 mm

Dachdeckung mit Dachsteinen
Traglattung, Konterlattung
STEICO Unterdeckplatten ............cccooooevrennnnn. 240mm 58dB"
Beschwerungslage > 10 kg/m?

Nut und Federschalung...........cccccooioiiiiin. 19 mm

Dachdeckung mit Dachsteinen
Traglattung, Konterlattung

STEICOUNIVErSAl ........cccovviiiiiiiiiiiiiiciieecen 22mm

I ae 13 200 mm 51dB?2
Dampfbremsbahn

Nut und Federschalung..........ccoceeviviiiiicnincens. 19 mm

Dachdeckung mit Dachsteinen
Traglattung, Konterlattung

STEICOUNIVErSal .o 22mm ,
STEICOTACIM ™ oo 200mm 50dB
Dampfbremsbahn

Nut und Federschalung..........ccocevviiiiiniiiie. 19mm

1) In Anlehnung an DIN 4109-33 Tabelle 11
2) Nach dem Prifbericht Nr. 0067.06-P145/04, Wiesbaden
3) Kreuzweise Verschraubung mit Doppelgewindeschrauben
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Variationsmoglichkeiten im Brandschutz

Dachkonstruktion F 30-B von unten

Die unten dargestellte Tabelle beinhaltet die Mindestanforderungen bezlglich des Brandschutzes fir eine tragende und
raumabschlieende F30-B Dachkonstruktion mit Aufsparrendammung. Als Grundlage fir diese Tabellen dient eine durchge-
fUhrte Brandprifung von der die weiteren Konstruktionen nicht wesentlich abweichen. Mit STEICO Holzfaser-Dammstoffen
sind eine Vielzahl von gepruften F30-B Dachaufbauten mit Aufsparrenddmmung moglich. Fur die Konstruktionswahl ist die
Kombination der linken Tabelle (tragféhiges Sicht-Material) mit der rechten Tabelle (STEICO Dammstoffe) moglich.

Tragschicht Mindestdicke STEICO Dammstoffe Mindesdicke
Beplankung (Untersicht) [mm] oberhalb der Tragschicht [mm]
STEICOflex 100
Nut-Feder-Schalung’ p = 440 kg/m? 192 STEICOuniversal 22
STEICOtherm 100
STEICOuniversal 22
1 3 2
Holzwerkstoffplatte’ p > 600 kg/m 18 STEICOtherm 40
STEICOtherm 40
STEICOuniversal 22
Gipskartonfeuerschutzplatte (GKF)3/# 15
STEICOtherm 80
F30-B STEICOtherm 80
Dachbahn 0,2
geschlossene Holzschalung' 16
Gipsfaserplatte®/# 15
geschlossene Holzschalung' 16

DIN 4102-4:/A1:2018-11 Tabelle 10.41,
STEICO PB Il B-05-088

1) Befestigung der Holzschalung sowie der Holzwerkstoffplatten auf den Sparren muss nach EC5 sowie den dafur allgemein anerkannten Regeln

der Technik erfolgen

2) Beplankung muss Uber die Mindestdicke eine geschlossene Flache besitzen

3) Befestigung der unteren Lage aus Gipskarton-, sowie Gipsfaserplatten nach DIN 18181 mit Schnellbauschrauben, Klammern

oder Ndgeln (nach DIN 4102-4:2016 Punkt 10.9.3)

4) Fugen von Gipskarton-, sowie Gipsfaserplatten u.a. mussen nach DIN 18181 oder gemaf Herstellerangaben geschlossen sein

STEICO Dach Neubau
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Variationsmoglichkeiten im Brandschutz

Ausfuhrungs- und Verarbeitungshinweise

F30-B

Brandbeanspruchung

Von Dachunterseite

Dachneigung

> 0° bis < 50°

Dimensionierung der Sparren

Nach EC5 mit nationalem Anhang unter Berlcksich-
tigung der Mindestquerschnitte nach DIN 4102-4 bzw.
DIN 4102-22

Material fiir Sparren

Mind. S 10 bzw. C 24
Mind. BS 11 bzw. GL 24

Sparrenabstand

Max. 1000 mm

Konterlatte

Mindestquerschnitt 40 mm/60mm

Bedachung

Harte Bedachung; z.B. Beton- und Tonziegel, Zement-
faserplatten, Schiefer, Metallblech mit d > 0,5mm

Sparrenbefestigung

Nach statischen Erfordernissen

Befestigung der Aufsparrenddmmung

Nach statischen Erfordernissen uber die Konterlatte;
mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmittel,
die auf die Druckfestigkeit des eingesetzten Damm-
stoffes abgestimmt sind

Stof3fugen

Dicht gestof3en

Anordnung der Sto3fugen bei mehrlagiger Dadmmschicht

Versetzt

Dampfbremsbahnen, Unterspannbahnen und Unterdachbahnen
(mind. B2)

Keinen Einfluss auf die Feuerwiderstandsdauer

Ubliche Anstriche oder Beschichtungen bis zu 0,5 mm Dicke

Keinen Einfluss auf die Feuerwiderstandsdauer

Anforderungen an klassifizierte, aussteifende, unterstiitzende Bauteile

Mind. F30-B

Anschliisse an klassifizierte, unterstiitzende und aussteifende Bauteile

Nach DIN 4102-4:2016 Abschnitt 10.5.6 dicht
auszufthren

STEICO Dach Neubau
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Befestigung Aufsparrendammung

Neben den bauphysikalischen Eigenschaften, die der Nutzer
unmittelbar spurt, mussen auch statische Belange bertck-
sichtigt werden. Der sichere dauerhafte Lastabtrag und

die Sicherung gegen Wind- und Sogbelastungen muss in
direkter Abstimmung mit den eingesetzten STEICO Holz-
faser-Dammstoffen gewahrleistet sein.

Bauaufsichtlich zugelassene Befestigungsmittel, in deren

Zulassung auf die Druckfestigkeit des Dammstoffes direkt
Bezug genommen wird, bieten mit Erstellung einer stati-

schen Empfehlung die Lésung.

STEICO bietet Holzfaser-Dammplatten aus dem Nass- wie
auch Trockenverfahren zur wirtschaftlichen Aufdachdam-
mung an. Rohdichte, Warmeleitfahigkeit und die fir diesen
Anwendungsfall zu beachtende Druckfestigkeit sind als
Unterschiede zu benennen. Die geringste Druckfestigkeit
im Dammstoffpaket ist fur die Wahl des Befestigungsmittels
entscheidend.

Zur Erstellung einer statischen Empfehlung, die vom Her-
steller des Befestigungsmittels auf Anfrage erstellt wird,
sind gebdudespezifische Daten vom Planer bzw. Ausfih-
renden zu benennen. Dies ist unter anderem:

+ Dachneigung

« Trauflange

Sparrenabstand

Sparrenlange

Lange und Einteilung Konterlatte
Querschnitt Konterlatte

« Firsthohe Uber Grund
 Schneelast

« Gewicht Dacheindeckung

» Dammstoffdicke

« Dammstoffgewicht

+ Druckspannung bei 10 % Stauchung
« Dicke Schalung

®

= WURTH Eﬂﬁco SPAX)
fischer=r

_€Eurotec > reisser Y7 4

innovative solutions

Entsprechende Eingabeblatter sind unter
www.steico.com/download/technik-verarbeitung/
verflgbar.

Informationen zu STEICO Holzfaser-Dammplatte entnehmen
Sie bitte den STEICO Produktdatenblattern.

Anzusetzende Flachenlasten verschiedener
Bedachungsarten in Anlehnung an DIN 1055-1:

0,30kN/m? Dachflache:
Metalldach, Schindeldach, Faserzement-Wellplatten

0,55 kN/m? Dachflache:
Dachziegel, Dachsteine

0,90 kN/m? Dachflache:
Biberdoppeldeckung

Kennwerte fiir statische Berechnungen der Aufdachdammverschraubung

Bezeichnung Druckfestigkeit bei 10 % Stauchung Druck E-Modul Rohdichte
[N/mm?] [N/mm?] [kg/m?3]
STEICOtherm 0,05 0,50 160
STEICQuniversal 0,20 2,50 270
STEICOtherm dry 0,05 0,50 110
STEICOspecial dry 0,10 2,00 140
STEICOuniversal dry / STEICOduo dry 0,18 2,50 180
STEICOroof dry 0,10 2,00 140

STEICO Dach Neubau




Flachdach

Moderne Dachformen fur zeitgemalse Architektur

.Neuer alter” Trend in der Baubranche: Das Flachdach mit seiner modernen Optik ist eine zeit-
gemalle Alternative zum Steildach. Sowoh! bei Gewerbeimmobilien als auch bei Privat-
hausern nimmt deshalb die Zahl der Flachdachbauten zu. Die volle Geschosshohe ermdglicht
mehr Wohnraum im Obergeschoss, auf dem Dach sind beispielsweise Begrinung oder sogar
eine integrierte Dachterrasse moglich. Bauphysikalisch gilt es, bei der Planung und Ausfuhrung
von Flachdachkonstruktionen besondere Anforderungen an Abdichtung, Dammung und
Entwasserung zu berlcksichtigen. Im STEICO-Sortiment finden sich passende Losungen

fur alle Anforderungen.

Anforderungen

Warmeschutz im Winter

Gemafs des aktuell geltenden Gebdudeenergiegesetzes
(GEG) kdnnen Gebaude auf Grundlage der DIN V 18599
durch Fachleute wie z.B. Energieberater bilanziert werden.
Als Alternative zu diesem Bilanzierungsverfahren konnen
Wohngebadude ohne Kihlung bis Ende 2023 auch noch
nach dem Energiebilanzverfahren nach DIN V 4108-6 und
DIN 4701-10 nachgewiesen werden. Fur Wohngebaude
gibt es aulerdem ein vereinfachtes Modellgebaudever-
fahren (Anlage 5).

Weiterhin unterscheidet das GEG zwischen Wohngebauden

(Anlage 1) und Nichtwohngebauden (Anlagen 2 und 3)
sowie Sanierungen (Anlage 7) und gibt dort entsprechende
U-Werte an. Die Anforderungen des GEG kdnnen fir Flach-
dacher auf zwei U-Werte reduziert werden. Fir Objekte
mit Temperaturen von 12-19 °C ist ein Warmedurchgangs-
koeffizient (U-Wert) von 0,35 W/(m?K) zu unterschreiten,
fir Gebdude mit Temperaturen >19 °C ist ein U-Wert von
0,20 W/(m?K) mafRgebend. Die Unterschreitung dieser
U-Werte wird empfohlen.
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Beschwerung/Auflast
Abdichtung
STEICOroof dry
Dampfbremsbahn
Schalung

Sichtbalken

= NWHMUIO

Feuchteschutz

Der Feuchteschutz nimmt bei Flachdachkonstruktionen auf-
grund der diffusionshemmenden Aufsenabdichtung einen
hoheren Stellenwert ein als bei diffusionsoffenen Steilda-
chern. Die normativ maximal zuldssigen Tauwassermengen
sowie geforderte Verdunstungsreserven sind bei nicht hin-
terltfteten Flachdachkonstruktionen oft nicht realisierbar.
Die DIN 4108-3 sowie die DIN 68800-2 stellen Moglich-
keiten fUr den Aufbau von nachweisfreien Flachdachern zur
Verfligung.

Des weiteren ist es moglich, die Schadenfreiheit einer Kons-
truktion mittels instationarer Berechnungsmethoden nach-
zuweisen. Die im weiteren abgebildeten Konstruktionen
wurden mittels hygrothermischer Simulation (WUFI) mit
den Klimadaten des Standortes Holzkirchen nachgewiesen.
Holzkirchen ist fir sein kihles und feuchtes Klima bekannt,
wodurch dieser Datensatz oft fir allgemeine hygrothermi-
sche Simulationen herangezogen wird.

Brandschutz

Gemafs den Angaben der Musterbauordnung (MBO),
Fassung November 2002 Stand 09 2020 sind Dacher mit
einer harten Bedachung auszufiihren, um einem Brandiber-
schlag durch Flugfeuer oder Strahlungswarme entgegen zu
wirken.

Dies schlief3t Flachdacher mit ein.

Bei ausreichendem Abstand zu Grundsttcksgrenzen und
Nebengebduden trifft diese Anforderung bei Gebaude-
klasse 1-3 nicht zu (siehe geltende Landesbauordnungen).

STEICO Dach Neubau

Die Simulationen wurden unter folgenden Randbedin-
gungen durchgefihrt:

Innenklima mit normaler Feuchtelast
(20°C, 50% rel. LF) nach WTA-Merkblatt 6-2

Das Bauteil wird nicht durch die Umgebung oder Belage
wie PV-Anlagen verschattet

Nachgewiesene Luftdichtigkeit des Bauteils
(@50 < 1,0m3*m?h)

Alle Baustoffe werden in trockenem Zustand eingebaut

Erhohte innere Feuchtelasten (Nassestrich, Putzarbeiten
usw.) werden vermieden

Die ordnungsgemafie Abdichtung der Dachhaut wird
vorausgesetzt

Folgende Ausfihrungen gelten als harte Bedachung nach
DIN 4102 und kénnen bei Flachdachern mit
STEICOroof dry verwendet werden.

nach Windsogberechnung / min > 5cm Kiesschicht
4.cm Betongehwegplatten

Begrunte Dacher sind zuldssig, wenn eine Brand-
entstehung bei einer Brandbeanspruchung von aufsen
durch Flugfeuer und strahlende Wérme nicht zu
beflrchten ist

Dachbeldage (Systeme) die nach DIN EN 13501-5 die Klas-
sifizierung Bgeor(t1) besitzen, dirfen ebenfalls verwendet
werden
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Dachneigung

Flachen, die fur die Auflage einer Dachabdichtung vorge-
sehen sind, sollen gemafs Flachdachrichtlinie ein Gefalle von
mindestens 2 % (d. h. Dachneigung von 1,15 °) aufweisen.
Bei der Planung der Dachneigung sind die Durchbiegungen
der Tragkonstruktion zu berucksichtigen. Bei Dachnei-
gungen von >3 % kann davon ausgegangen werden, dass

Befestigung

Lagesicherung von Dachern und Dachabdichtungen

Nach den bauaufsichtlichen Vorschriften der Lander ist fur
jedes Bauwerk ein Standsicherheitsnachweis zu fuhren, ins-
besondere sind die Windsoglasten nach DIN EN 1991-1-4 zu
ermitteln.

Fur Flachdacher ist nachzuweisen, dass die Bauteile ausrei-
chend statisch dimensioniert sind.

Das Dachschichtenpaket ist gegen Windsogkrafte ausrei-
chend lagezusichern. Die Lagesicherung der spateren Dach-
abdichtung ist so herzustellen, dass durch handwerkliche
MafRnahmen die Windsoglasten in die Unterkonstruktion
abgeleitet werden.

Windkrafte

Zur Ermittlung der auf das Gebaude einwirkenden Wind-
krafte mussen die folgenden Einflussfaktoren berlcksich-
tigt werden:

= Windzone, in der sich das Gebdude befindet

» Hohe des Gebaudes Uber NN

» Windgeschwindigkeit und Béendruck

Rauigkeit des Gelandes (Topografie)

Gelandesprunge

Lage des Gebaudes (Stadtgebiet, Binnenland oder Kuste)
» Aerodynamische Druckbeiwerte ,cp”

Kraftbeiwerte fUr diverse Bauteilformen und Wandformen
Innendruckbeiwerte bei nicht geschlossenen Gebauden
* Hohe des Gebaudes (Bauteil)

+ Dachformen

= Dachneigungen

» Dachuberstande

« Dachrandausbildungen

« Attikahohe

TIPP: Eine detaillierte Windzonen-Beschreibung wird
auf der Internetseite des DIBt unter folgendem Link
veroffentlicht: Excel-Tabelle Windzonen

das Oberflachenwasser ausreichend ablauft. Im Holzbau
sind Flachdacher mit Neigung =5 % generell zu empfehlen.
Auf diese Weise wird die Bildung von Pflitzen verhindert.

Die Neigung ist mit der Tragkonstruktion oder Gefalledam-
mung herzustellen. Siehe Formblatt STEICOroof dry Gefalle-
dammung.

Lagesicherung durch mechanische Befestigung

Bei Gebauden bis 25 Meter Hohe kommen die Tabellen der
Fachregeln — ,Flachdachrichtlinien, Anhang I” des ZVDH
sowie die ,Technische Regeln fir die Planung und Ausfih-
rung von Abdichtungen mit Polymerbitumen- und Bitumen-
bahnen — Abc der Bitumenbahnen” des vdd sowie geltende
Normen zum Tragen.

Objektbezogene Einzelnachweise sind ebenfalls moglich.

Im Holzbau kann eine kombinierte Befestigung durchge-
fihrt werden. Das Dammstoffpaket wird mit Hilfe von
Schrauben und Holzwerkstoffplatten mechanisch befestigt.
Die Abdichtungslagen werden dann nach Herstellerangaben
bequem auf die Holzwerkstoffplatte geklebt, geschweilst
oder mechanisch befestigt.

Die Verlegeanleitungen der Flachdachbahnen-Hersteller
sind zu beachten.

Die Lange der Befestigungsschrauben, mit denen die Holz-
werkstoffplatte im tragfdhigen Untergrund (Deckenbalken,
Massivholzdecke) befestigt wird, richtet sich nach der Dicke
des Dachschichtenpaketes. Als Kalkulationsgrundlage kann
von einer 8mm Schraube ausgegangen werden.

Die Schraubenlange errechnet sich wie folgt:
Dammstoffhohe in mm + 120 mm

Die verwendete Holzbauschraube muss eine allgemein bau-
aufsichtliche Zulassung (abZ) oder eine europaisch techni-
sche Bewertung (ETA) fur die Befestigung durch Dammstoff
besitzen.

Die Befestigung der Holzwerkstoffplatte kann als lineare
Befestigung bzw. punktuell mit Einzelbefestigern erfolgen.

Die Anzahl der Schrauben ergibt sich aus den ermittelten
Windlasten, der Ausfihrungsart und der Bemessungslast
der Befestiger. Es sollen mindestens zwei Befestiger pro m?
verwendet werden. Die Bemessung der Holzbauschrauben
wird meist von den Schraubenherstellern angeboten. z.B.
HECO, www.HECO-schrauben.de.

STEICO Dach Neubau
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Lagesicherung durch Auflast

Auf Unterkonstruktionen, auf denen eine Verklebung oder
eine Befestigung der Dachabdichtung nicht moglich ist,
kdnnen Auflasten aufgebracht werden und folgendermafsen
hergestellt werden:

+ Gesteinsschuttung aus Rundkies der Kérnung 16/32 mm,
Mindestdicke im Einbauzustand 50 mm

» Dachbegriinungen mit ausreichendem Flachengewicht im
trockenen Zustand

- Plattenbeldge aus Betongehwegplatten oder gleichwertige
Platten, mindestens 400 mm * 400 mm * 40 mm

Planung

Die Planung, Vergabe und Ausfuhrung von flach geneigten
Dachern erfordert besondere Sorgfalt, um eine sichere und
langlebige Konstruktion zu gewahren. Hierflr hilft eine
gewissenhafte Berlcksichtigung der unten aufgefthrten
Punkte, Verarbeitungsschritte, sowie Verarbeitungsablaufe.
Die Einhaltung der Reihenfolge ist zu empfehlen.

Aufgrund der Vielzahl von Anforderungen und Ausfiihrungs-
maoglichkeiten konnen die hier aufgefihrten Punkte nur als
Anregung bzw. Hilfestellung dienen.

STEICO Dach Neubau

» Rasengittersteine auf Schutzlage verlegt, mit Kies verfullt

 Ortbetonplatten oder vorgefertigte Betonplatten, Aus-
fuhrung nach statischen Erfordernissen, Einzelgrof3e der
Platten bis max. 2,5m*2,5m, auf Schutz- oder auf zweila-
giger Trennschicht (Gleitschicht) verlegt.

In Rand- und Eckbereichen kénnen bei Schiuttgltern Ver-
wehungen auftreten. Dort empfiehlt sich die Verlegung von
Platten, Pflastersteinen oder eine Kombination aus Kies-
schttung und Platten bzw. Rasengittersteinen.

Vorbereitungsarbeiten
+ Baustelleneinrichtung

* Schutz- und Arbeitsgerist

Stellgenehmigungen fir Geruste

Entsorgung von Resten von Verarbeitungsmaterial

Ausreichende Anzahl Container und Stellplatze

Blitzschutzdemontage

Absturzsicherungen

Unfallverhitungsvorschriften beachten

Brandabschnitte mit Feuerwehr klaren

Lagerplatze fur Materialien klaren

Besondere Sicherung bei Baustoffen und Material
erforderlich

Besondere Bauzeiten berucksichtigen (Larm, Schmutz)




-
Flachdach: Checklisten fir Planung und Ausfuhrung

Checklisten fur Planung und AusfUhrung

Abdichtungsarbeiten: Einbauteile und Sonstiges:

Abstande der Einbauteile untereinander

Wahl eines geeigneten Voranstrichs

Dampfsperre erforderlich oder nicht Kénnen Entluftungsleitungen

zusammengefuhrt werden

Dammstoffstarke festlegen

Sind spezielle Einbauteile notwendig

Energieeinsparverordnung einhalten

Mindestwarmeschutz nach DIN 4108 einhalten Werden heie Luftungen uber das Dach gefuihrt

Ausreichende Anschlusshéhen

Innenraumklima prifen

Gebaudetrennfugen planen

Ist eine Nutzungsanderung zu erwarten

Sind Abschottungen notwendig oder sinnvoll

Tauwassersicherheit prifen

Konstruktive Dehnfugen

Warmebrucken berlcksichtigen

Materialbedingte Dehnfugen

Lagesicherheit prufen
Anschlusssituation Lichtbander

Mechanische Befestigung notig

AnschlUsse an Lichtkuppeln
Sind offene Flammen verboten PP

Mindestwarmeschutz an Einbauteilen

Dachneigung prufen
Warmebritcken und Tauwasserausfall an
Durchdringungen

Dachneigung mit Gefalleddmmstoff herstellen

Durchwurzelungsschutz erforderlich

Anschlusshéhen prufen

Festlegen der einzelnen Abdichtungslagen

Zusatzliche Lasten durch Begrinung

Anwendungskategorie wahlen

Arbeitsabschnitte durch Gewerkelberschneidung

Liegen Prufzeugnisse flr den Brandschutz vor

Entwasserung und Notentwasserung planen und dimensi-
Flugfeuer und strahlende Warme erfullt onieren

Festlegen der Verarbeitungstechniken Sind zusatzliche Gullys notwendig (Kernbohrungen)

Spezielle Verlegevorschriften Sind Rauchabzlige erforderlich

Produktspezifische Verlegevorschriften

Leistungserklarungen vom Hersteller anfordern

Verordnungen fir Sonderbauten berlcksichtigen

In den nachfolgenden Aufbauten und Tabellen sind jeweils Produkte von Icopal und Wolfin aufgeftihrt. Eine Kombination
von Produkten der unterschiedlichen Abdichtungshersteller ist nicht méglich. Werden andere Abdichtungshersteller ver-
wendet, oder die vorgeschriebenen / angegebenen Parameter nicht eingehalten, ist es notwendig gesonderte Nachweise
fur das geanderte System zu flhren. Hierbei liegt die Verantwortlichkeit beim jeweiligen Planer.

"Bei Rlckfragen zur Verarbeitung der Icopal / Wolfin Produkte wenden Sie sich bitte direkt an die Zentrale Anwendungs-
beratung von BMI unter Tel. 0800 8547 120 oder per E-Mail an: awt.beratung.de@bmigroup.com"

Die bauphysikalische Betrachtung und Freigabe liegt einzig auf der Seite der Firma STEICO SE. Die BMI Anwendungsbe-
ratung kann nur Hinweise zur Verlegung und Befestigung der Icopal- und Wolfin Produkte geben. Die Anwendungs- und
Verarbeitungsvorgaben der aufgefuhrten Icopal- und Wolfin Produkte sind zu beachten. Verlegeanleitungen und techni-

sche Produktdatenblatter stehen unter www.bmigroup.com/de zur Verfigung.
m icopal m WOLFIN
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Dachkonstruktion auf Sichtbalken

Flachdachdammung auf Sichtbalken
mit STEICOroof dry

WOLFIN®

6 | WOLFIN M (mech. befestigt) +Witec Schutzflies 300 gr

5 Holzwerkstoffplatte = 22 mm

4 STEICOroof dry zweilagig

3 Icopal Sicotec (mech. befestigt)

2 Sichtschalung 22 mm

Konstruktion mit Vollholzsparren 1 Sichtbalken

STEICOroof dry ein-/zweilagig U-Wert Amplitudendampfung Phasenverschiebung
mm gesamt W/(m?*K) 1/TAV h
180 0,20 33 15
200 0,19 46 16,2
220 0,17 63 17,4
240 0,16 86 18,6
260 0,15 119 19,8
280 0,14 163 211
300 0,13 225 22,3

Icopal FireSmart- Systemaufbau Nachweis der "harten Bedachung" gemaf abP- Brand Icopal und Nachweis der "harten Bedachung" gemafs abP-
Brand Wolfin; Dachneigung mind. 2% / Im Holzbau Empfehlung 3 %

Flachdachdammung auf Sichtbalken
mit STEICOroof dry und Auflast

Icopal® oder WOLFIN®

Auflast / Begriinung nach Windsogberechnung

/ Auflast / Begriinung mussen die "harte Bedachung" erfullen.
6 Icopal Grinplast TOP WOLFIN M
5 Icopal Sicotec
4 STEICOroof dry zweilagig
3 Icopal Sicotec (mech. befestigt) ‘ Icopal Sicotec (mech. befestigt)
2 Sichtschalung 22 mm
Konstruktion mit Vollholzsparren 1 Sichtbalken
STEICOroof dry ein-/zweilagig U-Wert Amplitudendampfung Phasenverschiebung
mm gesamt W/(m?*K) 1/TAV h
200 0,19 45 16,6
220 0,17 61 17,9
240 0,16 85 19,1
260 0,15 116 20,3
280 0,14 160 21,5
300 0,13 220 22,7
320 0,12 303 24
340 0,12 417 >24
360 on 573 >24

Widerstand gegen Flugfeuer und strahlende Warme muss nach DIN 4102- 4 erfillt werden; Dachneigung mind. 2% / Im Holzbau Empfehlung 3%

STEICO Dach Neubau




Flachdach: Dachkonstruktion auf Sichtbalken

Planungsheft e

Flachdachdammung auf Sichtbalken
mit STEICOzell und STEICOjoist

Icopal® oder

WOLFIN®

Icopal Ventura

WOLFIN M (mech. befestigt) +

WITEC 300gr Schutzflies

Icopal Sicotec (mech. befestigt) -

Holzwerkstoffplatte = 22 mm
STEICOzell / STEICOjoist (S 60...)
Icopal Sicotec (mech. befestigt)

Icopal Sicotec (mech. befestigt) ‘

Sichtschalung 22 mm

Konstruktion mit Vollholzsparren

Sichtbalken

STEICOzel/ U-Wert Amplitudendampfung Phasenverschiebung
mm gesamt W/(m?2*K) 1/TAV h

200 0,21 9 9,0

240 0,17 13 10,3

280 0,15 19 n7

300 0,14 22 12,3

360 0,12 37 14,3

400 0,10 53 15,7

Icopal FireSmart- Systemaufbau Nachweis der "harten Bedachung" gemafs abP- Brand Icopal und Nachweis der "harten Bedachung" gemafs abP-
Brand Wolfin; Dachneigung mind. 2% / Im Holzbau Empfehlung 3 %

Flachdachdammung auf Sichtbalken
mit STEICOf/oc und STEICOjoist

Icopal® oder WOLFIN®
’ lcopal ventura " WITEC 3006r Schutziics
6 lcopal Sicotec (mech. befestigt) -
5 Holzwerkstoffplatte > 22 mm
4 STEICOfloc / STEICOjoist (S) 60...)
3 Icopal Sicotec (mech. befestigt) ‘ Icopal Sicotec (mech. befestigt)
2 Sichtschalung 22 mm
1 Sichtbalken
Konstruktion mit Vollholzsparren
STEICOzel/ U-Wert Amplitudendampfung Phasenverschiebung
mm gesamt W/(m?*K) 1/TAV h
200 0,20 12 10,5
240 0,17 19 121
280 0,14 29 13,8
300 0,14 36 14,6
360 0,11 69 17,1
400 0,10 107 18,8

Icopal FireSmart- Systemaufbau Nachweis der "harten Bedachung" gemaf abP- Brand Icopal und Nachweis der "harten Bedachung" gemafs abP-
Brand Wolfin; Dachneigung mind. 2% / Im Holzbau Empfehlung 3 %

STEICO Dach Neubau
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Dachkonstruktion mit Hinterluftung

HinterlUftungsquerschnitte bei flach geneigten Dachern

Hinterliftungsquerschnitte werden von verschiedenen Fak-
toren wie Zuluftoffnung, Abluftéffnung, Sparrenlange und
Dachneigung beeinflusst.

Verschiedene Angaben von Verbanden und Normen existieren
nebeneinander.

So werden Mindestquerschnitte in der DIN 4108-3,
DIN 68800-2, den Unterlagen des ZVDH sowie in den Klemp-
nerfachregeln genannt.

Die untenstehende Tabelle zeigt hieraus zusammengefihrte
Empfehlungen und bildet Dacher mit einer Sparrenlange von
bis zu 10 m ab.

Bei Sparrenldngen grofer 10 m und einer Dachneigung von
>3°/<5°, erhoht sich die erforderliche BeltUftungshohe /
Konterlattenhéhe um 2 cm je weiterem Meter Hohlraum-
lange. Diese Hohlraumlange darf zur Einhaltung der Geféhr-
dungsklasse 0 gem. DIN 68800-2 eine Lange von 15 m nicht
Uberschreiten. Zusatzlich werden bei Liftungslangen ab 10 m
besondere Mafsnahmen zur Aufrechterhaltung der Bellftungs-
funktion gefordert, beispielsweise der Einbau von Luftern.
Materialtoleranzen und LUftungsgitterquerschnitte sind zu
bertcksichtigen. Die Offnungen der Liftungsgitter missen

> 40% der belufteten Querschnittsflache aufweisen. Alle in
diesem Heft beschriebenen gezeigten hinterlufteten Auf-
bauten sind mit einer Mindestdachneigung von 3° auszu-
fuhren.

. . . . Mind. Beliiftungsquerschnitt Beliiftungshohe /
Neigung Zuluftoffnuzng (Traufe) Abluftoffnunzg (First /Pult) in der Dachfliche Konterlattenhéhe
[cm?/m] [cm?/m] 2
[em2/m] [cm]
>3°und <5° 200 200 500 5
>5° 200 100 200 4

Quellen: ZVDH Regelwerk des deutschen Dachdeckerhandwerks; DIN 4108-3; Klempnerfachregeln; DIN 68800-2

Anforderungen an STEICO Unterdeckplatten
bei hinterlUfteten Flachdachaufbauten

Bei Flachdachkonstruktionen ist die Dachhaut eine Abdich-
tung, die als flachige wasserdichte Schicht definiert ist. Bei
dieser Ausfihrung mit einer Abdichtung wird im Gegen-
satz zur Dacheindeckung mit Dachsteinen keine Feuchtig-
keit von aufSen durch Schlagregen oder Treibschnee auf die
Unterdeckplatte gebracht.

Innenraumfeuchte wird durch die Dampfbremse an der Dif-
fusion durch das Bauteil gehindert, Restfeuchtigkeit von
innen, die durch das Bauteil diffundiert, wird durch die Hin-
terltftungsebene abgefihrt.

Im Bauzustand wirken STEICOuniversal / STEICOuniversal dry
ab einer Dachneigung von 16° als Behelfsdeckung.

STEICO Dach Neubau

Bei flach geneigten hinterlufteten Konstruktionen ist die
Funktionstauglichkeit als Behelfsdeckung nicht gegeben.
Wir empfehlen eine Behelfsdeckung wahrend der Baumal3-
nahmen durch Abplanen vorzusehen.

Durch die Nut- Federverbindung von STEICOuniversal /
STEICOuniversal dry wird auf der Gefachebene eine weitere
Dammebene geschaffen.

Diese Ebene wirkt als winddichte Schicht, was einer Aus-
kiihlung des Gefachdammstoffes entgegenwirkt und eine
Reduzierung der Warmebrucke konstruktiver Bauteile
ermoglicht.
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HinterlUftete Flachdachdammung

mit STEICOzell / STEICOjoist und STEICOuniversal dry

lcopal®

oder

WOLFIN®

WOLFIN M (mech. befestigt) +

10 Icopal Ventura WITEC 300gr Schutzvlies

9 Icopal Sicotec (mech. befestigt) -

8 Holzwerkstoffplatte > 22 mm

7 LGftungsquerschnitt nach Klempnerfachregel *

6 STEICOuniversal dry

5 STEICOzell / STEICOjoist (SJ 60...)

4 STEICOmulti membra 5

3 Konterlattung

2 Traglattung

1 Gipsbekleidung 12,5mm
STEICOzell STEICOuniversal dry U-Wert Amplitudendampfung Phasenverschiebung
mm mm W/(m?2*K) 1/TAV h
200 60 0,16 14 12,5
220 60 0,15 16 13,2
240 60 0,14 19 13,9
280 60 0,12 27 15,2
300 60 0,12 33 15,9
360 60 0,10 55 17,9
400 60 0,09 78 19,2

*Hinterluftungsquerschnitt abhangig von Dachneigung, Sparrenlange, Liftungsquerschnitt an Zu- und Abluft.
Icopal FireSmart- Systemaufbau Nachweis der "harten Bedachung" gemaf abP- Brand Icopal und Nachweis der "harten Bedachung" gemaf
abP- Brand Wolfin; HinterlUftete Flachdacher sind mit mindestens 3 Grad auszuflhren

HinterlUftete Flachdachdammung
mit STEICOzell / STEICOjoist und STEICOuniversal

lcopal®

oder

WOLFIN®

10

““““““HHHHH
N @) S

Icopal Ventura

WOLFIN M (mech. befestigt) +
WITEC 300gr Schutzvlies

Icopal Sicotec (mech. befestigt)

Holzwerkstoffplatte > 22 mm

Luftungsquerschnitt nach Klempnerfachregel *

STEICOuniversal

STEICOzell / STEICOjoist (SJ 60 ...)

STEICOmulti membra 5

Konterlattung

Traglattung

9
8
7
6
5
4
3
2
1

Gipsbekleidung 12,5 mm

STEICOze// STEICOuniversal U-Wert Amplitudendampfung Phasenverschiebung
mm mm W/(m?*K) 1/TAV h

200 60 0,16 15 13,2

220 60 0,15 18 13,9

240 60 0,14 21 14,5

280 60 0,12 30 15,9

300 60 0,12 35 16,5

360 60 0,10 60 18,5

400 60 0,09 85 19,9

*Hinterluftungsquerschnitt abhdngig von Dachneigung, Sparrenlange, Liftungsquerschnitt an Zu- und Abluft.
Icopal FireSmart- Systemaufbau Nachweis der "harten Bedachung" gemaf abP- Brand Icopal und Nachweis der "harten Bedachung" gemafd
abP- Brand Wolfin; HinterlUftete Flachdacher sind mit mindestens 3 Grad auszuflihren

STEICO Dach Neubau
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HinterlUftete Flachdachdammung
mit STEICOfloc / STEICOjoist und STEICOuniversal

lcopal®

oder

WOLFIN®

WOLFIN M (mech. befestigt) +

i \ T \é}u T 8 H'H'F.T.‘H‘H‘H‘f _e‘®‘ _\_ 10 Icopal Ventura WITEC 300gr Schutzvlies

9 Icopal Sicotec (mech. befestigt) -

8 Holzwerkstoffplatte = 22 mm

7 LGftungsquerschnitt nach Klempnerfachregel *

6 STEICOuniversal

5 STEICOfloc / STEICOjoist (S) 60...)

4 STEICOmulti membra 5

3 Konterlattung

2 Traglattung

1 Gipsbekleidung 12,5mm
STEICOfloc STEICOuniversal U-Wert Amplitudendampfung Phasenverschiebung
mm mm W/(m?*K) 1/TAV h
200 60 0,16 21 14,7
220 60 0,15 26 15,5
240 60 0,14 33 16,3
280 60 0,12 51 18,0
300 60 0,12 63 18,8
360 60 0,10 121 21,3
400 60 0,09 186 23,0

*Hinterluftungsquerschnitt abhdngig von Dachneigung, Sparrenlange, Liftungsquerschnitt an Zu- und Abluft.
Icopal FireSmart- Systemaufbau Nachweis der "harten Bedachung" gemaf abP- Brand Icopal und Nachweis der "harten Bedachung" geméan
abP- Brand Wolfin; HinterlUftete Flachdacher sind mit mindestens 3 Grad auszuflhren

HinterlUftete Flachdachdammung

mit STEICOfloc / STEICOjoist und STEICOuniversal dry

Icopal® oder WOLFIN®
1 e e e ﬂ'ﬂ'r.‘r.‘ﬂ'ﬂ'ﬂ‘f —e-®' T 10 Icopal Ventura W?/\l;llz'll"I\ElC'\g(()r(r)];rcgc:SE\s/ﬂgst) *

\ e \ 9 Icopal Sicotec (mech. befestigt) -

8 Holzwerkstoffplatte = 22 mm

7 Luftungsquerschnitt nach Klempnerfachregel *

6 STEICOuniversal dry

5 STEICOf/oc / STEICOjoist (SJ 60...)

4 STEICOmulti membra 5

3 Konterlattung

2 Traglattung

1 Gipsbekleidung 12,5mm

STEICOf/oc STEICOuniversal dry U-Wert Amplitudenddampfung Phasenverschiebung
mm mm W/(m?2*K) 1/TAV h

200 60 0,16 20 14,1

220 60 0,15 25 14,9

240 60 0,14 31 15,7

280 60 0,12 47 17,4

300 60 on 59 18,2

360 60 0,10 13 20,7

400 60 0,09 174 22,3

*Hinterluftungsquerschnitt abhdngig von Dachneigung, Sparrenldnge, Liftungsquerschnitt an Zu- und Abluft.

Icopal FireSmart- Systemaufbau Nachweis der "harten Bedachung" gemafs abP- Brand Icopal und Nachweis der "harten Bedachung" gemaf

abP- Brand Wolfin; HinterlUftete Flachddcher sind mit mindestens 3 Grad auszuflhren
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Flachdach: Dachkonstruktion mit Massivholzelement

Dachkonstruktion mit Massivholzelement

Flachdachdammung
mit STEICOroof dry

WOLFIN®

5 WOLFIN M (mech. befestigt) +WITEC 300gr Schutzvlies

4 Holzwerkstoffplatte > 22 mm

3 STEICOroof dry zweilagig

2 Icopal Sicotec (mech. befestigt)

i -IIIT 'a 1 Massivholzelement (STEICO GLVL R) 120 mm
(1]
H‘ Il
Konstruktion mit STEICO GLVL R

STEICOroof dry ein-/zweilagig U-Wert Amplitudenddampfung Phasenverschiebung
mm gesamt W/(m?*K) 1/TAV h
180 0,18 130 19,4
200 0,16 179 20,6
220 0,15 246 21,9
240 0,14 338 23,1
260 0,13 466 >24
280 0,13 641 >24
300 0,12 882 >24

Icopal FireSmart- Systemaufbau Nachweis der "harten Bedachung" gemaf abP- Brand Icopal und Nachweis der "harten Bedachung" gemafd
abP- Brand Wolfin; Dachneigung mind. 2% / Im Holzbau Empfehlung 3 %

Flachdachdammung
mit STEICOroof dry und Auflast

lcopal® oder WOLFIN®
6 Auflast / Begriinung nach Windsogberechnung
Auflast / Begriinung mussen die "harte Bedachung" erfullen.
5 Icopal Grlnplast TOP WOLFIN M
4 Icopal Sicotec
3 STEICOroof dry zweilagig
2 Icopal Sicotec (mech. befestigt) Icopal Sicotec (mech. befestigt)
1 Massivholzelement (STEICO GLVL R) 120 mm
Konstruktion mit STEICO GLVL R
STEICOroof dry ein-/zweilagig U-Wert Amplitudendampfung Phasenverschiebung
mm gesamt W/(m?*K) 1/TAV h
180 0,18 127 19,9
200 0,17 175 21,1
220 0,15 241 22,3
240 014 331 23,5
260 0,13 456 >24
280 0,13 628 >24
300 0,12 863 >24
320 0.1 1188 >24
340 on 1634 >24

Widerstand gegen Flugfeuer und strahlende Warme muss nach DIN 4102-4 erfullt werden; Dachneigung mind. 2% / Im Holzbau Empfehlung 3 %
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Dachkonstruktion mit Stegtragern

Vollguedémmte Flachdachkonstruktion
mit Uberdammung STEICOroof dry und Auflast

lcopal® oder WOLFIN®
10 Auﬂast"/ Begru‘n}mg na;h Windsogberechnung )
Auflast / Begriinung mussen die "harte Bedachung" erfullen.

9 Icopal Grlnplast TOP WOLFIN M

8 Icopal Sicotec

7 STEICOroof dry

6 Holzschalung 24 mm

5 STEICOzell / STEICOjoist (SJ 60...)

Konstruktion mit STEICOjoist 4 STEICOmulti renova

3 Konterlattung

2 Traglattung

1 Gipskartonplatte 12,5mm
STEICOzel/ + U-Wert im U-Wert im U-Wert bei 12 % Amplituden- Phasen-
STEICOroof dry Feldanteil Sparrenanteil Sparrenanteil dampfung verschiebung
mm W/(m?*K) 1/TAV h
200 + 80 0,135 0,199 0,14 51 17,7
220 + 80 0,126 0,186 0,13 60 18,3
240 + 80 0,119 0,176 0,13 72 19
280 + 80 0,106 0,160 0n 102 20,3
300 + 80 0,101 0,152 on 121 21
360 + 80 0,087 0,132 0,09 204 23
400 + 80 0,080 0,122 0,09 290 >24

Widerstand gegen Flugfeuer und strahlende Warme muss nach DIN 4102-4 erfullt werden; Dachneigung mind. 2% / Im Holzbau Empfehlung 3 %
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Flachdach: Dachkonstruktion mit Stegtragern

Vollgedammte Flachdachkonstruktion
mit Uberdammung STEICOroof dry, Auflast und Installationsebene

lcopal® oder WOLFIN®
10 Auﬂast"/ Begrﬂn}mg na;h Windsogberechnung )
Auflast / Begriinung mussen die "harte Bedachung" erfullen.

9 Icopal Grlnplast TOP WOLFIN M

8 Icopal Sicotec

7 STEICOroof dry

6 Holzschalung 24 mm

5 STEICOzell / STEICOjoist (S) 60...)

4 STEICOmulti renova

3 Installationsebene mit STEICOf/ex 036

2 Traglattung

1 Gipskartonplatte 12,5mm
g;g:ggﬁff; 336 * U-Wert ir_’n U-Wert im_ U-Wert bei 12.% Arr.llplituden- Pha_sen-
STEICOroof dry Feldanteil Sparrenanteil Sparrenanteil dampfung verschiebung
mm W/(m?*K) 1/TAV h
40 + 200 + 80 0,118 0,199 0,13 79 19,2
40 + 220 + 80 0,111 0,186 0,12 94 19,9
40 + 240 + 80 0,105 0,176 0,12 12 20,5
40 + 280 + 80 0,095 0,160 on 158 21,9
40 + 300 + 80 0,091 0,152 0,10 188 22,5
40 + 360 + 80 0,080 0,132 0,09 318 >24
40 + 400 + 80 0,074 0,122 0,08 451 >24

Widerstand gegen Flugfeuer und strahlende Warme muss nach DIN 4102-4 erfullt werden.; Dachneigung mind. 2% / Im Holzbau Empfehlung 3 %

STEICO Dach Neubau
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Flachdach: Dachkonstruktion mit Stegtragern

Vollgedammte Flachdachkonstruktion
gemals DIN 68800-2, Anhang Bild A.20

Icopal® oder WOLFIN®
6 '8 WOLFIN M (mech. befestigt) +
8 |copal Ventura WITEC 300gr Schutzvlies
7 Icopal Sicotec (mech. befestigt) -
5 6 Holzwerkstoffplatte > 22 mm
5 STEICOzell / STEICOjoist (SJ 60...)
4 4 STEICOmulti renova
3 = 3 Konterlattung

:CD 2 Traglattung

1 Gipskartonplatte 12,5mm
STEICOz¢// U-Wert ir_n U-Wert im_ U-Wert bei 12% Arr_llplituden- Pha_sen-

Feldanteil Sparrenanteil Sparrenanteil déampfung verschiebung

mm W/(m?*K) 1/TAV h
200 0,184 0,331 0,20 8 10,0
220 0,169 0,298 0,19 10 10,7
240 0,156 0,273 0,17 n 1.3
280 0,135 0,236 0,15 16 12,7
300 0,126 0,218 0,14 19 13,3
360 0,106 0,180 0,12 33 15,3
400 0,096 0,161 0,10 46 16,7
450 0,086 0,141 0,09 71 18,3
500 0,077 0,125 0,08 m 20,0

sq-Wert raumseitige Bekleidung <0,5m

Icopal FireSmart- Systemaufbau Nachweis der "harten Bedachung" gemaf abP- Brand Icopal und Nachweis der "harten Bedachung" gemafs abP-
Brand Wolfin; Dachneigung mind. 2% / Im Holzbau Empfehlung 3 %

Es darf keine Verschattung stattfinden.
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Ob Konstruktionsmaterialien oder Damm-
stoffe, STEICO Produkte tragen eine Reihe
angesehener Qualitatssiegel. So gewahr-
leisten die PEFC-Zertifikate eine
verantwortungsvolle Nutzung
des Rohstoffs Holz. Das
anerkannte Prifsiegel des

IBR® (Institut fir Baubiologie
Rosenheim) bestatigt STEICO
Holzfaser-Dammstoffen, dass sie
baubiologisch unbedenklich sind.
Auch bei unabhangigen Unter-
suchungen wie denen des OKO-
TEST Verlags schneiden STEICO
Produkte regelmdfig mit ,sehr gut” ab.

So bietet STEICO Sicherheit und Qualitat fur
Generationen.

80% unseres Lebens verbringen wir in
geschlossenen Raumen. Aber ist uns auch
immer bewusst, mit was wir uns hier
umgeben? STEICO hat sich die
Aufgabe gestellt, Bauprodukte
zu entwickeln, die die
Bedurfnisse von Mensch
und Natur in Einklang
bringen. So bestehen
unsere Produkte aus
nachwachsenden Roh-
stoffen ohne bedenkliche
Zusatze. Sie helfen, den
Energieverbrauch zu senken
und tragen wesentlich zu einem
dauerhaft gesunden Wohnklima bei,
das nicht nur Allergiker zu schatzen wissen.

Das naturliche Damm- und Konstruktionssystem fur
Sanierung und Neubau — Dach, Decke, Wand und Boden.

Nachwachsende Hervorragender Exzellenter Spart Energie
Rohstoffe ohne % Kalteschutz sommerlicher und steigert den
schadliche im Winter Hitzeschutz Gebaudewert
Zusatze
Regensichernd Guter Erhebliche Umwelt-
und diffusions- ‘7 Brandschutz Verbesserung freundlich und
offen des Schall- recycelbar
schutzes
Leichte und Wohn- Strenge Aufeinander
angenehme gesundheit Qualitats- abgestimmtes
Verarbeitung kontrolle Damm- und
Konstruktions-
system
c € u I E%RL%MAU QuaIJitéts-It ’ ...:m:velt- .
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