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Verarbeitung STEICO Unterdeckplatten

STEICO

Unterdeckplatten

Holzfaser-Dammplatten mit 3-fach-Funktion:
Dammung, Regenschutz, Winddichtung

STEICO bietet eine umfangreiche Palette an wasserabweisenden (hydrophobierten) Holzfaser-

Dammplatten fur den Einsatz als verfalzte Unterdeckplatten an. STEICO wird dabei
nach dem Nassverfahren hergestellt, die Produkte STEICO und STEICO
werden nach dem Trockenverfahren produziert, ebenso die Grundplatte fur STEICOsafe. Weitere

Informationen finden Sie in den jeweiligen technischen Merkblattern.

Vorteile

+ Robust und langlebig
- Vermindert konstruktive Warmebricken

+ Fur Neubau und Altbaumodernisierung sind Plattendicken
bis 240mm verflgbar

Anwendung/Kennzeichnung

Konform der Norm DIN EN 13171 sind STEICO Unterdeckplatten
CE-gekennzeichnet. Entsprechend den Anforderungen an
Holzfaser-Dammstoffe (WF) kdnnen STEICO Unterdeckplatten
nach DIN 4108-10: 2015-12 als ,, AuRenddmmung von Dach, vor
Bewitterung geschutzt, Dammung unter

+ Regensichernd und gleichzeitig diffusionsoffen zum Schutz
der Konstruktion

-+ Exzellenter sommerlicher Hitzeschutz

- Schnelle und komfortable Verlegung im Endlosverband

Deckung” (DAD) verwendet werden. Die genannten Produkte
werden nach den Richtlinien des Zentralverbandes des Deut-
schen Dachdeckerhandwerks (ZVDH) bei hinterlifteten Kons-
truktionen in Dach und Wand eingesetzt.
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Allgemeine Hinweise

Allgemeine Hinweise

Sicherheit bei Planung und Verarbeitung

0 STEICO Unterdeckplatten sind mit einer

0 0 umlaufenden  winddichtenden  und
00 wasserableitenden Profilierung der Plat-
0 9 tenkanten versehen. Zusatzliche Fugenab-
klebungen der werksseitig profilierten

A =10 PlattenstdRe sind nicht erforderlich. Bei

Dachstein/-ziegel-Eindeckungen betrdagt
die Mindestdachneigung 10°.

STEICOuniversal, STEICOuniversal dry und STEICOspecial dry
sind durchgehend hydrophobiert. Daher missen stumpfe Kanten
von Plattenzuschnitten nicht nachbehandelt werden. Faserabrieb
und leichte Beschadigungen beeintrachtigen die Wasserableitung
nicht. Die Funktionstauglichkeit der Wasserableitung besteht
auf beiden Plattenseiten.

Es ist auf eine ungehinderte Feuchte-
o abflhrung (Hinterltftung) auf der Bauteil-
Aufsenoberflache zu achten. STEICO Holz-

0
faser-Dammplatten sind vor dauerhafter,
stehender Feuchte zu schitzen. Durch-

R feuchtete Produkte mussen vor weiteren

BaumafSnahmen zurtickgetrocknet
werden. Hierbei ist fUr ausreichende Beluftung zu sorgen.

Produktionsbedingt befindet sich auf der Oberflache aller
Holzfaser-Dammplatten eine feine Schicht aus Holzzucker, Lignin
sowie Faserabrieb, die von ablaufendem Wasser geldst werden
und zu Verunreinigungen von anschlieenden Bauteilen (Scha-
lungen, Fenster, Putzen, etc.) flhren kann. Eine kontrollierte
Abfihrung anfallenden Wassers ist, auch wahrend der Bauphase,
vorzunehmen.

Die Stempelung auf den Platten gibt die Regelverlegerichtung an.
Auf der Plattenauf3enseite ist dies i.d.R. zusatzlich mit ,Outside”
kenntlich gemacht. Die geschliffene Seite der Dammplatten weist
nach innen. Ein Drehen der Platten ist moglich, die Wasserab-
leitung auf beiden Plattenseiten bietet ein verschnittoptimiertes
Arbeiten bei Graten und Kehlen.

STEICO Unterdeckplatten kénnen bis zu 4
Wochen als Behelfsdeckung eingesetzt
werden, STEICOsafe 8 Wochen (=14°
Dachneigung). Die Zeit der Freibewitte-
rung kann bis auf 12 Wochen verlangert
werden, sofern die Unterseite der
Unterdeckplatte einsehbar ist und evtl.
eingedrungene Feuchtigkeit ungehindert abtrocknen kann. Hohe
Auflasten wie z.B. von Schnee sind zu vermeiden.

Bei Verwendung als Behelfsdeckung oder bei geringen Trauf-
Uberstanden wird die Ausfuhrung mit tief hangenden Dach-
rinnen gemafs Detailldsung D1 (siehe Seite 19) empfohlen.

STEICO Unterdeckplatten sind diffusions-
offene Holzfaser-Dammplatten. Konden-
satbildung auf der raumzugewandten
Plattenseite wahrend der Bauphase stort
(behindert) den Diffusionsstrom.

Baufeuchte, verursacht durch z.B. frischen
Estrich, Putz oder Anstriche, ist generell durch Luften abzu-
fUhren. Im Gebédudeinneren ist fur trockene Luft wéhrend der
Bauphase zu sorgen. ZusatzmalRnahmen durch die Aufstellung
von Trocknungsgeraten sind empfehlenswert. Eine koordinierte
Bauablauffolge ist zu beachten.

Vor Beginn von Arbeiten, welche zu erhdhter Baufeuchte
fuhren koénnen, sind Dampfbrems- und Luftdichtigkeitsebenen
zu schliefRen. Bei ungedammten Spitzbdden wird, gemafs den
Richtlinien des ZVDH, eine Firstentliftung empfohlen.

Bei feuchtevariablen Dampfbremsbahnen reduziert sich der
Dampfdiffusionswiderstand bei hoher Luftfeuchtigkeit. Dies ist
besonders bei Erhdhung der Baufeuchte (Innenputz, Nassestrich)
in Winterbaustellen zu beachten.

STEICO Unterdeckplatten sind im Auflage-
[ | bereich trittfest. Gemaf den Richtlinien
des ZVDH und des Hauptverbandes der
gewerblichen Berufsgenossenschaften
gelten jedoch Unterdeckungen mit
Holzfaser-Dammplatten grundsatzlich als
nicht begehbare Bauteile. Um fUr eine
ausreichende Begehbarkeit des Daches zu sorgen, empfiehlt sich
die gleichzeitige Verlegung der Lattung. Rechtsgultige Unfallver-
hitungsvorschriften sind einzuhalten (Absturzsicherungen'!).

Vor der Verlegung von STEICO Unterdeckplatten sind Ortgang-
und Traufschalung auf das Dachtragwerk aufzubringen. Wird ein
stumpfer Stofs von Ortgang- und Traufschalung mit den Flachen
von STEICO Unterdeckplatten gewahlt, so ist auf den sorgfaltigen
Anschluss der wasserfihrenden Schalungsabdeckung und die
dichte FugenUberbrickung mit einem geeigneten STEICOmu/ti
Abdichtungssystem zu achten.

Die Schalungsbahn/-abdeckung kann mit geeigneten
STEICOmulti Klebebandern auf der Unterdeckplatte befes-
tigt werden oder alternativ mit der ersten Konterlatte auf die
Unterdeckplatte angepresst werden.
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Achsmale

Unterdeckplatten

Unterdeckplatte

STEICOuniversal
STEICOuniversal
STEICOuniversal dry
STEICOuniversal

STEICOuniversal dry /
STEICOspecial dry

STEICOspecial dry

STEICOsafe

Wandbauplatten

Wandbauplatte

STEICOuniversal
STEICOuniversal
STEICOuniversal dry
STEICOuniversal

STEICOuniversal dry /
STEICOspecial dry

STEICOspecial dry

Dicke

[mm]
22a)
35

35/40
60
60
80
100
120

140
160
180
200
40
60
80
100
120
140
160
>180

Dicke

[mm]
22a)
35

35/40
60
60
80

100
120
140
160
180
200

Maximal
zuldssiges
Achsmald

[mm]
625b)
1000
1000
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1000
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100

Maximal
zuldssiges
Achsmal’

[mm]
625b)
1000
1000
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250

Empfohlenes Achsmal3
Einblasddmmung
(z.B. STEICOzell)

[mm]

950
950
950
950
950
950
950
850
850
850
850
950
950
950

Empfohlenes Achsmaf3
geméaR ONORM
B 4119:2018-03

(mm]
560
600
900
800
880

1000

1050
1100

1200

1200

1200
600
640
800
880
720
800
800
1100

Empfohlenes Achsmal®
Einblasddmmung
(z.B. STEICOzell)

[mm]

625
833
833
833
833
833
833
833
833
833
833
833

b)

a) Bitte beachten Sie die zeitlich direkte Verlegung der Konterlattung bei Montage der Unterdeckplatte.

Tipp: Bei gleichzeitiger Anbringung der Traglattung kann die Dachfldche gemafs den Vorgaben der BG Bau als Arbeitsplatz verwendet werden.

b) Gefachweiser Versatz der VertikalstoRe, Mindestversatz 600 mm;
Aufgrund des Einblasdruckes wird der Einsatz einer zusatzlichen Konterlattung (Stitzlattung) in Feldmitte empfohlen.
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Dachneigung

/VDH

Dachneigung

STEICO Unterdeckplatten (STEICOuniversal, STEICOuniversal dry, STEICOspecial dry, STEICOsafe) werden dem Merkblatt fur
Unterdacher, Unterdeckungen und Unterspannungen gemafs den Richtlinien des ZVDH zugeordnet. Sie erfillen den Nachweis der
Wassereintragssicherheit gemaf dem Produktdatenblatt fur Unterdeckplatten aus Holzfaser (Stand 2012) des Zentralverbandes
des deutschen Dachdeckerhandwerks (ZVDH) und sind der Klasse Unterdeckplatte Kategorie A (UDP-A) zuzuordnen. Auch
entsprechen STEICO Unterdeckplatten dem Typ IL (verfalzt verlegte Unterdeckplatten) nach EN 14964:2006.

Zur Anwendung von Unterddchern wird im Regelwerk des deutschen Dachdeckerhandwerks (ZVDH) detaillierte Angaben
gemacht. Die Verwendung von STEICO Unterdeckplatten wird dabei von der Regeldachneigung der Dacheindeckung (RDN), der
Dachneigung des Bauvorhabens (DN) aber auch von den sogenannten erhdhten Anforderungen beeinflusst.

Erhohte Anforderungen an das Dach
+ Grofe Sparrenldangen >10m gemaf Tabelle 1 (ZVDH)

- Konzentrierter Wasserlauf auf Teilflachen des Daches,
z.B. unterhalb von Regenfallrohren, Zusammenfuhrungen
von Kehlen o.a.

+ Besondere Dachflachen wie geschweifte Gauben,
Tonnen- und Kegeldacher

Schneereiche Gebiete (Schneelast >1,5 kN/m2)

Windreiche Gebiete der Windlastzonen 4 oder Kamm-
und Gipfellagen oder Schluchtenbildung

Klassen der Unterdacher

Das ZVDH Merkblatt fur Unterdacher, Unterdeckungen und
Unterspannungen, Stand 04/2024, definiert fur Unterdacher
die Klassen 1-5. Klasse 5 stellt die geringsten, Klasse 1 die
hochsten Anforderungen an das Unterdach.

Klasse 2: Regensicheres Unterdach. In der Klasse 2 kann
STEICOsafe eingesetzt werden. Die Anwendung von
STEICOmulti nail Nageldichtstreifen fihren zu hochster Sicher-
heit des Systems was von der Holzforschung Austria bestatigt
wurde. (Seite 16)

Klasse 3: Holzfaser-Unterdeckplatte (UDP) auf Tragkonstruktion
oder Warmeddmmung. Die Holzfaser-Unterdeckplatten sind
verfalzt und entsprechen dem ,Produktdatenblatt fir Unter-
deckplatten aus Holzfasern”. ,Zwischen Unterdeckplatte und
Konterlatte ist bei Erfordernis eine Perforationssicherung mit
einer Breite von 5cm anzuordnen.” STEICO Unterdeckplatten
haben sich in Bezug auf durchdringende Befestigungsmittel
auch ohne Nageldichtbander langjahrig als perforationssicher
erwiesen. Daher garantiert STEICO fur alle STEICO Unterdeck-
platten ab 22 mm die Perforationssicherheit ohne zusatzliche
Nageldichtbander.

Die Kombination aus ,Anforderung an das Dach” und ,Qualitat des Unterdaches” fihrt zu unterschiedlichen Unterschreitungen
der RDN des Dachziegels oder Dachsteins von 4°, 8° oder 12°. In der folgenden Tabelle auf Seite 17 sind diese Kombinationen
aufgefihrt. Dabei beschreiben folgende Kurzel die Anforderung an das Dach:

- 0A = Dach ohne erhéhte Anforderung

- mA = Dach mit erhéhter Anforderung

In der Planung sollte von einem Dach mit erhohter Anforderung als Regelausfuhrung ausgegangen werden.

Mindestdachneigung

Die Verlegung von STEICO Unterdeckplatten kann bis zu einer Mindestdachneigung von 10° in der Kombination Dachziegel/

Dachstein erfolgen.

Geeignete Klebeprodukte in Form von Klebebéndern (STEICOmulti tape F) finden sie unter www.steico.com/abdichtungssystem.



https://www.steico.com/abdichtungssystem
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Dachneigung

Dacheindeckung

r
Erhohte Anforderung durch
Dachkonstruktionen?

+ GrofRe Sparrenlangen >10m gemald

des Daches
- Besondere Dachformen

« Schneereiche Gebiete
(Schneelast = 1,5kN/m2)

« Konzentrierter Wasserlauf auf Teilflachen

« Windreiche Gebiete der Windlastzonen 4

Abkirzung o.A. = Dach ohne erh6hte Anforderung
Abklrzung m.A. = Dach mit erhéhter Anforderung

Dachziegel
und Dachsteine

Dachneigung
(DN) =10°

Grofsformatige Dacheindeckungen
wie Trapezbleche, verfalzte Blech-
eindeckungen oder Faserzement-
wellplatten werden oftmals bei
flach geneigten Déachern einge-
setzt: Hier sind gesonderte Rege-
lungen des ZVDH zu beachten.

Empfehlung Unterdach:

STEICOsafe — Diese schitzt das
Bauvorhaben schon bei DN >5°
vor Wettereinfllssen.

N

\ y \
]
v
Regeldachneigung der Dacheindeckung >30° Regeldachneigung der Dacheindeckung <30°
A4
Unterschreitung Unterschreitung Unterschreitung Unterschreitung
RDN <8° RDN <12° RDN <4° RDN <8°
A 4 ; v

o.A Klasse 3 m.A Klasse 3 m.A Klasse 2 m.A Klasse 3 m.A Klasse 2
- UDP-A* - UDP-A* = STEICOsafe - UDP-A* « STEICOsafe

= STEICOmulti UDB
+ STEICOmulti nail

= STEICOmulti UDB
+ STEICOmulti nail

+ STEICOmulti nail

Anwendungsbeispiele

- Dachform: Sparrendach / Satteldach
- Dachneigung: 29°

- RDN - der Dacheindeckung: 35°

- Unterschreitung RDN: 6°

+ Schneelast: 1,6k N/m?

- Dachform: Pultdach

- Dachneigung: 14°

- RDN - der Dacheindeckung: 22°
- Unterschreitung RDN: 8°

- Sparrenlange: 11m

* UDP-A = STEICOuniversal, STEICOuniversal dry, STEICOspecial dry, STEICOsafe

« STEICOmulti UDB
+ STEICOmulti nail

+ STEICOmulti nail




Verarbeitung STEICO Unterdeckplatten

Dachneigung

STEICO Unterdachsysteme

Anforderungen (gemafB ZVDH und weiterfithrenden Herstellerangaben)

I Unterdeckplatten UDP-A (STEICOuniversal, STEICOuniversal dry, STEICOspecial dry, STEICOsafe
[ Unterspannbahn STEICOmulti UDB mit STEICOmulti nail
I STEICOsafe mit STEICOmulti nail

Regeldachneigung Dachneigung des Bauvorhabens = DN [°]
= (RDN) nach
Dachsteinen [°] 56 7 8 910 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

[ ]
) . >32°mA Klasse 3
2.B. Biber .
Elnfa“chdeckung, 40 : ~32°mA Klasse 3
Monch und .
Nonne
: Klasse 2
L ]
n
mEEsmssssssEslmaEany Klasse 3
z.B. Hohl- ]
n
& pfanne, 35 . >27°mA Klasse 3
& Strangfalz- 1
I © H | |
s ziegel
S= o . Klasse 2
[
=2 ' :
® s ) . 1 226°mA Klasse 3
S-S5 Dachziegel ' ‘
28 mit Kopffalz ' :
3o . 30 ' >22°0A {=26°mA Klasse 3
= und Seiten- ' i |
£ ¢ verfalzung N | o
o C . 1>22°mA Klasse 2
© ‘T n |
£ - - |
T D_achmegel 1 >17°0A 1>21°mA Klasse 3
& 8  mitKopffalz . 1
5 undSeiten- : 217°0A  {221°mA Klasse3
verfalzung . :
mit besonderen ¥ .
Merkmalen . S Klasse2
>18°mA Klasse 3
Flaghdach— 518°mA Klasse3
ziegel i
Klasse 2
o =16°mA Klasse3
IS ;
£ 1 =16°mA IEECE]
5 ‘
X Abweichende 212°mA EERE
S Kategorien der :
= Regeldach- >10°0A | 214°mA
|
z neigung von ! ;
& Dachstein- 18 | >10°0A {214°mA Klasse3
£ herstellern : ;
% wie z.B. ERLUS >10°mA Klasse 2
g Koramic und ! ==,
o Creaton ! >10°0A  214°mA Klasse3
E | |
5] i :
= 161 >10°0A 1 214°mA
¢ : :
[
= >10°mA Klasse 2

oA = Dach ohne erhéhte Anforderung; mA = Dach mit erh6éhter Anforderung

Die abgebildete Tabelle zeigt den Anwendungsbereich der verschiedenen STEICO Unterdachsysteme in Abhangigkeit der Dacheindeckung und deren
Regeldachneigung und der erhohten Anforderungen an das Dach, Stand 04/2024. Dabei flieBen neben den Vorgaben des Zentralverbandes des
deutschen Dachdeckerhandwerks (ZVDH) auch herstellerbezogene Werte ein, welche zu weiteren sicheren Dachkonstruktionen fiihren. Diese sind
ggf. vertraglich zu vereinbaren. (siehe Verarbeitungsanleitung STEICO Unterdeckplatten, STEICOsafe.)

Dachneigungen >40° sind hier nicht aufgefiihrt und mit allen Varianten der STEICO Unterdacher ausfuhrbar.
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Dachneigung

B2 Geneigte Dacher nach SIA SN 232

Die SN 232 regelt auch den Einsatz von Unterdachern, abhangig von Beanspruchung und Dacheindeckung. Im Anhang D sind
detaillierte Angaben zur Anwendung gegeben, eine Abweichung von diesen sind nach Punkt 0.4 mdglich.

Norm-Variante

Ausfuhrung nach SIA SN 232 Anhang D Geltungsbereich der
weiteren Informationen:

- Sparrenlange bis 8,0m

+ Bezugshdhe H=0 bis 800m

- Standorte ohne besondere Anforderungen bzgl. Rick-
schwellwasser

Bei geanderten Randbedingungen ist das Unterdach objekt-
bezogen auf Basis des zu erwartenden Ruckschwellwasser zu
wahlen. Im Zweifel kann von einer aufRerordentlichen Bean-
spruchung ausgegangen werden.

Ausfiihrung: In der Schweiz ist fir geneigte Dacher die SN
232 mafSgebend. Der Anhang D regelt Mindestneigungen in
Abhangigkeit von Deckung und Unterdach. Diese Regelungen
erreichen ein sehr hohes Sicherheitsniveau. Unterdacher werden
hierbei in normale Beanspruchung, erhdhte Beanspruchung und
aulRerordentliche Beanspruchung unterschieden.

Normal Erhoht

STEICO Unterdeck-
platten ohne Naht-
sicherung (ohne
Fugenabklebung)

STEICO Unterdeckplatte
mit Nahtsicherung und
Nageldichtband

STEICOsafe
inkl. Nageldichtband

- STEICOmulti primer = STEICOmulti nail
« STEICOmulti tape F
= STEICOmulti nail

Eine Entscheidungsgrundlage, welches Unterdach anzuwenden ist, bietet
die Tabelle 15, die hier fur Dachziegel/Dachsteine abgebildet ist.

Auszug aus der Tabelle 15 Mindestneigungen in Abhangigkeit
von Deckung und Unterdach

Neigung im Gebrauchszustand
am Sparren gemessen in

Unterdach
Deckung fir auRer- l.}nterdfach Qnterdach
. fir erhdhte  flr normale
ordentliche
Bean- Bean-
Bean- spruchun spruchun
spruchung P 9 e
Flach-, Glatt-,
Herz- und 10 bis <18 18 bis <20 >20
Dachziegel Muldenfalz
>12St/m?2 Pfannen 8 bis <16 16 bis <18 >18
Biberschwanz 15 bis <25 25 bis <30 >30
Falzbiber 25 bis <30 >30 >30
Flach-und =5 i 50 >20 >20
Dachziegel ~Muldenfalz
<12 St/m2 Glattfalz 12 bis <30 >30 >30
Pfannen 8 bis<20 >20 >20
_ Grossflachen= 4 i 18 18 bis <25 >25
Dachstein ziegel
aus Beton -
! Pfannen-und 50 20 20 bis <30 >30

Glattziegel

Wirtschaftliche Variante

0.4 Abweichungen: Abweichungen von der vorliegenden
Norm sind zulassig, wenn Entwicklungen auf dem Gebiet der
geneigten Dacher oder auflergewdhnliche Verhaltnisse, die
in dieser Norm nicht erfasst sind, dies rechtfertigen. Abwei-
chungen mussen durch Theorie und Versuche ausreichend
begriindet sein. Abweichungen sind in den Bauwerksakten
mit nachvollziehbarer Begriindung zu dokumentieren.

Die allgemeinen Angaben der STEICO Verarbeitungsanleitung
beruhen auf kontinuierlichen Entwicklungen, Prifungen und
dem praxistauglichen Einsatz gemafs deutschen Regelwerken.
Prifungen der Dachziegel-/Dachsteinhersteller flhren zu
Regeldachneigungen RDN, welche in Bezug zu den STEICO
Unterdeckungen/Unterdachern zu setzen sind.

Hinweis: Bei Anwendung der STEICO Verarbeitungsanleitung in der
Schweiz empfehlen wir, diese auf Basis des Punktes 0.4 der SIASN 232
gesondert zu vereinbaren.
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Verarbeitung

Verlegung

Die Verlegung in der ersten Reihe beginnt
im Verband von links unten. Die Feder
weist nach oben, der Plattenaufdruck
zeigt in der Regelverlegung nach auf3en.
Bei STEICOsafe ist das Folienmaterial
auflen.. Mit dem Abschnitt der letzten
Platte einer Reihe wird die nachste Reihe begonnen (wirtschaft-
licher Endlosverband).

L\ W W \Y
Dach

Zuschnitt

__Z
A -

22 mm/ 35-120 mm {::'::%

Der Zuschnitt der Platten erfolgt je nach
Dicke mit einer geeigneten Sage. Bei
Anschlissen an andere Bauteile ist auf
saubere und in geringem Abstand parallel
geflihrte Schnitte zu achten.

Einblasdammung

Beim Einsatz von Einblasdammungen sind gegebenenfalls
die Plattendicken zu erhdhen oder konstruktive Malnahmen
(Einlage einer Stltzlattung) zu ergreifen, um Ausbauchungen

AnschlUsse

Stumpfe StofRe, Anschliisse an andere
Bauteile, Durchdringungen etc. sind zu
unterstltzen und sorgfaltig mit geeig-
L neten STEICOmu/ti Abdichtungssystem
©) ab.zluklelben. und gegebenehnfalls ober-
seitig mit einer Lattung zu sichern.

Verarbeitung

Der Versatz der vertikalen Stofsfugen je
Verlegereihe erfolgt gefachweise. Bei
STEICOuniversal d=22/24mm wird ein
Versatz (a) im Plattenverband von
600mm empfohlen, bei allen weiteren
Plattendicken von mindestens 250 mm.
Die Montagebefestigung erfolgt mit Nageln oder Klammern,
die dauerhafte Lagesicherung Uber die Befestigung der Konter-
lattung. Nageldichtungsbander unterhalb der Konterlattung
sind nicht erforderlich. Weitere Informationen siehe Befesti-
gungshinweise Seite 12-13.

Fir alle druckfesten Holzfaser-Dammplatten in grofseren Dicken
empfehlen wir die elektrische Schwertsage der Firma Festool,
Univers SSU 200 EB / IS 330 EB. GroRe Dammstoffstarken
von STEICOuniversal dry, STEICOspecial dry und STEICOsafe
konnen optimal mit der Dammstoff-Seilsdge Mafell DSS 300
cc bearbeitet werden.

zu vermeiden. Beim Einsatz als Behelfsdeckung sind bei einer
Beschadigung der Plattenprofilierung Zusatzmaf3nahmen zu
ergreifen oder das Material zu tauschen.

Als Klebeflache je Stofsfugenseite sind ca. 50 mm auszufuhren.
Jegliche Klebeflachen sind mit STEICOmu/t/ Primer vorab grind-
lich zu grundieren. Bei Anschlissen an andere Materialien, bei
runden Durchdringungen oder Abklebungen im Trauf- und
Firstbereich wird der Einsatz von STEICOmu/t/ Abdichtungs-
system oder Manschetten empfohlen.
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Verarbeitung

Einbau von Dachflachenfenstern

Oberhalb in der Flache liegende
Offnungen (z.B. Dachflachenfenster =
DFF) sind durch geeignete Wasserablei-
tung zu schiitzen. Insbesondere bei einer
Nutzung als vorlaufiger Wetterschutz ist

G+ auf eine rlckstaufreie und kontrollierte
Ableitung des anfallenden Wassers, schon wahrend der
Bauphase, zu achten.

Oberste Geschossdecke

Kalte Spitzbdden, die bei Dammung der
obersten Geschossdecke entstehen, sind
bezlglich der Bauphysik gesondert zu
betrachten. Oftmals dringt Feuchtigkeit
durch Leckagen in der Luftdichtigkeit der
obersten Geschossdecke bzw. Undichtig-
keit der Einschubtreppe oder anderen Zugangséffnungen aus
dem Wohnraum in den Spitzboden ein. Diese Feuchtigkeit kann

Abklebung Bei bereits bekannter Dachflachenfens-

7 terposition wird schon bei der Platten-
verlegung in die nachste Fuge (horizontal)
direkt Uber dem kinftigen Dachflachen-
fenster ein Unterspannbahnstreifen
eingeklemmt, an dem ein Winkelprofil
fur die Wasserableitung (um das DFF) befestigt werden kann.
Beim nachtraglichen Einbau von Dachflachenfenstern wird ein
mit Gefdlle angesetzter Metallwinkel oberhalb des Dachfla-
chenfensters angebracht. Die Befestigung erfolgt mittels geeig-
neten Klebeprodukten des STEICOmu/ti Abdichtungssystems.

an Tragkonstruktion (Sparren) sowie am Unterdach zu Schim-
melbildung flhren. Vermehrt tritt dies bei Baustellen in den
Wintermonaten auf. Als vorbeugende Mafinahme ist ein
Eindringen dieser Innenraumluft in den Spitzboden zu verhin-
dern, und eine Belliftung des Spitzbodens mit AufSenluft herzu-
stellen. Die BelUftung von kalten Spitzbdden ist nach den Regel-
werken als Stand der Technik einzuordnen.

Abstande zu Abgasanlagen/Kaminen, Schornsteinen

In der Praxis taucht oft die Frage zu den minimalen Abstanden
von STEICO Unterdeckplatten zu Abgasanlagen/ Kaminen,
Schornsteinen auf. Diese Abstande werden in der Feuerungs-
verordnung FeuV §8 geregelt. Es sind grob zwei Unterschei-
dungen zu machen:

Zum einen gibt es Abgasleitungen, die Uberwiegend bei
Brennwertthermen eingesetzt werden. Diese besitzen nied-
rige Abgastemperaturen, wodurch ein geringer Abstand von
5cm ausreicht, da die Abgastemperatur bei einer Nennleis-
tung <160 °C liegt. Geringere Abstande sind Herstellerbezogen
moglich. Sie werden in der technischen Spezifikation der Abga-
sanlage genannt und mit dem Buchstaben O(xx) [(xx) = Abstand
in mm] beschrieben.

Dehnungsfugen

Dehnungsfugen sind bei Verlegelangen
>20m empfehlenswert. Wurden diese im
vorhandenen Baukdrper bereits vorge-
sehen, sind sie in der Ebene von STEICO
Unterdeckplatten fortzufuhren.

Zum zweiten sind Kamine/Schornsteine
zu benennen. Der minimale Abstand der
von neuen Kaminen gefordert wird ist
ebenfalls in der technischen Spezifikation
genannt und mit dem Buchstaben G(xx)
[(xx) = Abstand in mm] angegeben. Bei
vielen betragt dieser Abstand auch 5cm. Sind diese Angaben
nicht vorhanden, bzw. handelt es sich um einen alten gemau-
erten Kamin, empfehlen wir einen Abstand von 20cm einzu-
halten.

Abstande zu Abgasanlagen und Schornsteinen kénnen bellftet
werden, oder sind in der Gebaudehdulle mit nicht brennbarer
Dammung (Schmelzpunkt >1000°C) zu fullen.

Bei STEICOuniversal 22 mm sind Dehnungsfugen bei Verlege-
langen >15m notwendig.



Verarbeitung STEICO Unterdeckplatten

Allgemeine Befestigungshinweise

Bedachungen

Bedachung [kN/m?]
0,30 Leicht
0,55 Mittel
0,90 Schwer

Verbindungsmittel ITW Befestigungssysteme GmbH

Verbindungsmittel Lange [mm]
Rillenndgel (verzinkt) 3,1*90 90
Rillennagel (verzinkt) 3,8*130 130

Rillenndgel (blank) 4,2 *160 160
Nagelschraube (verzinkt) 3,8*130 130
Nagelschraube (blank) 4,6 *160 160
Klammern SD 91090 90
Klammern BS 29090 90

Klammern SD 91100 100

Klammern BS 29100 100

Klammern SD 91120 120

Klammern BS 29120 120

Befestigung Dach

Auf Basis von geanderten Normen wie auch Vorgaben, die den
Stand der Technik abbilden, wurden die Befestigungstabellen
fur STEICO Unterdeckplatten erarbeitet.

Die Einflihrung des Eurocode 5 als auch die Anforderungen des
ZVDH bezuglich Sogsicherung der Dacheindeckung sind in den
Tabellen berlcksichtigt.

Die nachfolgenden Befestigungstabellen beruhen auf Berech-
nungen, die von der ITW Befestigungssysteme GmbH erarbeitet
wurden. Es wird der Verbindungsmittelabstand fur die jeweils
ungulnstigste Dachneigung in Abhangigkeit von Schneelast und
Eigenlasten der Dacheindeckung sowie der Dicke der STEICO
Holzfaser-Dammplatte angegeben. Die Windsogbelastung
wurde mit 1,1kN/m? bertcksichtigt. Bei abweichenden Anforde-
rungen ist ein gesonderter Nachweis zu fihren. Andere Verbin-
dungsmittel kdnnen mit gesondertem Nachweis verwendet
werden. Werden Konterlatten mit dem Querschnitt 50/30 mm
verwendet, so sind windsogbeanspruchte Traglatten mit geeig-
neten Sondernageln zu befestigen (die Mindesteinschlagtiefe
des 8-fachen Nageldurchmessers glattschaftiger Nagel wird
mit 30 mm nicht erreicht).

Verarbeitung

Eindeckung
Metalldeckungen incl. Holzschalung
Dachsteine aus Beton, Falzziegel

z.B. Biberschwanzeindeckung, Ménch und Nonnenziegel mit Vermoértelung

Breite [mm] Drahtdurchmesser [mm]
- 3,1
= 3,8
- 4,2
= 3,8
- 4,6

11,78 2,0
27 2,0
1,78 2,0
27 2,0
11,78 2,0
27 2,0

Die Tabellen geben die Befestigung fir 62,5 cm bzw. 100 cm Sparren-
achsmal$ an. Bitte beachten Sie die maximalen Achsabstdnde fur
STEICO Unterdeckplatten auf Seite 5. Ein rechnerischer Nachweis

ist bei allen anderen hier nicht behandelten Konstruktionen vom
Planer zu flhren.

Bauvorhabenbezogene Nachweise kdnnen angefragt werden unter:

« www.itw-Aufsparrendaemmung.de

+ www.bea-group.com/software/bea-engineering-software



http://www.itw-Aufsparrendaemmung.de
https://www.bea-group.com/software/bea-engineering-software/
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Verarbeitung

Befestigung von STEICO Unterdeckplatten mit Plattendicke 22 mm

Rillennagel Klammern
Sparrenachsmaf3 [mm]a) Haubold 3,1 x 90 (verzinkt) Haubold SD 91090 / BS 29090
Dachneigung [°]
625 Bis 35 35-55 Bis 35 35-55
Querschnitt Konterlatte (b/h) [mm] Schneelast sy [kN/m?]
50/30 0,85 1,0 1.5 2,5 <25 0,85 1,0 15 2,5 <25
Bedachung [kN/m?] Verbindungsmittelabstand [cm]

0,30 Leicht 20 20 20 15 20 15 15 15 10 15

0,55 Mittel 20 20 15 10 20 15 15 15 10 15

0,90 Schwer 15 15 15 10 10 15 15 10 10 10

Befestigung von STEICO Unterdeckplatten mit Plattendicken von 35 und 40 mm

Rillennagel Klammernb)
SparrenachsmaR [mm]a) Haubold 3,8 x 130 (verzinkt) (Lange 120 mm; Drahtdurchmesser 2,0 mm)
Dachneigung [°]
1.000 Bis 35 35-55 Bis 35 35-55
Querschnitt Konterlatte (b/h) [mm] Schneelast sy [kN/m?]
60/40¢) 0,85 1,0 1,5 2,5 <25 0,85 1,0 1,5 2,5 <25
Bedachung [kN/m?] Verbindungsmittelabstand [cm]

0,30 Leicht 25 20 20 15 15 10 10 10 5 10

0,55 Mittel 25 20 15 10 15 10 10 5 5 10

0,90 Schwer 15 15 15 10 10 5 5 5 5 5

Befestigung von STEICO Unterdeckplatten mit Plattendicke 60 mm

Rillennégel/Nagelschrauben Nageld)
SparrenachsmaR [mm]a) Haubold 4,2 x 160 / 4,6 x 160 (blank) (6 x 180)
Dachneigung [°]
1.000 Bis 35 35-55 Bis 35 35-55
Querschnitt Konterlatte (b/h) [mm] Schneelast s [kN/m?]
60/40 0,85 1,0 1,5 2,5 <25 0,85 1,0 1,5 2,5 <25
Bedachung [kN/m?] Verbindungsmittelabstand [cm]
0,30 Leicht 20 20 20 15 20 12 12 12 10 6
0,55 Mittel 20 20 20 10 10 12 12 12 5 6
0,90 Schwer 20 20 15 10 10 12 12 10 5 6

Vom Stirnende der Konterlatte bis zum ersten Nagel ist ein Abstand von mindestens 120 mm, bis zur ersten Klammer mind. 70mm, einzuhalten.
Bei Verwendung von Konterlatten mit gréReren Abmessungen sind die Verbindungsmittelldangen entsprechend anzupassen.

a) Ohne Einblasddmmsysteme

b) Klammerbefestigung bei Einsatz von STEICOjoist als Sparrenkonstruktion

¢) Konterlatten mit Querschnitt 50/30mm kénnen mit Klammern der Grofe 2,0*100 verwendet werden.

d) Bei Verwendung von Konterlatten mit Querschnitt 60/40 mm mussen diese bei Nageln 6,0*180 mit 5,4 mm vorgebohrt werden.
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Unterdeckplatten ab 60 mm: Befestigung mit Schrauben

Verarbeitung

Die nachfolgende Tabelle dient als Orientierungshilfe flir kalkulatorische Ansdtze und ersetzt keinen statischen Nachweis der
Befestigung. Der statische Nachweis der Befestigung ist vom Planer zu erbringen. Es wird jeweils der Abstand der Verbindungs-
mittel fir eine Dachneigung von 30° in Abhangigkeit von Schneelast und Eigenlast der Dacheindeckung und der Dicke der STEICO
Unterdeckplatte angegeben. Verbindungsmittel fir die Windsogsicherung sind gesondert zu kalkulieren.

Die gewahlten Verbindungsmittel missen fir den Anwendungsfall (Befestigung einer Uber den Sparren liegenden Warmedamm-
schicht) zugelassen sein. Die jeweiligen Schraubenhersteller fuhren entsprechende Vorbemessungen durch. Je nach gewahltem
Schraubentyp lassen sich die Verbindungsmittelabstande um bis zu 30 %, je nach Schraubenkopfform, Durchmesser und Veranke-
rungslange, erweitern. Der maximale Sparrenachsabstand der jeweiligen STEICO Unterdeckplatte ist der Seite 5 zu entnehmen.

Befestigung der STEICO Unterdeckplatten STEICOuniversal / STEICOspecial dry / STEICOuniversal dry /
STEICOsafe mit Plattendicken von 60 bis 160 mm

Schrauben-
durchmesser
[mm]

Schrauben-
durchmesser
[mm]

Mindest-

Schraubenlange brie®
[mm [mm]
180 60
200 80
220 100
240 120
260 140
280 160
Querschnitt Konterlatte (b/h)b)

[mm]
80/40

Bedachung [kN/m?]

0,60 Mittel
l\/llndest"— Dicke
Schraubenlange

sl [mm]
180 60
200 80
220 100
240 120
260 140
280 160
Querschnitt Konterlatte (b/h)b)

[mm]

60/40

Bedachung [kN/m?]
0,60 Mittel

0,75

60

0,75

55

Sparrenachsmafs e
[mm]

<10002) <850

Schneelast
[kN/m?]

1,0 0,75 1,0

Maximaler Schraubenabstand [cm]

50 70 60

Sparrenachsmaf3 e

[mm]
<1000" <850
Schneelast
[kN/m?]
1,0 2,0 0,75 1,0 2,0

Maximaler Schraubenabstand [cm]

50 40 70 65 55

Vom Stirnende der Konterlatte bis zum ersten Verbindungsmittel ist ein Abstand von mindestens 200 mm (25 *d) einzuhalten. Der effektive Schrau-
benabstand wird durch die Konterlattenldnge bestimmt. Die Schrauben sind, im Regelfall, unter einem Winkel von 67° zur Sparrenachse einzudrehen.
Genaue Vorgaben sind den Zulassungen der jeweiligen Verbindungsmittelhersteller zu entnehmen.

a) Ohne Einblasdammsysteme
b) Abhéngig vom Schraubenhersteller
) Tellerkopfschrauben (z.B. Heco)
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Verarbeitung

Befestigung Wand

Befestigungstabellen

Die Anforderungen im Wandbereich sind bezuglich Schubkraften
und Sogkraften bei nicht exponierter Lage des Gebaudes kleiner
als im Dachbereich. Dadurch kénnen die oben aufgefiihrten
Tabellen als Anhaltspunkt fur die Befestigung im Fassadenbe-
reich ebenfalls herangezogen werden.

Die Befestigung bei Gebauden mit hohen Fassadenlasten (Eigen-
last der hinterlUfteten Fassade als auch hohen Sogbelastungen)
ist vom Planer gesondert nachzuweisen.

Verschiedene Befestigungsmittelhersteller (Schrauben) wie
HECO, Fischer, Wurth, Reisser, ABC, Eurotec usw. bieten hierflr
Losungen und ggf. einen Bemessungsservice.

sTElco -

v WURTH

SPAX) f

]
ischer=

innovative solutions

Eurotec) messen Jypy
-


https://www.wuerth.de/web/de/awkg/services_link/formulare/formulare_bemessungsservice/formular_aufsparrendaemmung_steico.php
https://www.steico.com/ptf_is-rafter-heco_eur_de
https://www.steico.com/ptf_steico-eingabeblatt-spax_eur_de
https://www.steico.com/fileadmin/user_upload/importer/downloads/aufdachdmmung_aufsparrendmmung/STEICO_Eingabeblatt_FISCHER.pdf
https://www.steico.com/fileadmin/user_upload/importer/downloads/aufdachdmmung_aufsparrendmmung/STEICO_Eingabeblatt_EUROTEC.pdf
https://www.steico.com/ptf_is-rafter-reisser_eur_de
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STEICOsafe — Unterdeckplatte mit aufkaschierter Unterdachbahn

STEICOsafe — Unterdeckplatte mit aufkaschierter

Unterdachbahn

Warmedammung und hochster Witterungsschutz

bei Neubau und Sanierung

STEICOsafe, die Unterdeckplatte mit umlaufender Nut- und
Federprofilierung ist zusatzlich ab Werk mit einer diffusions-
offenen Unterdeckbahn kaschiert. Diese Platte kann im Bereich
regensicherer Anforderungen Klasse 2 nach ZVDH verwendet
werden.

Verarbeitungshinweise

Anwendungsbereich

Die hohe Sicherheit bei STEICOsafe wird durch die Verkle-
bung der Folie untereinander erreicht. Das Anwendungsfeld flr
STEICOsafe mit den evtl. notwendigen Zusatzausfihrungen ist
der unteren Tabelle zu entnehmen.

Produkt Klasse nach Behelfsdeckung Behelfsdeckung
ZVDH Neigung Dauer

STEICOsafe 3 >14° 8 Wochen

STEICOsafe mit 5 S5o 8 Wochen

STEICOmulti nail
Hohe Auflasten z.B. von Schnee sind zu vermeiden

Zuschnitt

Der Zuschnitt der Platten
erfolgt mit geeigneten Schnei-
dewerkzeugen der Holzbear-
beitung.

Bei Anschlissen an andere
Bauteile ist auf saubere und
in geringem Abstand parallel
geflihrte Schnitte zu achten.

Grofsformatige Dacheindeckungen wie Trapezbleche, verfalzte
Blecheindeckungen oder Faserzementwellplatten werden
oftmals bei flach geneigten Dachern eingesetzt.

Bei Dachneigungen >5° ist der Einsatz mit grofsformatigen
Dacheindeckungen maoglich. Bei kleinformatigen Dachein-
deckungen (z.B. Ziegeleindeckungen) kann eine Unterschreitung
der Regeldachneigung bis 12° erzielt werden, als Regelfall ist
eine Unterschreitung von 8° anzunehmen.

Durch die im Stofsfugenbereich Uberlappende Bahnen-
kaschierung ist auch bei Einhaltung der Regeldachneigungen
ein erhdhter Schutz im Steildachbereich bei den immer haufiger
auftretenden Starkregenereignissen von Vorteil.

Verarbeitung

Die Verarbeitung von STEICOsafe mit
integrierten Selbstklebestreifen ist bei
Temperaturen >5° Celsius durchzufihren.
Die Klebeverbindung ist zusatzlich mit
einer Hartgummirolle unter Druck anzu-
pressen.

0

° 4

0 0
0 9

>5°C

Um die Uberlappungen der Unterdeckbahn zu sichern, wird
empfohlen, diese auf die Unterseite der Platte zu schlagen, und
dort mit einem Klebeband zu sichern. Schnitte sollten immer
auf der Seite der gesicherten Uberlappung begonnen werden.
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STEICOsafe — Unterdeckplatte mit aufkaschierter Unterdachbahn

Verarbeitung

Verklebungen

Bei der Verklebungen ist darauf zu achten, dass zuerst die
Verklebung der Vertikalstdfe durchgefihrt wird und im
Anschluss die Horizontalverklebung stattfindet. Dabei kann
die Horizontalverklebung (lange Plattenseite) in der gesamten
Dachlange ausgefuhrt werden.

Bei erhohten Anforderungen (erhdhte Regensicherheit in Oster-
reich, Unterdachklasse 2 in Deutschland) ist im Bereich von
Schrauben und Nageldurchdringungen der Nageldichtstreifen
STEICOmulti nail zu verwenden.

Rechtshinweis zur Verwendung von STEICOsafe

Anbindungen an andere Bauteile

Ausbildungen von First und Traufe, sowie das Abkleben von
Durchdringungen sind problemlos unter Verwendung von
STEICOmulti UDB und STEICOmulti tape F moglich.

== Zusatzanforderung zur erhéhten Regensicherheit
in Osterreich

Die ONORM B 4119 fordert in besonders schneereichen Gebieten
(Regelschneelast am Boden sk = 3,25 kN/m?) bei der Ausflihrung
von Unterddchern die erhdhte Regensicherheit.

STEICOsafe in Verbindung mit den Zusatzprodukten STEICOmu/ti
nail und STEICOmulti Tape F wurden diesbezuglich von der
Holzforschung Austria gepruft und kann bei erhdhter Regen-
sicherheit eingesetzt werden.

STEICOsafe ist eine fur geringe Dachneigungen bis >5° und eine maximale Unterschreitung der Regeldachneigung von 12° konzipierte, system-
gebundene Unterdeckplatte. Die herstellerseitig geprifte Sicherheit kann nur mit den systemgebundenen Komponenten gewéhrleistet werden.

Um auch bei geringen Dachneigungen einen hochdiffusionsoffenen Aufbau zu gewahrleisten, bewegt sich dieses System je nach Dachneigung und
Dacheindeckung auRerhalb den allgemein anerkannten Regeln der Technik. Bei diesen Abweichungen gilt in erster Linie diese Verlegeanleitung
fur STEICOsafe. Sofern eine Abweichung von den anerkannten Regeln der Technik vorhanden ist, muss im Angebot darauf hingewiesen werden.

Formulierungsbeispiel: ,Aufgrund der Forderung eines diffusionsoffenen Aufbaus trotz geringer Dachneigungen erfolgt die Verlegung des ausge-
wdbhlten Produktes abweichend der Fachregeln nach Herstellervorschriften.”

Eignung weiterflhrender Auf- und Einbauten wie die Dachhaut, Solar- und PV-Elemente sowie Dachfenster ist vom ausfihrenden Unternehmen

selbststandig zu Uberprufen.

Zubehor

STEICOmulti nail Nageldichtband

Ein Nageldichtband dient einer Perforationssicherung der STEI-
COsafe bei geringen Neigungen. Das einseitig selbstklebende
Band wird mit der Klebeseite auf der Kaschierung aufgebracht
und bietet somit die notwendige Sicherheit, bei Flugschnee
oder anders geartetem Wassereintrag oder Feuchteeintrag.

STEICOmulti UDB und STEICOmulti tape F

Der Einsatz von STEICOmu/ti UDB und STEICOmulti tape F
kann zur Ausfihrung von Detailanschlissen und komplexen
Dachausbildungen notig sein. Beispiele:

- Firstanschluss

- Kehlen und Grate

« Traufe und Ortgang
 Dachfenster

STEICOmulti Abdichtungssystem

Alle Informationen zum STEICOmulti Abdichtungssystem

sowie eine Produktiibersicht zum Download finden Sie
online unter www.steico.com/produkte/abdichtungssystem



https://www.steico.com/produkte/abdichtungssystem
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STEICOsafe — Unterdeckplatte mit aufkaschierter Unterdachbahn

Verlegung

Vor der Verlegung von STEICOsafe sind Anschlisse am Vordach
im Trauf- und Ortgangbereich mit STEICOmu/ti UDB auszu-
fuhren. Um eine gerade Verlegung zu gewahrleisten, empfehlen
wir im Traufbereich einen Lagerriegel mit analoger Hohe zur
verwendeten Plattendicke zu montieren.

Die FolienUberstande der folgenden Platten werden aufge-
klappt, und die Platten positioniert. Die Verklebung ist im
Weiteren erst durchzufuhren wenn eine weitere Plattenreihe
verlegt wurde. Somit wird eine Verschmutzung der Klebeflache
ausgeschlossen.

Mit der Verlegung wird an der Traufe unten links begonnen.
Die Nut der untersten Plattenreihe muss nicht entfernt werden,
sofern sich der Lufthohlraum (Nut der N&F Verbindung) aufser-
halb der thermischen Hdlle (letzte Dammebene der AulSenwand)
befindet. Ist dies nicht der Fall, kann der Lufthohlraum mit
STEICOflex vorab ausgestopft werden. Sofern die Nut wegge-
schnitten wird, muss dies ohne Beschadigung des Folienuber-
standes erfolgen.

Der unterseitige Folientberstand wird mit dem integrierten
Selbstklebestreifen auf das Lagerholz als auch auf die Unter-
deckung des Vordachbereiches geklebt.

Wichtiger Verarbeitungshinweis

Sofern die Platte wahrend der Verarbeitung temporar
fixiert wird, sollten die Befestigungsmittel im Bereich der
Uberdeckung des Nageldichtbandes liegen.

Die Verklebung des Vertikalstofses ist vor der Verklebung des
HorizontalstofRes durchzufihren. Die Klebeflachen sind mit
einem Hartgummiroller fest anzupressen.

o Q ‘ _-il'l
Die Verlegung und Verklebung der folgenden Plattenreihen

erfolgt analog. Nach der vollflachigen Verlegung werden die
notwendigen DetailanschlUsse ausgefihrt.

Cd 3 S

Bei Nachweis der erhdhten Regensicherheit (A) oder bei Nachweis eines
regensicheren Unterdaches wird vor der Befestigung der Konterlatte
STEICOmulti nail Nageldichtband direkt auf die Platte geklebt. So werden
die Durchdringungen der Befestigungsmittel zusatzlich gesichert. Die aufge-
druckten Kreuze bieten Orientierung bei der Positionierung der Nagel-
dichtstreifen und Konterlatten.

o~

Im Anschluss erfolgt die Montage der Konterlatten mittels
Schrauben oder Négel.



Verarbeitung STEICO Unterdeckplatten

Regeldetails

Regeldetails

ﬂ Traufe mit tiefhdngender Rinne :

STEICOmulti tape F +
STEICOmulti primer

[l STEICO Unterdeckplatte

H Traufe Giberdammt

STEICOmulti tape F +
STEICOmulti prim

[l STEICO Unterdeckplatte

ﬂ Traufe mit Traufbohle !

STEICOmulti tape F +
STEICOmulti primer

Il STEICO Unterdeckplatte

ﬂ First beliiftet

Il STEICO Unterdeckplatte

ﬂ Kehle

STEICOmulti tape F + |
‘ STEICOmulti primer |

STEICOmulti UDB

Il STEICO Unterdeckplatte
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D7 Traufe mit Sparrendach
und Vordach

STEICOmulti tape F +
STEICOmulti primer

[l STEICO Unterdeckplatte

ﬂ Durchdringung

STEICOmulti tape F +
STEICOmulti primer

oder Manschette —

[l STEICO Unterdeckplatte

m Ortgang liberdammt

Regeldetails

m Traufe bei Pfettendach

STEICOmulti tape F +
STEICOmulti primer

Il STEICO Unterdeckplatte

I STEICOmulti tape F + STEICOmulti primer
| unterhalb Konterlattung
\
I

Il STEICO Unterdeckplatte

[l STEICO Unterdeckplatte

Il STEICO Unterdeckplatte
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Regeldetails

m Sockelbereich m AuBenwandecke mit STEICOjoist

[l STEICO Wandbauplatte Il STEICO Wandbauplatte

m Fensterquerschnitt

[l STEICO Wandbauplatte
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Notizen

Notizen
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Notizen

Notizen



STEICO

Das Naturbausystem

Verantwortlich fiir den Inhalt

STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Web: www.steico.com
Mail: info@steico.com

Die Inhalte dieses Dokuments wurden mit grofstmaoglicher Sorgfalt
erstellt. Anwendbare Vorschriften kénnen sich jedoch entwickeln.
STEICO Ubernimmt keine Gewahr fir die Richtigkeit, Vollstandigkeit
und Aktualitat der bereitgestellten Inhalte. Anwendungen kénnen in
Details voneinander abweichen. Priifen Sie immer die Eignung unserer
Produkte fur den konkreten Anwendungszweck.

Die Inhalte dieses Dokuments wurden unter Berlicksichtigung
europaischer Produktnormen erstellt und bieten einen allgemeinen
Uberblick zu Bauteilaufbauten, Konstruktionsweisen und Verarbeitung.
Lokal anwendbare Vorschriften wurden nicht berlcksichtigt. Prifen Sie
vor Anwendung unserer Produkte die fir den konkreten Einsatzbereich
gultigen Vorschriften.
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Die aktuell gliltige Fassung finden Sie unter:
steico.com/va_steicounterdeckplatten_deu_de
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