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Das Warmedammverbundsystem

Das Warmedammverbundsystem

STEICOsecure Mineral

Das STEICOsecure Mineral WDV-System kann zur Anwendung
auf massiven mineralischen Untergriinden gem. ETA-16/0400
bzw. AbZ 7-33.43-1582 verwendet werden.

Die STEICOsecure Systemkomponenten (Holzfaser-Damm-
platten, die Befestigungen, die Armierung, die Beschich-
tungsprodukte und das Zubehor) sind gemafs Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung und ETA abgestimmt. Das
gibt Ihnen Sicherheit.

Die Oberputze STEICOsecure Render S und STEICOsecure
Render M sind in unterschiedlichen Strukturen, KorngréRen
und in zahlreichen Farbtdonen verfligbar.

Die Fassadenfarbe STEICOsecure Silco ist in unterschiedli-
chen Farbtonen lieferbar und gibt ihrer Fassade einen ganz
personlichen Farbton.

Das Zubehor mit unterschiedlichen Schienen, Profilen und
Bandern rundet das komplette Programm des STEICOsecure
Warmedammverbundsystem ab.

Unter www.steico.com/Detailkatalog-Teil-2-WDVS-Mauerwerk
finden Sie den ausfihrlichen Detailkatalog WDVS Mauer-
werk im PDF-Format zum Download.

Unter www.steico.de/service/ansprechpartner kénnen Sie
die Kontaktdaten des fur Sie zustandigen Ansprechpartners
vor Ort einsehen.

Nutzen Sie auch unsere Hilfe-Seite und technischen Support
unter www.steico.com/service/hilfe.

Mauerwerk/Beton/Altputz

Mineralischer Klebe - und Armierungsmortel
STEICOsecure Base

STEICOprotect L dry / 0372)
80-300mm

Befestigung
STEICOsecure Base / ejotherm® ST Universalschraubdubel

Putzsystem STEICOsecure

a) STEICOprotect M dry und STEICOprotect H dry It. AbZ Nr. Z-33.43-1582 auch mdglich


https://www.steico.com/Detailkatalog-Teil-2-WDVS-Mauerwerk
http://www.steico.de/service/ansprechpartner
https://www.steico.com/service/hilfe

Verarbeitungsanleitung Warmedammverbundsystem auf mineralischem Untergrund

Das Warmedammverbundsystem

Systemaufbau

AuBBenwande aus mineralischen, flachigen Bauteilen

Das STEICOsecure Mineral WDV-System (ETA-16/0400, AbZ Nr. Z-33.43-1582) kann im Neubau und in der Modernisierung
direkt auf verputzte oder unverputzte Untergriinde aus Mauerwerk oder Beton aufgebracht werden. Die Befestigung der
Holzfaser-Dammplatten auf dem Untergrund erfolgt mittels des mineralischen Klebe - und Armierungsmértel STEICOsecure
Base und zusatzlicher Verdlbelung.

1 Mineralischer Klebe - und Armierungsmortel
STEICOsecure Base

2 Holzfaser-Dammplatte
STEICOprotect L dry / 037
Befestigung:
ejotherm® S1 Universalschraubdubel

3 Mineralischer Klebe - und Armierungsmortel
STEICOsecure Base
Armierungsgewebe:

STEICOsecure Mesh F/G

4 Zwischenbeschichtung (optional)
Grundierung:

STEICOsecure Base Coat

5 Schlussbeschichtung
STEICOsecure Render S (K/R) oder
STEICOsecure Render M (K/R/MP)

6 Anstricha)

STEICOsecure Silco

a) Bei STEICOsecure Render M / MP ist ein 2-facher Anstrich mit STEICOsecure Silco zwingend erforderlich;
bei STEICOsecure Render S wird ein 2-facher Anstrich mit STEICOsecure Silco empfohlen;
Nicht angegeben ist das umfassende Systemzubehor.
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Hinweise fur den Planer

Gebaude und Architektur

Ausreichend grofSe Dachuberstande (oder Terrassen/
Balkone); Dadurch wird die Witterungsbelastung auf die
Fassade verringert.

Keine zu dunklen Farben wahlen (Hellbezugswert >20)

Wahl der Putzdicke an die értlichen Klimabedingungen
(z.B. Schlagregen) anpassen; Der Armierungsputz ist die
wesentliche Schicht fir die Dauerhaftigkeit der Fassade.
Deshalb ist hier eine Schichtdicke von 7mm anzustreben.

Empfehlung: Durch die Wahl eines Oberputzes mit mind.

2mm Koérnung kann Struktur in die Flache gebracht werden.

Brandverhalten

STEICOsecure WDV-Systeme sind als normalentflammbar
klassifiziert. Somit ist die Anwendung fir Gebaude der
Klassen 1-3 ohne zusatzliche Mafsnahmen maglich. (nach
DIN 4102:B2; nach DIN EN 13501-1: B-s1,d0)

Hinweise fUr den Planer

+ Bei erhohten Anforderungen an die Ausfihrung (Mafs-

toleranzen) muss dies mit dem Bauherren entsprechend
vereinbart werden (DIN 18202, VOB/C — ,Besondere
Leistung”)

+ Pflanzlichen Bewuchs in der Umgebung hinsichtlich

Mikroorganismen auf der Putzoberflache beachten

AulRenbeleuchtung auf die Putzoberflache abstimmen
und ggf. Streiflicht ausschliefsen

Verarbeitung auf mineralischen Untergrinden

Bei Sanierungen und Neubauten aus mineralischen Bau-
stoffen ist eine hohe Kernfeuchte des Untergrundes zu
vermeiden.

- Der Innenputz als innere Luftdichtheitsebene muss einge-

baut und ausreichend getrocknet sein bevor die Auf3en-
dammung aufgebracht wird.

Verputzen von Holzfaser-Dammplatten

Vor dem Verputzen sollte man noch mal kontrollieren, ob
kein wichtiger Arbeitsschritt vergessen oder ein elementa-
res Detail Ubersehen wurde. Eine Checkliste finden Sie im
Anhang dieser Verarbeitungshinweise. (siehe Seite 27)

Zahnspachtelung intensiver beraten (siehe Seite 19) —
Mit ihr kann die Holzfaser-Dammplatte vor Bewitterung
geschutzt werden. Wird die erste Lage des Armierungs-
putzes aufgebracht und senkrecht abgezahnt, ist eine
verlangerte Freibewitterungszeit von bis zu 5 Monaten
maoglich. (siehe Seite 17)

Ausfihrung der Armierungslage in zwei Arbeitsgangen
empfehlen
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Allgemeine Verarbeitungshinweise

Allgemeine Verarbeitungshinweise

Allgemeines

Das STEICO Produktsortiment bietet hervorragende Mog-
lichkeiten fur die Planung von energieeffizienten und wirt-
schaftlichen Bauteilaufbauten im Wandbereich. Wir moch-
ten an dieser Stelle auf unsere STEICO Planungshefte und
den STEICO Detailkatalog, in denen Sie Losungen mit dem
STEICOsecure Warmedammverbundsystem sowie Hinweise
zu bauphysikalischen Aspekten finden, hinweisen.

Lagerung und Transport

Die STEICO Putztragerplatten werden liegend auf Einweg-
paletten mit regengeschitzter Folienverpackung geliefert.
Bei Beschddigung der Folienhaube sind Zusatzmafsnahmen
(zusatzliche Abdeckung) erforderlich. Bitte heben Sie die in
der Verpackung eingeschweifSten Packzettel beim Offnen
der Pakete auf, denn diese erlauben bei eventuellen Fragen
zur Lieferung einen schnellen Zugriff auf die internen Pro-
duktionsdaten.

Bei der Anlieferung sollten geeignete Hebewerkzeuge
(Stapler, Kran) vor Ort zur Verfugung stehen, damit die
Paletten zligig ohne Beschadigung der Platten abgeladen
werden kénnen. Bei der Plattenqualitat L dry durfen

Die weiteren Ausfihrungen beziehen sich ausschlielich auf
die Verwendung und Montage von STEICOprotect L dry als
Untergrund fir die Putzbeschichtung mit dem STEICOsecure
Putzsystem gemalS der Zulassung fur mineralische Unter-

griinde gemafs ETA-16/0400 bzw. Allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung / Allgemeine Bauartgenehmigung Nr. 33.43-1582.

Die Konstruktionshefte sowie den Detailkatalog finden Sie
unter www.steico.de/download.

maximal 2 Paletten auf ebenem, trockenem Untergrund Uber-
einander gestapelt werden. Die Paletten sind zur Vermeidung
von Eindrickungen der obersten bzw. untersten Platten-
oberflache bundig auszurichten und trocken zu lagern.

Bei der Entnahme oder Umlagerung einzelner Platten ist auf
eine ausreichende Zahl von Lagerholzern zu achten.

Die Platten sind liegend, plan und trocken zu lagern. Ein-
zelne Platten sollten bei langerer Lagerung abgedeckt wer-
den, um Verschmutzungen und eine Vergrauung der Plat-
tenoberflache durch UV-Einwirkung zu vermeiden. Die
Platten sind vor Kantenbeschadigung zu schitzen.

Prifung und Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss trocken, staubfrei, eben und ausrei-
chend tragfahig sowie frei von trennenden Stoffen, insbe-
sondere z.B. von Schaldlrlickstanden und Nachbehand-
lungsmitteln sein. Lose Putz- und Farbschichten sind zu
entfernen, Fehlstellen sind auszugleichen. Besonders im
Mauerwerksbau sollen vor Ausfihrung des Warmedamm-
verbundsystems die Innenputz- und Estricharbeiten abge-
schlossen sein, damit die AulSenwande keiner erhohten
Feuchtigkeit ausgesetzt sind.

Speziell im Neubau ist vor dem Anbringen der Warmedam-
mung auf einen kontinuierlichen Schutz vor Niederschlags-
wasser zu achten. Eine Durchfeuchtung des mineralischen
Untergrundes ist nicht zulassig.

Insbesondere bei der Altbausanierung ist darauf zu achten,
dass aufsteigende Feuchtigkeit ausgeschlossen ist.

Vor dem Verlegen der Dammplatten sollten alle horizontalen
Abdeckungen montiert sein (Dach, Attika, Mauerabdeckun-
gen), um einen entsprechenden schlagregendichten Anschluss
ausflhren zu kdnnen. Unebenheiten bis ca. 20mm kdénnen
mit dem mineralischen Klebe- und Armierungsmortel
STEICOsecure Base (Auftrag im Punkt-Wulst-Verfahren) aus-
geglichen werden.

Bei grofBeren Unebenheiten sollte ein Ausgleichputz aufge-
tragen werden, der vor dem Verputzen vollstandig abge-
trocknet sein muss.

Die sorgfaltige Untergrundprifung sollte unbedingt schrift-
lich (bzw. wenn moglich fotografisch) dokumentiert sein.


https://www.steico.com/de/downloads
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Einsatzbereiche

STEICOprotect L dry / 037

Produkt STEICOprotect L dry / 037

Untergrund aus Mauerwerk oder Beton
mit oder ohne Putz oder auf fest haftenden
keramischen Belagen

Einsatzbereich

Dicke [mm] 80-300
Format [mm] 600*400/1.200*400
Kantenausbildung stumpf

Plattenbearbeitung
FUr die Verarbeitung der
a STEICO Holzfaser-Damm-

o platten bietet STEICO mit
dem Schneidetisch
STEICOisoflex cut combi
eine mobile Schneidetech-
nik zur einfachen und
schnellen Dammstoffverar-
beitung an. DarUber hinaus
ist die Bearbeitung auch mit
Ublichen Holz zerspanenden Werkzeugen moglich (Bandsage,
Handkreissage, Stichsage, Schwertkettensage), z.B mit Stich-
sageblatt Bosch T1013 AWP. Beim Zuschnitt von Holzfaser-
Dammplatten sind geeignete MalBnahmen zu treffen (Staub-
absaugung, Filtersysteme).

Es gelten die Ublichen Sicherheitsvorschriften fur die Bear-
beitung von Holzwerkstoffen (siehe BGI 739-1 der BG Holz
und Metall, bzw. Infoblatt). STEICO Schneidetechnik unter:
www.steico.com /download/technik-verarbeitung

Bei einer Klebemontage von
stumpfen Plattenformaten
auf mineralischen Unter-
griinden ist eine Eckverzah-
nung notwendig.

Werden Plattenformate mit
Nut und Feder eingesetzt
(STEICOprotect H dry /
STEICOprotect M dry ) ist
eine Verzahnung im Eckbereich schwer moglich. Bis zu
einer Dammstarke von 80 mm ist daher ein stumpfes Ansto-
Sen zuldssig. Die durchlaufende senkrechte Fuge im Eckbe-
reich ist geschossweise zu versetzen und mit STEICOmu/ti fill
zu verkleben.

Allgemeine Verarbeitungshinweise

falsch

1=30cm

Stolfugenversatz

Bei der Montage der
STEICO Putztragerplatten
im Fenster- oder Tlrenbe-
reich ist darauf zu achten,
dass die Platten weder ver-
tikal noch horizontal direkt
in den Offnungsecken
gestofSen werden, sondern
um ein Maf$ von mind.
15cm versetzt werden
(Revolverschnitt). Hierdurch
wird Spannungskonzentra-
tionen in der Dammplatten-
ebene entgegengewirkt.
(Die zusatzliche Anordnung
der Diagonalarmierungs-
streifen in der Armierungs-
schicht ist zu beachten,
siehe Seite 25.) Kommt

es dennoch zu einem
Plattenstofs in der Fenster-
ecke, so ist dieser StofS mit
STEICOmulti fill kraftschlis-
sig zu verkleben.


https://www.steico.com/de/downloads/dokumente/technik-verarbeitung/
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Allgemeine Verarbeitungshinweise

Verlegung

Verlegung der Holzfaser-Dammplatten
oberhalb des Sockelbereichs

Die kleinformatigen, stumpfen Platten sind horizontal und
passgenau im Verband (UberbindemaR mind. 300 mm zwi-
schen den senkrechten StofSfugen der Platten) zu verlegen.
Bei einer Klebemontage von stumpfen Plattenformaten auf
mineralischen Untergriinden ist eine Eckverzahnung an den
Gebdaudeecken notwendig.

Aufsetzen auf Perimeter-/EPS-Sockelddmmung

Ausbildung mit Sockelrucksprung o. Flachenebenem Sockel:
Sollte bereits eine horizontal ausgerichtete und planebene
Perimeterddmmung vorhanden sein, kann die erste Lage
der Holzfaser-Dammplatte (STEICOprotect [ dry) auf diese
aufgestellt werden.

Verklebung ohne Sockelddmmung
Ausbildung mit Sockelrlicksprung und Tropfkante:

1 Festlegen der Sockelhdhe von mind. 30 cm Uber GOK

2 AnreiSen und Anzeichnen der Hohe mittels Wasserwaage/
Schnurschlag/Laser

3 Sockelschiene S 61

(Auswahl der Ausladung = Dicke
der Dammplatte); lot- und
flucht-gerecht am Untergrund
mittels Schlagdibeln befestigen;

l Ausgleich von Unebenheiten
durch Unterlegscheiben (Kunst-
stoff) Hinterlegung mit
Distanzklotzen

4 Aufstecken der Sockelschienenverbinder zur ebenen
Verbindung einzelner Schienen

5 Einbau der Eckverbinder

6 STEICOprotect L dry an Wandflache aufstellen und
einschwimmen

7 Sockelprofil W 62-2

im Versatz von mind. 30 cm zur
Sockelschiene aufstecken

8 Gewebefahne mit STEICOsecure base einspachteln

Verklebung der Holzfaser-Dammplatten

Die STEICOprotect L dry Putztragerplatten sind auf den
Untergrund mit dem mineralischen STEICOsecure Base
Klebe- und Armierungsmortel zu verkleben und zusatzlich
mit Schraubdubel ejotherm® S1 zu befestigen. Der Klebe-
auftrag kann grundsatzlich manuell oder mit handels-
Ublichen Putzmaschinen erfolgen.

Vollflachige Verklebung (Empfehlung)

Der STEICOsecure Base Kle-
be- und Armierungsmortel
wird zundachst vollflachig als
dlinne ,Press-Spachtelung /
Kratz-Spachtelung” auf die
Rlckseite der STEICOprotect
L dry aufgetragen und ein-
massiert, um die Haftung zu
verbessern. Unmittelbar an-
schliefend wird die endgul-
tig bendtigte Klebermenge
mit einer Zahntraufel
8*8mm nass in nass aufgetragen und vollflachig aufge-
kammt. Danach werden die Platten planeben und press
gestoRen und an die Wand gedriickt. 2

Dammplatte ankleben auf ebe-
nem Untergrund mit vollfla-
chiger Verklebung

Verklebung im Punkt-Wulst-Verfahren

Der STEICOsecure Base Kle-
be- und Armierungsmortel
wird zundchst vollflachig als
dunne Zahnspachtelung mit
einer Zahntraufel auf die

| Rlckseite der Holzfaser-
Dammplatte aufgetragen
und einmassiert, um die
Haftung zu verbessern.
Unmittelbar anschliefend
werden sowohl Klebe-
punkte als auch ein umlau-
fender Kleberand im sogenannten Punkt-Wulst-Verfahren in
der bendtigten Klebermenge nass in nass aufgebracht. Der
Klebeflachenanteil muss hierbei mind. 40 % betragen.
Danach werden die Platten planeben und press gestofsen
und an die Wand gedruckt.b)

Démmplatte ankleben auf
unebenem Untergrund im
Punkt-Wulst-Verfahren

a) Platten miissen eingeschwommen werden. Es darf nicht geklopft werden, ansonsten kann der Kleber den Kontakt wieder verlieren. Auf diese Weise konnen bei der
vollflichigen Verklebung Unebenheiten im Untergrund von bis zu 3mm ausgeglichen werden.

b) Platten mussen eingeschwommen werden. Es darf nicht geklopft werden, ansonsten kann der Kleber den Kontakt wieder verlieren. Auf diese Weise kénnen bei der
vollflachigen Verklebung Unebenheiten im Untergrund von bis zu 20 mm ausgeglichen werden.
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Verlegung der Holzfaser-Dammplatten

Es darf kein Klebemortel in die Stof3- bzw. Lagerfugen zwi-
schen den Holzfaser-Dammplatten gelangen. Herausquel-
lender, Uberschussiger Klebemortel ist zu entfernen.

Eine Verlegung der STEICOprotect L dry ohne Auftrag von
Klebemortel ist auch bei ebenen Untergrinden nicht zulds-
sig. Bei der Anwendung des WDVS auf mineralischen Unter-
grinden ist unter den Fensterbanken ebenfalls eine zweite
wasserflhrende Ebene in Form des Abdichtungssystems
STEICOsi/l mineral einzubauen (siehe Seite 14).

Fugenausbildungen

Offene Fugen in Plattenst6Ben in der Fassadenflache

Fugen zwischen Platten mit einer Breite von 2-5mm sind
mit STEICOmulti fill 2 cm tief auszufullen. Fugen in der Fas-
sade mit einer Breite >5mm sind mit Passstlcken zu fillen,
mit STEICOmulti fill einzukleben und anschlief’end beizu-
schleifen. Hierdurch kénnen Vertikalkrafte tbertragen und
somit Abzeichnungen im Putz verhindert werden.

Gebaudedehnfugen

Dehnfugen in Gebauden mussen im WDV-System an selber
Stelle berlcksichtigt werden und durfen nicht Uberputzt
werden. Ebenfalls sind bei Gebdudeldngen von >20m verti-
kale Bewegungsfugen vorzusehen. Fur die Ausbildung von
konstruktiven Dehnfugen kann ein Bewegungsfugenprofil/
Schlaufenprofil verwendet werden.

Allgemeine Verarbeitungshinweise

Wahrend der Montage des
WDVS ist das Gewerk vor
Feuchtigkeit zu schitzen.

Verlegung kleinformatiger
stumpfer Platten

Bauteilanschliisse

Alle Anschlisse an andere
Putzabschluss- Bauteile sind schl ~
profil auteile sind schlagregen
© dicht mit dem STEICO
Fugendichtband auszufth-
ren. Das Band wird bundig
mit der duRReren Platten-
kante eingebaut, um einen
Wassereintritt zu verhindern.

Fugen-
dichtband

Zur Putztrennung dient das
STEICO Putzabschlussprofil. Mit ihm kann eine definierte
Fuge ausgebildet werden.

Befestigungsmoglichkeiten im Dammsystem

EJOT® Iso Corner

Leichte Lasten wie AufRenlampen oder Briefkdsten kdnnen
mit Dammstoffdubeln wie der STEICO Montagespirale in
der STEICOprotect dry Platte befestigt werden. Das Loch
fur die Montagespirale muss mit einem Holzbohrer mit

8 mm Durchmesser vorgebohrt werden.

Montagespirale

Bei dieser Ausfihrung ist darauf zu achten, dass ein Eindrin-
gen von Feuchtigkeit (Schlagregen) ausgeschlossen ist.
Hierzu ist nach Maglichkeit bei der Durchdringung ein
Fugendichtband zu verwenden und der Anschluss mit einer
dauerelastischen, Uberarbeitbaren Fugenmasse abzudichten.
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Rollladen/Raffstore

Bei mittelschweren Lasten ist eine Druckverteilung auf dem
WDV-System durch Montagequader notig. Beispiele hierfur:
Kleiderblgelhalter, Rohrschellen, Werbetafeln, Ruckhalter,
Vorreiber von Fensterldaden. Der Einbau erfolgt kraftschlssig,
flacheneben in der Dammebene der Holzfaser-Dammplatte.

Rollladen/Raffstore

Vorbau-Rollladen

Dabei wird die STEICO Putztragerplatte mit einer Holzwerk-
stoffplatte hinterlegt, auf die das Warmedammverbundsystem
befestigt wird. Im Bereich der Holzwerkstoffplatte ist eine
Dammplatte in der jeweilig bendtigten Dicke einzubauen.

Die Befestigung besteht aus einer Verklebung mit
STEICOmulti fill und einer mechanischen Fixierung mit
ejotherm® S1. Die Ubergénge sind beizuschleifen. Stehen die
Befestigungsmittel durch die Holzwerkstoffplatte, werden
sie anschliefend zurlckgeschnitten. Bei sehr weit gespann-
ten Fensterbandern kann die untere Kante der

Grofsere Lasten wie Markisen sind schon bei der Planung zu
berlcksichtigen. Hierzu muss unterhalb des WDVS ein trag-
fahiger Untergrund geschaffen werden, um anfallende Lasten
mit geeigneten Befestigungssystemen z.B. EJOT® |so Corner
sicher in die Wandkonstruktionen ableiten zu kénnen.

Holzwerkstoffplatte durch einen Metallwinkel oder eine
Schiene verstarkt werden.

Sind Vorbaukasten im Dammsystem integriert und mussen
ringsum angedammt werden, ist auf schlagregendichte
Anschlisse zu achten. Sie werden mit Kompri-Bandern,
Anputzleisten oder Abschlussschienen zur Putztrennung
ausgebildet.

Es eignen sich besonders Kasten, die in ihrer Geometrie
eine Wasserableitung nach vorne erméglichen, z.B. durch
Rundung bzw. Neigung.

Integrierter Rollladen-/Raffstore-Kasten

Bei fest eingebautem Kasten kénnen STEICO Putztragerplat-
ten direkt auf den Kasten befestigt werden. Diese Befesti-
gung wird mit STEICOmu/ti fill ausgefihrt.

Ragt der Kasten in die WDVS-
Dammebene hinein, wird die
Abdeckplatte des Kastens,
z.B. STEICOprotect H dry
(Dicke mind. 20 mm) allsei-
tig 20cm grofer gewahlt
als der Kasten und ein ent-
sprechender Stufenfalz bei
den Dammplatten in der
Fassadenflache hergestellt.

AnschlieRend wird die Abdeckplatte (Dicke mind. 20 mm)
mit STEICOmulti fill mit dem eigentlichen WDVS und dem
Rollladen-/Raffstore-Kasten verklebt. Im auskragenden
Randbereich der Dammplatte erfolgt die zusatzliche Fixie-
rung mit Dubeln in den massiven Untergrund. Die Uber-
gange sind beizuschleifen.

Weitere Informationen unter
www.dundm.com oder www.guenthner.de



http://www.dundm.com
http://www.guenthner.de
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Sockel

Sockel

Spritzwassergefahrdete Bereiche

Als Spritzwasserbereich sind die ersten 30 cm Uber Erdreich bei Sockelanschlissen bekannt. Neben diesem sind auch Wand-
flachen im Anschlussbereich von Terrassen, Flachdachern, Vordachern sowie Gaubenwangen durch Spritzwasser gefahrdet.
In diesen Bereichen sind feuchtebestandige Sockeldammplatten zu verwenden. Bei spritzwasserreduzierenden Untergrinden,
wie z.B. einem Kiesstreifen (Kérnung 16/32, Breite 30cm) oder einer durchldssigen Terrassenbekleidung (Rost), kann sich die
Hohe des Spritzwasserbereiches auf 15 cm reduzieren. Eine direkte Verlegung von dichten Baustoffen wie z.B. Pflasterstei-
nen an STEICO Putztragerplatten ist nicht gestattet.

AuBen f Aulen AuRen

W

<40 ]
(0IN 4108 Bbl. 2

< 40 mm.
(0IN 4138 B, 2)

Spritzwasserbereich mind. 30 cm
000000000

<40 mm
(DIN 4168 BB 2)

Spritzwasserbereich mind. 30 cm

Spritzwasserbereich mind. 30 cm

© "430q mm (oIN 4108 BbL. 2)

OO UL

mind. 50 mm auf dig
Dammplatte gefuhr]

)COCCLLLLSSLLLLPSLLPO

mind. 50 mm auf
‘mind. 50 mm auf die den Altputz gefuhrt
Dammplatte gefahrt|

Spritzwasserbereich mit Kiesstreifen;
Sockelputz STEICOsecure Base Guard im
Erdbereich mit flexibler, mineralischer
Putzabdichtung STEICOsecure Base Guard;
kapilarbrechende Trennfuge, mit flexibler
mineralischer Dichtmasse verschlossen

Spritzwasserbereich mit mind. 2 % Gefalle
und geeignetem wasserableitenden Belag;
Sockelputz STEICOsecure Base Guard im
Erdbereich mit flexibler, mineralischer
Putzabdichtung STEICOsecure Base Guard

Spritzwasserbereich mit Kiesstreifen;
Sockelputz STEICOsecure Base Guard mit
Gewebearmierung, abgefilzt Putzabdich-
tung STEICOsecure Base Guard

Vor dem Aufsetzen der Holzfaser-Dammplatte ist auf die Perimeterdammplatte ein entsprechendes Fugendichtband (Kom-
priband) aufzukleben. Im Anschluss ist das STEICO Sockelprofil aufzusetzen. Bei flachenebenen Sockelausbildungen aus
WE/EPS, XPS ist die Lagerfuge zwischen den unterschiedlichen Dammstoffarten zu verkleben. Hierzu wird STEICOmult/ fill
schlangenférmig auf die Kante der EPS-Sockelddammung aufgebracht danach die STEICOprotect L dry eingedrickt.



Verarbeitungsanleitung Warmeddammverbundsystem auf mineralischem Untergrund

Holzfaser-Dammplatten

Holzfaser-Dammplatten

Verdubelung

Bohren Eindriicken

Oberfldchenblndige Montage

Schrauben

Zusétzlich zur Verklebung mit dem mineralischen Klebe- und Armierungsmértel STEICOsecure Base muss eine Befestigung
der Holzfaser-Dammplatten mit dem Universalschraubdiibel ejotherm® S1im Mauerwerk erfolgen. Entsprechend der jeweils
vorliegenden Windbelastung ergibt sich ein entsprechendes Dubelbild.

Tipp: Erst die Plattenoberflache schleifen (wenn notwendig), dann mit der Verdiibelung beginnen.
Vorteil: Ungehindertes Arbeiten mit den Schleifwerkzeugen auf der Fladche (siehe Seite 19 Plattenoberflache)

Bohren

FUr das Vorbohren der Holzfaser-Dammplatten und zugleich

Bohren im massiven Untergrund eignen sich folgende Bohrer:

= ALPEN HM Universalbohrer Profi Multicut
= Bosch CYL MultiConstruction
- Hilti TECX 4

Tipp: Zur Erleichterung kann das Vorbohren der Dibell6cher in
Plattenmitte auch liegend auf der Palette mit einem Spiralbohrer
8,0mm erfolgen.

ejotherm® S1 Univeralschraubdiibel

+ Schraubdubel aus Kunststoff

+ Montage mit Ejotherm S1 Bit (IPR 30 / 5 Stern)

- Montage mit S1 tool: schnelles; sicheres Eindrehen bis zur
Plattennoberflache

75 ¢ Setzen des Schraubdibels

///////f im AuBenbereich; Ober-
/%/ kante des Dubels biindig

/& mit Dammplattenoberfla-

che (DUbelbilder siehe

Seite 13)

7/ - Verankerungstiefe in den
/////Z tragfahigen Untergrund
//////% gemafs Nutzungsklasse A,

B, C, D (z. B. Mauerwerk,
Beton; siehe Datenblatt
ejotherm® S1)

55 mm

- Nutzungskategorie: E Porenbeton P2 -P7
Verankerungstiefe = 65 mm (Nutzungsklasse E)

- Im Falle, dass Schraubdubel zu tief eingeschlagen oder
eingeschraubt wurden, sind diese vor dem Aufkdmmen
des Armierungsputzes oberflachenbiindig abzuspachteln.

Anforderungen bei erh6éhter Schlagbelastung

Bei der Verdubelung unter dem Armierungsgewebe sind die
Dubel nach dem Erharten des Klebe- und Armierungsmortel
STEICOsecure Base zu setzen. Bei der Verdubelung durch
das Armierungsgewebe sind nach dem Erharten des Klebe-
und Armierungsmortel STEICOsecure Base die Holzfaser-
Dammplatten mit dem Klebe- und Armierungsmortel
STEICOsecure Base zu versehen, in den das Armierungsge-
webe eingearbeitet wird. Danach werden die Schraubdubel
in den frischen Klebe- und Armierungsmortel STEICOsecure
Base gesetzt und die DUbelkopfe unverzlglich Gberputzt.
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Standsicherheit

Standsicherheit

Regelungen der Windlastnorm DIN 1055-4 Windzonen

Wie die Windzonenkarte gemafs DIN 1055-4 Anhang A(5)
zeigt sind fur den gréfSten Teil Deutschlands die Zonen 1
und 2 relevant. Die Zonen 3 und 4 sind die kiistennahen
Bereiche an Nord- und Ostsee.

©
SH
L0
HB o

NI
(2] BE
ST
NW
SN
TH
HE
Windzone 1
RP .
o Windzone 2
SL Windzone 3
BY .
® Windzone 4
BW

In die Ermittlung der Winddruck- und Sogkrafte (w,) flieRen
der Béengeschwindigkeitsdruck (q) und der aerodynamische
Beiwert (cpe) ein.

Es gilt folgende Formel: we=Cpe*q

Fur Einfamilienhauser empfiehlt es sich das ,Vereinfachte
Verfahren” anzusetzen. Bei diesem Verfahren wird auf eine
Gliederung der Fassade bzgl. Windsogbereiche in der Hohe
verzichtet.

Fir die Anwendung des vereinfachten Verfahrens
miissen folgende Voraussetzungen erfiillt sein:

« Windzone 1-4
+ Gebaudehohe bis 25m, auf den Nordseeinseln bis 10m
- Grundflache ist rechteckig

+ Hohen- zu Breitenverhaltnis h/d <2 Geschwindigkeitsdruck
Uber die Gebaudehodhe als konstant wirkend angesetzt

+ Gebaudestandort bis max. 800 m Uber NN

Wurden diese Bedingungen erflllt, lasst sich unter Zuhilfe-
nahme von DIN EN 1991-1-4 die Lange der Windsogbereiche
ermitteln.

Praxisgerechtes Verfahren

Eine weitere Vereinfachung ist das praxisgerechte Verfah-
ren. Dabei wird lediglich der Geschwindigkeitsdruck mit
dem aerodynamischen Beiwert fir den Randbereich A multi-
pliziert. Die berechnete Dubelmenge pro Quadratmeter ist
dann auf das gesamte Gebdude anzuwenden. Das praxisge-
rechte Verfahren empfiehlt sich bei geringen Windlasten
und Gebadudehdhen. Durch seine Einfachheit fihrt es zwar
zu einer hoheren Dubelanzahl pro Quadratmeter, jedoch ist
es sicher in der Verarbeitung und schitzt vor Fehlern.

Einfamilienhauser bis h=10m sind in den Windzonen 1 und
2 daher Winddruck- und Sogkraften von max. we=1,00 kN/
m? ausgesetzt. Fur die kistennahen Bereiche an Ost- und
Nordsee sind Berechnungen durchzufthren, die von Sach-
verstandigen bzw. von Ingenieurblros angeboten werden.
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Standsicherheit

Befestigung mit Universalschraubdiibel ejotherm® S1

Mindestanzahl der Diibel/m? gemaR Zulassung

Winddruck we (Windsoglasten) nach DIN 1055-4

[kN/m?]
-0,55 -1,00 -1,60
5 8 13
STEICOprotect L dry
Plattenformat Plattendicke Winddruck we
[mm] [mm] [kN/m?2]
€
bis -0,55 s ()
<
| 1200mm
£
1.200*400 100-2402) bis -1,00 S { [
<
| 1200mm
‘E [ [
bis 1,60 E
<
| . 1200mm .
£
bis -1,00 s
<
| 600mm ]
600*400 80-200
£
bis -1,66 S o
<
| 600 mm |

a) Die Dicken 220 und 240 mm sind nicht in der Zulassung fur STEICOsecure Mineral enthalten.
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Verlegung im Fensterbereich

Verlegung im Fensterbereich

Dieser sensible Bereich in und um das Fenster ist mit grofstmaoglicher Sorgfalt sowie den geeigneten Materialien auszufuh-
ren. Da mehrere Gewerke (Stuckateur, Fensterbauer, evtl. Sonnenschutzfachbetrieb) an diesem Anschluss beteiligt sind, ist
eine gewissenhafte Planung unter Einbezug aller beteiligten Gewerke unumganglich, um eine dauerhafte Sicherheit zu
gewahrleisten. )

STEICOsill mineral — das Abdichtungssystem
fur Fensterbanke (zweite wasserfuhrende Ebene)

Planung

Um die notwendige Hohe fir den STEICOtr/ Holzfaser-Dammkeil und die Fensterbank sicherzustellen, muss unter dem
Fensterstock ggf. eine Fensterstock-Verbreiterung eingeplant werden. Die genaue Hohe sollte in einem Vertikalschnitt
dieses Detailpunktes ermittelt werden. Der STEICOt// Holzfaser-Dammbkeil ist Hauptbestandteil des Systems. Er dient als
Unterfensterbank-Dammung, gibt den Neigungswinkel von 5° vor und schliefst das Dammsystem an die Fensterbereiche an.

Neigung 5°
o 28 27 25 23 22 20 18 16 15 13 11 10
Dicke 30
5t
S N A E AN I R
260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0

Ausladung, Breite

Mit STEICOmulti tape black wird auf diesem eine dreiseitige
wannenartige Verklebung ausgebildet. Es ist Uberputzbar
und stellt gleichzeitig einen dauerhaft dichten Anschluss an
den Fensterstock sicher. Zum Einkleben des Keils kann
STEICOmulti fill oder bei grofSerem Hdhenausgleich
STEICOsecure Base verwendet werden.

Danach wird der gesamte Keil mit STEICOsecure Base Guard
beschichtet. Dieser einkomponentige Trockenmértel ist hoch-
vergUtet und wasserundurchldssig. In die abgezahnte Flache
auf dem Dammkeil wird im nachsten Schritt STEICOsecure
Mesh F als Armierung eingelegt.

Zur kontrollierten Wasserableitung auf der zweiten wasser-
fuhrenden Ebene kommt an die Vorderkante das Abschluss-
profil FB zum Einbau. Nach der Montage der Fensterbank
bietet das Profil am unteren Schenkel eine Abzugskante fir
das Putzsystem, so dass diese nicht stumpf von unten ange-
putzt werden.

Die letzte Schicht bildet noch einmal der STEICOsecure Base
Guard. Mit Ihm werden die eingebauten Profile sowie das
Armierungsgewebe eben Uberzogen. Wahrend der Trock-
nungsphase muss der frische Aufbau vor Schlagregen
geschutzt werden. Nach vollstandiger Durchtrocknung kann
mit dem Einbau der Fensterbank begonnen werden.

Beispiel Hohenberechnung:

Ausladung..............

Dammkeil Hohe

Beschichtung STEICOsecure Base Guard........ +5,0mm
Gesamtaufbau Hohe ..........cccooiiiiiiiiiiis 30mm

a) Siehe dazu auch , Leitfaden zur Planung und Ausfiihrung der Montage von Fenstern und Haustlren fir Neubau und Renovierung” (Méarz 2020) bzw. Richtlinie
+Anschlisse an Fenster und Rollladen bei Putz, Warmedammverbundsystem und Trockenbau”
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Einbau

Einbau

STEP BY STEP Anleitung

Blindiger Zuschnitt des STEICO?r/ Holzfaser-Dammkeil auf die Die STEICOmulti tape black Klebestreifen mind. 5,0cm Uber-
passende Lange und Tiefe der Fensteréffnung lappen, so dass sich eine dichte, dreiseitige Wanne ausbildet

T — —_
1. Das Klebeband STEICOmul/ti 2. Das breite Trennpapier mittig : 5
tape black der Lange nach falten, auf der Ruckseite des Klebe- A
bis ein deutlicher Falz entsteht bandes einschneiden

T i
\ ol
v ln.\““_"lq’un..' st
Kleben des Keils je nach Einbauhéhe mit STEICOmu/ti fill in

Kleberaupen oder STEICOsecure Base mittels Klebebatzen,
e <20,0cm

3. Das Band uber die Finger 4. Den schmalen Liner nach

legen den Liner durch leichten hinten klappen und die Ecken
Zug aufreifden zu einem Dreieck auffalten

5. Den Klebestreifen in der Mitte 6. Den Klebestreifen aufklappen

zusammenfalten und das Dreieck und die geklebte Innenecke zur

verkleben Seite falten

e Zur Ausbildung der Ecken werden die Klebestreifen in dop- Einbau des STEICO?r/ Holzfaser-Dammkeils: Unter Druck satt
pelter Breite des Dammkeils abgelédngt. AnschlieRend folgen in den Kleber einschwimmen

die oben beschriebenen Schritte. TIPP Trennpapier fir einfache Entfernung zurtckfalten
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Einbau

oF f'“‘;‘“’"'—f
A

11111 4 h
Hohennivellierung, restliches Abziehen des Trennpapiers und Zuschnitt von STEICOsecure Mesh 4*4, Gewebeeckwinkel,
Andrlcken des STEICOmulti tape black umlaufend Abschlussprofil FB

149
a\!

Danach Vorziehen des gesamten Keils sowie des unteren
Laibungsbereichs mit STEICOsecure Base Guard

Einbau: Gewebeeckwinkel seitlich (optional), Gewebeeinlage
flachig, STEICOsecure Abschlussprofil FB an die Vorderkante

L : o
2 -‘ﬁ-‘ : . & '..éiiﬂhm;i!md ﬂé !

Das Abzahnen in Gefallerichtung erfolgt mit einer 6,0 mm

Zahntraufel, um eine Trockenschichtdicke von mind. 4,0 bis

max. 10,0 mm zu erzielen

@ Das Gewebe mit STEICOsecure Base Guard Uberziehen
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Einbau

Freibewitterung

Die fertiggestellte Wandoberflache kann bis zur Putzbe-
schichtung vier Wochen einer normalen Bewitterung (lber-
wiegend trockene Perioden mit leichten/kurzen Nieder-
schlagen) ausgesetzt werden. Horizontal ausgerichtete
Plattenstirnkanten (z.B. bei Fensterbristungen) sind bei Frei-
bewitterung grundsatzlich durch Abdecken zu schitzen,
ebenso wie direkt beregnete vertikale Kanten.

G

X Grundsatzlich kann bei
Gl einer aufgebrachten Zahn-
spachtelung eine Uberwin-
terung der Baustelle erfol-
gen. Wenn die Zahne der
Zahntraufel nicht ganz
durchgedrickt werden,
dann bleibt minimal Armie-
rungsmortel in den Vertie-
fungen stehen. Bei senk-
rechtem Aufkammen kann
das Niederschlagswasser
ungehindert abflieSen. Eine
Freibewitterung von bis zu
funf Monaten wird dadurch
maoglich.

# Winter abplanen

~ . -
201 &> max. 5 Monate

Durch den Einsatz einer Gerustfolie mit Gittergewebe (tem-
porare Konterlatten, Arbeitsgerust, Nutzung eines Dach-
Uberstandes) kann eine langere Freibewitterung gerade bei
unerwartet frih einsetzender Winterperiode erreicht wer-
den. Vor Putzauftrag sind in diesem Fall samtliche Ober-
flachen gewissenhaft zu kontrollieren und etwaige Fugen
zu schlieen sowie Hohenversatze beizuschleifen (siehe
Checkliste auf Seite 27).

Provisorische Ablaufe von nicht fertiggestellten Dachent-
wasserungen mussen das Wasser sicher von der Wandober-
flache fernhalten.

Sockelbereiche auf Wetterseiten — idealerweise die kom-
plette Fassadenflache — sollten vor Durchfeuchtung und
Verschmutzung durch hochspritzenden Schmutz geschutzt
werden (z.B. Abplanen des ArbeitsgerUstes). Unmittelbar
vor der Fassadenflache muss ein schnelles, sicheres Ableiten
von Regenwasser moglich sein, keinesfalls darf der Wand-
querschnitt dauerhaft mit Feuchtigkeit bzw. feuchten
Bodenmassen in Kontakt stehen. Bei langer freibewitterten
Flachen muss vor Putzauftrag eine Sichtkontrolle der Flache
durchgefihrt werden. Ein entsprechendes Nacharbeiten
durch Abschleifen ist erforderlich. Dabei muss der entste-
hende Staub durch Abkehren oder Absaugen entfernt wer-
den. Auch ein Abblasen mit 6lfreier Pressluft ist moglich.
(Grenzfeuchte: siehe Seite 18)

Hinweis: Projektbezogene Alternativen sind auf
Anfrage moglich, wenn die beschriebenen Mal3nah-
men nicht angewendet werden kénnen.
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Putzkomponenten

Allgemeines

STEICOsecure Base / STEICOsecure Render M

Das Putzsystem ,STEICOsecure Base als Armierungsputz in
Kombination mit dem Oberputz STEICOsecure Render M”
basiert auf konsequent mineralisch ausgerichteten Putzkom-
ponenten. Diese sind daher als Trockenmértel in Sackgebin-
den verfugbar. Die Putzkomponenten sind sowohl maschi-
nengangig als auch von Hand verarbeitbar. Das System weist
einen sehr diffusionsoffenen Charakter auf und ist gerade
bei kritischen Witterungsbedingungen (kalte Temperaturen
mit hoher Feuchtigkeit) vorzugsweise einzusetzen. Dabei sind
jedoch die Mindest-/Maximal-Verarbeitungstemperaturen
von +5°C/ +30° C fur die Umgebungsluft und die beschich-
teten Oberflachen fir die gesamte Abbindezeit zu beachten.
Ein zweifacher Farbanstrich mit STEICOsecure Silco ist fur
den hochwertigen Witterungsschutz zwingend vorzusehen.

Putzkomponenten

STEICOsecure Base / STEICOsecure Render S

Das Putzsystem ,STEICOsecure Base als Armierungsputz in
Kombination mit dem Oberputz STEICOsecure Render S*
stellt eine wirtschaftlich interessante und zeitsparende
Losung fur die Putzfassade im Holzbau dar. Dabei sind auch
hier die Mindest-/Maximal-Verarbeitungstemperaturen von
+5°C / +30°C fur die Umgebungsluft und die beschichteten
Oberflachen fir die gesamte Abbindezeit zu beachten. Der
hochwertige Silikonharz-Oberputz — naturlich diffusions-
offen — garantiert aufgrund seiner Elastizitat und wasserab-
weisenden Einstellung eine hochwertige Witterungsrobust-
heit, auch ohne Farbanstrich.

Nach Fertigstellung des WDVS-Systems ist die in der Bau-
aufsichtlichen Zulassung enthaltene Bestatigung der ausfih-
renden Firmen Uber die sachgemafe Ausfihrung des WDVS
an den Bauherren zu Ubergeben.

Prifung des Untergrundes vor dem Putzauftrag

Holzfaser-Dammplatten
werden trocken ausgelie-
fert. Auf Baustellen stellt
sich eine Materialfeuchte
ein, die eine sofortige Putz-
beschichtung zulasst. Bei
einer andauernden feuchten
Bewitterung mit Schlagre-
gen, bzw. auch in Zeitrau-
men mit sehr hoher Luft-
feuchtigkeit, kann die Materialfeuchte der noch nicht
verputzten Holzfaser-Dammplatten deutlich ansteigen.

Vor dem Verputzen ist eine Grenzfeuchte der Holzfaser-
Dammplatte von 13 % einzuhalten.

Tipp fiir das Schleifen der Plattenoberflache:

Um effizient und staubfrei zu arbeiten, empfiehlt
sich der Einsatz der Flex-Giraffe GE 5 oder GE 7:
www.flex-tools.com/de-de/produkte/I/
giraffe-wand-und-deckenschleifer-0

Klett-Schleifpapier mit einer Kérnung P40 in Kombi-
nation mit einem Sicherheitssauger (www.flex-tools.
com/de-de/produkte/l/sicherheitssauger-0) erzielen
sehr gute Ergebnisse.

Die Uberprafung kann mit dem Holzfeuchtemessgerat Gann
Hydromette BL H41 durchgefuhrt werden. Beim Fehlen eines
geeigneten Messgerates kann ein PE-Folientest zur Orientie-
rung helfen. Dabei wird eine PE Folie — Flache ca. 70*70 cm
— luftdicht mit einem Klebeband auf die STEICO Putztrager-
platte geklebt. Bei Kondensatbildung nach ca. 24 Stunden
ist von einer Beschichtung abzusehen. Der Feuchtegehalt
von Holzbauteilen sollte nicht grofer sein als der nach
Norm zulassige Wert entsprechend der spateren Nutzung.


https://www.flex-tools.com/de-de/produkte/l/giraffe-wand-und-deckenschleifer-0/
https://www.flex-tools.com/de-de/produkte/l/giraffe-wand-und-deckenschleifer-0/
https://www.flex-tools.com/de-de/produkte/l/sicherheitssauger-0/
https://www.flex-tools.com/de-de/produkte/l/sicherheitssauger-0/
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Putzkomponenten

Plattenoberflache

Nach dem Befestigen der STEICO Putztragerplatten ist die
fertige Oberflache auf Fehlstellen, Plattenfugen und Une-
benheiten hin zu Uberprifen und entsprechend

Lagerung und Transport

Die Sackgebinde (Klebe- und Armierungsmortel, minerali-
sche Oberputze) sind insbesondere trocken auf Paletten zu
lagern (Schutz gegen aufsteigende Bodenfeuchtigkeit/
Schutz gegen direkte Bewitterung). Auf der Baustelle sind
die Gebinde mit einer geeigneten Folie 0.a. abzudecken.
Die pastdsen Produkte (Farben, Oberputz) werden in Eimern

Mischen der Komponenten

Die Verarbeitung der einzelnen Putzkomponenten erfolgt
gemald den Verarbeitungshinweisen der technischen Merk-
blatter, die online unter www.steico.com/produkte/wdvs zu
finden sind. Die dort angegebenen Mischungsverhaltnisse
sind zu beachten und der Materialbedarf ist darauf abzu-
stimmen. Die vorgegebenen Verarbeitungstemperaturen
sind einzuhalten.

nachzubessern. Hohenversatze in den Putztragerplatten
kénnen manuell oder mechanisch mit einem Schleifbelag
(Kérnung P 40) nachgearbeitet werden. Anfallender Schleif-
staub ist vollstandig von der Oberflache zu entfernen (siehe
Checkliste auf Seite 27).

angeliefert. Sie sind bei Lagerung und Transport unbedingt
vor Frost sowie direkter Sonneneinstrahlung zu schitzen
(Vorsicht bei der Uber-Nacht-Lagerung in Fahrzeugen!). Die
Produkte haben eine begrenzte Lagerfahigkeit, die auf den
Gebinden dokumentiert und zu beachten ist. Maximal drei
Eimer Ubereinander stapeln.

Unterputz STEICOsecure Base mit Armierungsgewebe

STEICOsecure Mesh

Samtliche Anschlussprofile sind vor Erstellung der
Flachenarmierung zu verarbeiten.

FUr die Verarbeitung der Armierungsmasse ist eine Mindest-
temperatur von +5° C zu beachten. Diese Temperaturangabe
bezieht sich gleichermafsen auf Luft- und Oberflachentem-
peratur wahrend der kompletten Erhartungsphase. Dies ist
insbesondere in Ubergangszeiten zu beachten.

Die Schichtdicke der Armierungslage betragt mind. 5 und
max. 7mm (Materialverbrauch ca. 6,0-8,0kg/m?). Es wird
empfohlen, diesen Wert nicht zu unterschreiten, da die
Ausbildung einer druckfesten Schicht aus Armierungsputz
andernfalls nicht maéglich ist. Auch Streiflichtabzeichnungen
werden hierdurch vermieden. Die richtige Starke der Armie-
rungslage ist mafgeblich mit verantwortlich fir die dauer-
hafte Funktionstauglichkeit des gesamten WDV-Systems.
Die maximale Schichtdicke sollte nicht uberschritten wer-
den, da sonst die Gefahr der Bildung von Schwindrissen
steigt.

Auftrag in zwei Arbeitsgangen (Empfehlung)

Um die vorgegebene Mindestschichtstarke von 5mm und
die korrekte Lage des Armierungsgewebes sicher gewahr-
leisten zu kénnen, empfiehlt es sich, zunachst eine Zahn-
spachtelung aufzubringen.

Der aufgetragene Armierungsputz STEICOsecure Base wird
zunachst als Press-Spachtelung in die Holzfaser-Dammplatte
einmassiert. Im Anschluss wird nochmals Unterputz nass in
nass aufgetragen, eben abgezogen und mit einer Zahntraufel
6*6 mm waagrecht aufgekammt. Zusatzarmierungen und be-
sondere Anschlussprofile werden nun in diese Lage eingelegt.

Die Standzeit betragt je nach Witterung mindestens 2 Tage
(+20°C, 65% r.L.). Nach dem Trocknen der ersten Lage wird
die zweite Lage des Unterputzes auf die geforderte Mindest-
dicke aufgetragen. Das Armierungsgewebe wird faltenfrei und
mit 10 cm Stofuberdeckung in die obere Halfte der zweiten
Lage eingebettet. Die Uberlappungen sollten nicht in Eck-

bereichen von Fenstern oder anderen Wandoffnungen liegen.


https://www.steico.com/produkte/wdvs
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An Gebaudeecken ist das Armierungsgewebe blndig bis
zur AufSenkante zu fuhren. Das Armierungsgewebe muss
vollstandig mit Klebe- und Armierungsmortel umgeben
sein. Zum Schluss wird das Gewebe ggfs. nass in nass Uber-
spachtelt und mit einer geeigneten Glattkelle geglattet.

Etwaige Spachtelgrate sind nach Trocknung abzustof3en.
Die Dicke der Armierungsschicht soll mind. 5mm, jedoch

Putzkomponenten

nicht mehr als 7mm betragen. Zwischen dem Unterputz und
einbindenden bzw. durchdringenden Bauteilen ist eine Tren-
nung auszufthren, ein starrer Anschluss ist nicht zuldssig.

Bei normalen Witterungsbedingungen (20 °C Luft- und
Untergrundtemperatur sowie 65 % relative Luftfeuchtigkeit)
kann fur die Aushartungszeit mit ca. 1 Tag/mm Schichtdicke
gerechnet werden.

Grundierung STEICOsecure Base Coat

Vor dem Aufbringen der Schlussbeschichtung kann der aus-
gehdrtete Unterputz mit der Grundierung STEICOsecure
Base Coat versehen werden. Der Auftrag auf den Armie-
rungsputz kann mit einer Walze erfolgen. Diese Grundie-
rung ist nicht zwingend vorgeschrieben, wird aber aus den
nachfolgend beschriebenen Griinden empfohlen.

Die Grundierung dient als Haftbrlicke und verbessert den
Witterungsschutz der Putzschicht. Gleichzeitig regelt er das
Saugverhalten der Untergriinde. Er soll ein mogliches

Durchscheinen des Unterputzes und einen zu schnellen
Wasserentzug aus der Schlussbeschichtung in den Unter-
putz wahrend der Erhartungsphase verhindern.

Dadurch wird die Verarbeitungszeit des Oberputzes zur
Strukturierung verlangert und die Oberflachenqualitat gesi-
chert. Das ist besonders zu beachten bei der Bearbeitung
von grofRen Flachen, beim Einfluss von Wind und Warme,
bei fehlendem Anstrich, bei exponierter Lage sowie einer
geringen Anzahl an Arbeitskraften.



Verarbeitungsanleitung Warmeddammverbundsystem auf mineralischem Untergrund

Putzkomponenten

Schlussbeschichtung STEICOsecure Render M und Render S

Fur die Systeme STEICOsecure Render M (Mineralischer Putz) und STEICOsecure Render S (Silikonharzputz) stehen jeweils
verschiedene Strukturen, Kérnungen und Farben zur Verflgung. Grundsatzlich gelten auch hier die schon erwéhnten
klimatischen Randbedingungen flr die Verarbeitung. Die fertiggestellten Putzflachen sind grundsatzlich wahrend der
Erhartungsphase vor direkter Bewitterung (Regen, Hagel, aber auch intensivem Sonnenschein) zu schutzen.

System STEICOsecure Render M (Mineralischer Putz)

STEICOsecure Render M — die mineralischen Putze fur die
Schlussbeschichtung — werden als Trockenmértel in Sackge-
binden geliefert. Sie werden bei Handverarbeitung mit Was-
ser klumpenfrei angemischt und nach 5 Minuten Reifezeit
nochmals durchgerthrt.

Der Mortel wird auf die Unterputzflache aufgetragen, mit
einer rostfreien Stahltraufel auf Kornstarke abgezogen und
sofort mit gewunschtem Werkzeug (Plastiktraufel, Moos-
gummischeibe oder Polystyrolbrett) strukturiert.

Es ist nass in nass zu arbeiten, angezogene Flachen durfen
nicht mehr nachgerieben werden, zusammenhangende Fla-
chen sind in einem Arbeitsgang fertigzustellen.

Bei der Verarbeitung des Modellierputzes STEICOsecure
Render M (MP) ist auf den erharteten Unterputz zunachst
eine Egalisationsspachtelung mit STEICOsecure Render M
(K) 1,5 gratenfrei aufzubringen und glatt abzuziehen.

Nach Trocknung die Putzoberflache mit einem Spachtel von
noch hervorstehenden Kornspitzen befreien. AnschlieRend
wird der Modellierputz STEICOsecure Render M (MP) mit
einer Kérnung von 0,5mm in ca. Tmm Schichtdicke aufge-
tragen und anschlieffend mit einer Latex-Schwammscheibe
gleichmaf3ig gefilzt.

Zwischen der Schlussbeschichtung und einbindenden bzw.
durchdringenden Bauteilen ist eine Trennung auszufihren,
ein starrer Anschluss ist nicht zulassig.

Die fertiggestellten Putzflachen bendtigen zwingend nach
der Aushartung (je nach Witterung ca. 1Tag/mm) einen

zweifach ausgefihrten Farbanstrich. Hierfur ist die hoch-
wertige STEICOsecure Silco Fassadenfarbe zu verwenden.

System STEICOsecure Render S (Silikonharzputz)

Die pastodse Schlussbeschichtung STEICOsecure Render S
wird verarbeitungsfertig in Eimern geliefert. Er ist unmittel-
bar vor Verarbeitung durchzumischen, ggf. kann zur Einstel-
lung der Viskositat etwas Wasser beigegeben werden (siehe
Technisches Merkblatt unter www.steico.com/produkte/
wadvs/steicosecure-render-s/ueberblick).

Das Material wird mit einer rostfreien Stahltraufel aufge-
bracht, auf Kornstarke abgezogen und je nach Putztyp mit
einer harten Plastiktraufel oder einem PU-Brett abgerieben
bzw. strukturiert. Uberschissiges Material wird mit einer
flach unter Druck gefiihrten Traufel abgezogen. Etwaige
UnregelmalSigkeiten sind sofort beizuarbeiten.

Es ist nass in nass zu arbeiten, angezogene Flachen durfen
nicht mehr nachgerieben werden, zusammenhangende Fla-
chen sind in einem Arbeitsgang fertigzustellen. Zwischen
der Schlussbeschichtung und einbindenden bzw. durchdrin-
genden Bauteilen ist eine Trennung auszuflhren, ein starrer
Anschluss ist nicht zulassig.

Das Putzsystem STEICOsecure Render S kann grundsatzlich
ohne Farbanstrich eingesetzt werden, ein abschlielSender
zweifacher Farbanstrich wird aber auch hier empfohlen.


https://www.steico.com/produkte/wdvs/steicosecure-render-s/ueberblick/
https://www.steico.com/produkte/wdvs/steicosecure-render-s/ueberblick/
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Putzkomponenten

Sockelausfuhrung mit STEICOsecure Base Guard

Zu den spritzwassergefahrdeten Bereichen zahlen neben
dem bodennahen Sockel auch Wandflachen im Anschluss-
bereich zu Terrassen, Flachdachern, Vordachern und Gau-
benwangen sowie vorstehende Rollladenkasten.

In vorgenannten Einsatzbereichen sind Zusatzmal3nahmen
erforderlich, um die Standsicherheit des WDV-Systems zu
gewahrleisten. Beispielhaft hier genannt:

+ Flexschlamme als Zwischenbeschichtung auf der Armie-
rungslage

Wassriger Uberzug mit organischer Abdichtung zum
Schutz der Putzschicht auf dem Oberputz

+ STEICOsecure Base Guard als Klebemortel, Armierung
und Oberputz im Sockelbereich

Mineralische Putzabdichtung mit STEICOsecure Base
Guard bis 5¢cm Uber GOK

Anwendung als Armierungsmasse/Sockelputz

STEICOsecure Base Guard kann in einer Lage bis zu 6mm
auf die Sockelddmmung aufgetragen werden.

Tipp: Zur Kontrolle der Schichtdicke mit der Zahn-
traufel abzahnen.

Nach dem Antrocknen der Zahnspachtelung noch mal mit
Mértel Uberziehen. Im gleichen Arbeitsgang erfolgt der Ein-
bau des Armierungsgewebes im oberen Drittel, mit einer
Uberlappung an den GewebestdRen von mindestens 10 cm.

Anschlieend wird das Gewebe mit ca. 2-3mm Armierungs-
masse als Uberdeckung (iberspachtelt. Die Trocknungszeit
betragt je nach Witterungslage mindestens 12 Stunden. Um
etwaige Abzeichnungen im Oberputz zu vermeiden, sind
Graten von Werkzeugen im Armierungsputz abzustof3en.

Danach wird der Mértel dunn in Kornstarke aufgezogen.
Bei matt werdender Oberflache lasst sich die aufgetragene
Schicht je nach gewinschter Struktur mit einem Schwamm-
belag fein abfilzen.

Ein zweifacher Farbanstrich erfolgt nach vollstandiger
Austrocknung.

Anstrich mit der Fassadenfarbe STEICOsecure Silco

Beide Putzsysteme werden durch hochwertige Fassadenfar-
ben komplettiert. Beim mineralischen System STEICOsecure
Render M ist der abschliefende zweifache Farbanstrich mit
STEICOsecure Silco zwingend vorgegeben, beim Silikon-
harz-Putzsystem STEICOsecure Render S ist ein Anstrich
nicht vorgeschrieben, wird aber empfohlen (Erhéhung der
Farbechtheit und Verzégerung der Alterung). Hierfir kann
ebenfalls die Fassadenfarbe STEICOsecure Silco (Silikonharz-
farbe) verwendet werden.

Bei der Farbtonwahl ist zu berlcksichtigen, dass der Hell-
bezugswert den Wert 20 nicht unterschreitet, um Rissbil-
dungen durch erhéhte thermische Langenanderungen vor-
zubeugen. Bei sehr intensiven Farbtonen der Farbtonklasse
C3-C4 ist, unabhdngig vom Putzsystem, ein zweimaliger
Anstrich auszufthren.

Der Farbauftrag kann wiederum unter geeigneten Witte-
rungsbedingungen nach Erhartung der Oberputze durch
Streichen, Rollen oder Airless-Spritzen erfolgen. Hohe Luft-
feuchtigkeiten bzw. tiefe Temperaturen verzégern die Trock-
nung. Bei ungunstigen Witterungsverhaltnissen (z.B. Regen)
sind die zu bearbeitenden bzw. fertiggestellten Fassaden-
flachen entsprechend zu schitzen.

Zusammenhangende Wandflachen sollten in einem Arbeits-
gang fertiggestellt werden, um Abséatze in den Flachen zu
vermeiden. Insbesondere sind Abzeichnungen der ,GerUst-
lage” durch eine geeignete Arbeitsweise zu vermeiden.
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Systemzubehor

Systemzubehor

Allgemeines

Das STEICOsecure Zubehorsortiment hilft, eine sichere und
einfache Verarbeitung des Systems und damit den dauer-
haften Schutz von Fassade und Konstruktion

Lagerung und Transport

Dicht- und Klebemassen, z.B. STEICOmul/ti fill, sind frostfrei
und trocken zu lagern. Fugendichtbander und Klebebander,
z.B. STEICOmulti tape black, sind kuhl und trocken zu
lagern. Die Putzanschlussprofile sind liegend, idealerweise

sicherzustellen. Diese Produkte sind auf die STEICOsecure
Putzkomponenten abgestimmt und mit diesen materialver-
traglich.

im Kartongebinde, zu lagern, damit sie sich nicht dauerhaft
plastisch verformen. Weitere Artikel sind trocken und mog-
lichst in der Umverpackung zu lagern.

Putzprofile und ihre Einsatzbereiche

Vor Aufbringung der vollflachigen Putz-Armierungsschichten sind in den Anschlussbereichen der Fassade die Putzanschluss-
profile sowie an samtlichen Offnungs-Eckbereichen die Diagonalarmierungen einzuspachteln. In der Regel werden die Pro-
file mit Hilfe der Armierungsmasse auf dem Untergrund fixiert. Daher gelten auch hier die Anmerkungen zur Verarbeitung
der Putzkomponenten, besonders in Bezug auf die Verarbeitungstemperatur.

Sockelschiene S61

+ Sockelschiene aus Kunst-
stoff flr einen warme-
brickenfreien System-

abschluss
l 3 - Das Grundprofil ist in der

jeweiligen Dicke der Damm-
platte auszuwahlen. Hier-
mit sind Starken von
80-240 mm abgedeckt.

« Steckverbindung der Profile untereinander mit dem Stofs-
verbinder (Einbau eines Uber die Breite des Sockelprofils
durchgehenden Verbinders oder Einbau eines kurzen Ver-
binders an der vorderen Kante (= Tropfkante) je nach
Dammdicke)

« Eckverbinder (Innen-/Aufseneckprofil) fur eine einfache
und optisch saubere Ausfihrung

« Fixierung des Profils mittels Schlagdtbeln im tragfahigen
Untergrund. Zum Ausgleich von leichten fluchtgerechten
Unebenheiten kdnnen Unterlegscheiben (Kunststoff) ver-
wendet werden.

Einsetzbar zur freien Montage der Holzfaser-Dammplatten
oder zum Aufsetzen auf vorhandene Perimeterddmmung.

Sockelprofil W62-2

Das Sockelprofil W62-2 ver-
fugt Uber eine integrierte
Gewebefahne sowie eine
Tropfkante an der Vorder-
seite. Die Montage erfolgt
im Versatz zur Sockel-
schiene durch einfaches
aufstecken.

APU Gewebeleiste PUR-FIX-pro W38-24PRO

Die Gewebeleiste kann drei-
dimensionale Bewegungen
im Fensterbereich aufnehmen.
Vor Montage der Laibungs-
dammung wird das Profil
fluchtgerecht am gereinigten
Fensterrahmen fixiert. Durch
sein eingebautes PUR-Dicht-
band sorgt es fir einen dauerhaft schlagregensicheren An-
schluss mit Schattenfuge. Zum Schutz der Einbauten kann eine
Abdeckfolie an der selbstklebenden Schutzlasche befestigt
werden. Nach Abschluss der Putzarbeiten wird diese abge-
knickt und die rote Aktivierungslasche aus dem Profil gezogen.
Die Gewebeleiste arbeitet Untergrund-unabhangig und ist
somit universell fur alle gangigen Fenster/Tlren einsetzbar. @)

=7

a) Alle Untergriinde miissen eben und tragféhig, sauber, trocken und frei von trennenden Substanzen sein. Vor der Montage der Anputzleiste ist die Vertraglichkeit mit

dem vorgesehenen Untergrund zu tiberprifen.
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Tropfkantenprofil TR 30

An Sturzen und an Ecken
von Deckenuntersichten
wird der Armierungsmortel
STEICOsecure Base aufge-
tragen und danach das
Tropfkantenprofil einge-
spachtelt.

Blechanschlussprofil

Das Blechanschlussprofil
erlaubt den Anschluss von
Putzflachen an aufgehen-
den Verblechungen, z.B. an
Dachgauben, Garagen,
Attika- und Sockelblechen.
Die einzelnen Profilteile las-
sen sich wiederum mit
Steckverbindern verfor-
mungssicher verbinden. Das Blechanschlussprofil wird mit
leichtem Abstand auf den freien Rand des Bleches gesteckt,
danach die Gewebefahne zur Fixierung mit Armierungskle-
ber auf der Dammplatte eingespachtelt.

Systemzubehor

Putztrennprofil

Das Kunststoffprofil mit
Gewebefahne ist fir den
ebenen Einbau an gedamm-
ten Flachen vorgesehen.
Hiermit kann das Putzsystem
oder auch unterschiedliche
Putzarten voneinander
getrennt werden. Ebenso ist
eine leichte Bewegungsauf-
nahme maoglich (Trennung
Putzsystem nach max. 20m). Es wird auf dem vorhandenen
Dammstoff lotrecht mit Armierungsmortel versetzt. Nach
Abschluss der Putzarbeiten die Schutzabdeckung entfernen.
Die ausgebildete Trennfuge kann im Zuge der Malerarbeiten
an der Fassade zum optischen Angleich uberstrichen werden.

Putzabschlussprofil

Das Putzabschlussprofil fin-
det seinen Einsatz an Ecken,
Kanten zu angrenzenden
Bauteilen oder Anbauteilen.
In Form der Putztrennung
werden Abrisse somit dau-
erhaft verhindert. Beim Ein-
bau kann eine definierte
Fuge hergestellt werden.
Auch einsetzbar als sauberer Abschluss des Putzsystems.

Weitere Hinweise zur technischen Funktion sowie Anwendung/Detailzeichnung aller STEICOsecure Profile finden
Sie in den Technischen Merkblattern auf unserer Homepage: www.steico.com/download

Weitere Putzprofile
und Systemzubehor

siehe Preisliste



https://www.steico.com/download
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Systemzubehor

Putzarmierung

Armierungsgewebe

Im STEICOsecure System
gibt es zwei Arten von alka-
libestandigem Armierungs-
gewebe zur Auswahl:

» Das STEICOsecure Mesh F
(Fein; Maschenweite 4 *4)
fur manuelles Auftragen des
Armierungsputzes und fein-
sten Oberputzstrukturen.

» Das STEICOsecure Mesh G (Grob; Maschenweite 6*6 ) zu
empfehlen bei Maschineller Verarbeitung des Armie-
rungsputzes und groberen Oberputzstrukturen.

Nach dem Anbringen aller Sonderbauteile zur Putzarmie-
rung wird das flachige Bewehrungsgewebe mit 10cm Uber-
lappung an den Sto6f3en nass in nass in das aufSere Drittel
des Armierungsputzes eingelegt und mit Mortel planeben
Uberspachtelt. Das Bewehrungsgewebe muss dabei voll-
standig mit Putz umschlossen sein, so dass es nicht mehr
sichtbar ist. Auch im Uberlappungsbereich muss sich Mértel
zwischen beiden Bahnen befinden. Normalerweise wird das
Gewebe waagerecht verlegt (am oberen Wandende begin-
nend). Zwei Bahnen entsprechen einer GerUstlage.

Armierungspfeil zur Diagonalarmierung

|y Die Diagonalarmierung wird
in Offnungsbereichen direkt
nach der Montage der
Gewebe-Eckwinkel (nass in
nass) ebenfalls mit Armie-
rungsmasse eingespachtelt.
Die Geometrie des Armie-
rungsstreifens ist so ausge-
richtet, dass er pfeilformig
diagonal in allen Ecken
angebracht werden kann.

Dabei sind die Glasfaser-
streifen in einem Winkel
von 45° gegenuber der
Flachenbewehrung versetzt.
Hierdurch wird eine zusatz-
liche Bewehrung der rissge-
fahrdeten Offnungsecken
erreicht. Man kann alternativ diese Streifen aus dem norma-
len Flachengewebe zuschneiden (mind. 20 * 40 cm), unbe-
dingt ist aber auf die richtige Ausrichtung der Glasfaser-
streifen zu achten. Das Gewebe muss jeweils bis an die
AufSenkante der Fensterlaibung, bzw. bis an das Eck des
Fensterbank-Bordprofils gefihrt werden.

Sturzeckwinkel

Im Bereich des Fenstersturzes bieten die Sturzeckwinkel
eine Moglichkeit, um auch in der Innenecke der Laibung
eine ausreichende Armierung sicherzustellen.

Gewebeeckwinkel

Der STEICOsecure Base Armierungsmortel wird an Aufsen-
ecken von Wanden und Laibungen aufgetragen und
anschlieend der Gewebeeckwinkel eingespachtelt.

Ubersicht:
Maoglichkeiten der
Diagonalarmierung
im Fensterbereich

Aus Darstellungsgrinden wird auf die
erforderliche Putzschicht verzichtet.
Das Gewebe wird mit dem erforder-
lichen Abstand zur Putztragerplatte
in den Armierungsputz eingearbeitet.
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Andere WDVS-Zulassungen

Andere WDVS-Zulassungen

Systempartner

Zulassung fur STEICO Putztragerplatten

Systempartner
Y 2 Allgemein bauaufsichtlicher Zulassung /

Allgemeiner Bauartgenehmigung ETA

AbZ/aBG 7-33.43-1580
WDVS mit angedUbelten und angeklebten

]
SIevert Holzfaser-Dammplatten auf mineralischen

Untergrunden ,System Natura”
Plattentyp: STEICOprotect L dry

ETA-16/0242
WDVS ,baumit nature Massiv” (Massivbau)
q Plattentyp: STEICOprotect M dry

3au

baumit.com

Eine umfassende Zusammenstellung finden Sie auf unserer Homepage unter dem Produkt STEICOprotect:
,Ubersicht WDVS-Zulassungen fiir Mauerwerk”.

Abkiirzungen
aBG Allgemeine Bauartgenehmigung GOK  Gelédndeoberkante
Abz Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung WDVS  Warmedammverbundsystem

DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
ETA European Technical Approval


https://www.steico.com/produkte/holzfaser-daemmstoffe/steicoprotect/ueberblick/
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Checkliste

Checkliste

Putzfahige Holzfaserdammung

fUr das STEICOsecure WDVS auf Mauerwerk

Bauvorhaben:

Anschrift:

Klebemdortel und Dammung:

Klebemortel: vollflachig / Punkt-Wulst-Verfahren
Putztragerplatte: Typ, Dicke, Herstellungsdatum
Schraubdubel: Typ, Anzahl/m?

Vorbereitende Kontrollen:

DJa
DJa

Fassadenflache
Ebenheit, evtl. Fugen geschlossen

Lose, verwitterte Holzfasern beseitigt?

Kehren oder Saugen

Plattenoberflache ist sauber und trocken? D Ja

DJa
DJa

Zweite wasserfiihrende Ebene unter den
Fensterbanken vorhanden?

Schlagregendichtheit am Fenster und
an Anbauteilen vorhanden?

Bezeichnung Anputzleiste am Fenster:

Fensterbank ist WDVS-tauglich?

Langendehnung

Folgende Komponenten sollen auf der Démmung
eingesetzt werden:

Hersteller des Putzsystems:

bestehend aus Armierungsmortel:
............................................... , Schichtdicke [mm]..............
Grundierung:

Typ und Name des Oberputzes:
............................................... , mit Kérnung [mm] .............
Typ und Name des Anstrichs:
............................................................ mit Hellbezugswert

Detail Sockel:

Unterer Systemabschluss:

Sockeltaugliche Dammung / Putze
Wenn Ja, WelChe ..
Bauwerksabdichtung ausgefihrt/geplant? D Ja D Nein
Wenn Ja, Welche .o

DJa D Nein

Anschlisse fur schwere Lasten
vorgesehen (PU-Dammquader 0.3.)?

Ort, Datum Unterschrift des Ausfiihrenden / der Firma



Ob Konstruktionsmaterialien oder
Dammstoffe, STEICO Produkte tragen
eine Reihe angesehener Qualitats-
siegel. So gewabhrleisten die
PEFC-Zertifikate eine
verantwortungsvolle
Nutzung des Rohstoffs

Holz. Das anerkannte
Prufsiegel des IBR®

(Institut fur Baubiologie
Rosenheim) bestatigt
STEICO Holzfaser-Damm-
stoffen, dass sie baubio-
logisch unbedenklich sind.
So bietet STEICO Sicherheit
und Qualitat fir Generationen.

80% unseres Lebens verbringen wir in
geschlossenen Raumen. Aber ist uns

auch immer bewusst, mit was wir uns
hier umgeben? STEICO hat sich die
Aufgabe gestellt, Bauprodukte zu
entwickeln, die die Bedrfnisse von
Mensch und Natur in Einklang
bringen. So bestehen
unsere Produkte aus
nachwachsenden Roh-
stoffen ohne bedenkliche
Zusatze. Sie helfen, den
Energieverbrauch zu senken
und tragen wesentlich zu
einem dauerhaft gesunden
Wohnklima bei, das nicht nur
Allergiker zu schatzen wissen.

Das naturliche Damm- und Konstruktionssystem fur
Sanierung und Neubau — Dach, Decke, Wand und Boden.

"
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S

nachhaliger
Waldbewischatung

@

ZERTIFIZIERTE
KOMPONENTE

Passivhaus Institut

winwgelcorg

Nachwachsende Hervorragender Exzellenter Spart Energie
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Zusatze
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und diffusions- ‘7 Brandschutz Verbesserung freundlich und

offen des Schall- recycelbar

schutzes

Leichte und Wohn- Strenge Aufeinander

angenehme gesundheit Qualitats- abgestimmtes

Verarbeitung kontrolle Damm- und
Konstruktions-
system

Umwelt-
t

manag

1SO 9001:2015

Qualitats- J

PREMIUM
PARTNER

1SO 14001:2015
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MPA NRW-00382

Ihr STEICO Partner
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www.steico.com

Das Naturbausystem
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