STE’I'CO base

wytrzymata na Sciskanie izolacja termiczna

Przyjazne srodowisku systemy
termoizolacyjne z witékna drzewnego

Ptyty termoizolacyjne z wiékien drzewnych o
wyjatkowo duzej wytrzymatosci na Sciskanie

ﬁ ﬁ » Ptyta termoizolacyjna przeznaczona do suchych oraz mokrych

Obszary zastosowania konstrukgji jastrychowych, narazonych na duze obcigzenia
Ptyty termoizolacyjne z wtékien
RN <<enaczone » Wyjatkowo duza wytrzymatos¢ na sciskanie 150 kPa

do systemoéw podtogowych.

Wytrzymate ptyty pod tynk
przeznaczone do termoizolacji
pomieszczen od wewnatrz.

* Mozliwos¢ zastosowania jako ptyta izolacyjna
w konstrukcji jastrychu asfaltowego

» Do zastosowan wewnetrznych jako ptyta pod tynki
wapienne i gliniane

» Doskonate wtasciwosci termoizolacyjne

« Wyprodukowana w procesie mokrym



Dostepne formaty STEICObLase

Grubo$¢ [mm]  Dtugos¢ [mm] Szerokos¢ [mm] Krawedzie

Poreczne formaty do montazu bezposrednio na placu budowy

20 1.350 600 tepe
40 1.350 600 tepe
60 1.350 600 tepe
80 1.350 600 tepe
100 1.350 600 tepe

Parametry techniczne STEICObase

Produkcja i kontrola

Oznaczenie ptyt

Typ krawedzi

Klasa reakcji na ogien wg PN EN 13501-1

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta Ap [W/(m*K)]
Deklarowany opor cieplny Rp [(m2*K)/W]

Gestosc [kg/m?3]

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego

Warto$¢ sq [m]

Ciepto wtasciwe c [J/(kg*K)]

Sciskanie przy 10% odksztatceniu wzglednym a1 [N/mm?]
Wytrzymato$c na sciskanie [kPa]

Wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych [kPa]

Wzdtuzny opor przeptywu powietrza [(kPa*s)/m?]

llos¢/Pal. [szt.]  Pow. krycia/Pal. [m?]  Ciezar/m? [kg]  Ciezar/Pal. [kq]

12 90,720 5 ok. 485
56 45,360 10 ok. 485
38 30,780 15 ok. 485
28 22,680 20 ok. 485
22 17,820 25 ok. 475

wg PN EN 13171

WF — EN 13171 = T5 —=DS(70,-)2 — CS (10\Y)150 ~TR10MU5
tepe

E

0,048
0,40(20)/0,80(40)/1,25(60)/1,65(80)/2,05(100)
ok. 250

5

0,1(20)/0,2(40)/0,3(60)/0,4(80)/0,5(100)

2.100

> 0,15

> 150

>10

> 100

Surowce Widkno drzewne, klejenie warstwowe, siarczan amonu
Kod odpadu 030105/170201; usuwanie jak w przypadku drewna i materiatéw
drewnopochodnych
Wegiel zwigzany [kg CO; equ./m3 ] ok. 400
 CEEEE—
Wskazowka: Ptyty sa dedykowane jako podtoze do tynkéw otwartych dyfuzyjnie oraz regu- /j
lujacych poziom wilgoci w pomieszczniu. Nalezy sktadowac je w pozycji lezacej, na pfasko, ,‘
w suchym miejscu. Krawedzie nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami. Opakowanie transportowe o
mozna usuna¢ dopiero po ustawieniu palety na stabilnym, ptaskim i suchym podtozu. Maksy- PEFC

malna wysokosc¢ sztaplowania: 4 palety.

Wiecej informacji o produkcie znajdg Pafstwo na stronie internetowej www.steico.com.

PEFC/04-31-2550

Promocja
zréwnowazonej
gospodarki lesne]
www.pefc.org
e



https://www.steico.com/pl/produkty/termoizolacja/podlogi/izolacja-cieplna-i-akustyczna/steicobase

STEICO

naturalny system budowlany

Odpowiedzialnos¢ za tresc

STEICO CEE Sp. z 0.0.

ul. Przemystowa 2

64-700 Czarnkow

Strona internetowa: www.steico.com
E-mail: infocee@steico.pl

Tre$¢ niniejszego dokumentu zostata przygotowana z najwyzsza staran-
noscia. Obowigzujgce przepisy moga jednak ulec zmianie. STEICO nie
ponosi odpowiedzialnosci za doktadnos$¢, kompletno$¢ lub aktualnosc
treéci. Obszary zastosowan moga réznic sie w szczegoétach. Zawsze
nalezy zweryfikowac przydatnos¢ naszych produktéw do konkretnego
zamierzonego zastosowania.

Dokument jest wazny w nastepujacych krajach:
Polska

Wersja: 1
Data:  2025-05-05

Aktualng wersje mozna znalez¢ na stronie:
www.steico.com/ps_steicobase_pol_pl

www.steico.com




