STEICO floor

system do izolacji podtdg drewnianych

Przyjazne srodowisku systemy
termoizolacyjne z widkien drzewnych

Brak mostkow akustycznych

dzieki systemowym listwom dystansujacym,
do ktérych mocuje sie deski podtogowe
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Systemowy podkiad pod ptywajace podtogi
drewniane
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Obszar zastosowania

Bardzo dobra ochrona przed dzwiekami uderzeniowymi oraz

poprawa akustyki pomieszczen

Izolacja akustyczno - termiczna Dodatkowa izolacja termiczna
dla réznorodnych systeméw

podtég drewnianych

Niezaleznie sprawdzone i polecane przez Instytut Biologii
Budowlanej w Rosenheim

« Pomaga regulowac wilgotnos¢ w pomieszczeniach

e Drewno ze zrobwnowazonej gospodarki lesnej — certyfikat PEFC




Dostepne formaty STEICOf/oor

Grubos¢ Diugos¢ Szerokosé . llo$¢/Pal. Pow./Pal. [m?] Ciezar/m? Ciezar/Pal.
Krawedzie
[mm] [(mm] [mm] [szt] Brutto Netto [ka] [ka]
Poreczne formaty do montazu bezposrednio na placu budowy
40 1.200 380 pioro-wpust 38,304 36,462 6,40 ok. 255
60 1.200 380 pioro-wpust 25,992 24,742 9,60 ok. 255
Grubos¢ [mm] Dtugos$¢ [mm] Szerokos¢ [mm] Krawedzie llos¢/Pal. [szt.]
Listwy montazowe LVL
i 10
35 2.000 50 pidro-wpust
360
- 10
55 2.000 50 pidro-wpust
330

Witasciwosci techniczne STEICOf/oor

Produkcja i kontrola wg

Oznaczenie ptyt

Klasa reakcji na ogied wg PN EN 13501-1

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta Ap [W/(m *K)]
Deklarowany opor cieplny Rp [(m? *K) /W]

Gestosc [kg/m?3]

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego

Wartos¢ sq [m]

Ciepto wtasciwe c [J/(kg *K)]

Naprezenie $ciskajace przy 10 % odksztatceniu wzglednym 679 [N/mm?]
Wytrzymatos¢ na sciskanie [kPal

Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych [kPa]
Wzdtuzny opor przeptywu powietrza [(kPa*s)/m?]

Surowce
Kod odpadu (EAK)

Wegiel zwigzany [kg CO, equ./m3]

Wskazowka: Ptyty nalezy sktadowac w pozycji lezgcej, na ptasko w suchym miejscu. Krawe-
dzie nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem. Opakowanie transportowe mozna usunac¢ dopiero
po ustawieniu palety na stabilnym podfozu. Maksymalna wysokos¢ sztaplowania: 2 palety.

Wiecej informacji o produkcie znajdg Pafstwo na stronie internetowej www.steico.com.

PN EN 13171

WEF — EN 13171 = T4 — CS(10\Y)50 — TR2,5 — AF, 100
E

0,038

1,05(40)/1,55(60)

ok. 160

5

0,2(40)/0,3(60)

2.100

0,05

50

>2,5

>100

Wiékno drzewne, klejenie warstwowe, siarczan amonu

030105/170201, usuwanie jak w przypadku drewna i materiatéw
drewnopochodnych

ok. 270

D)

PEFC

PEFC/04-31-2550
Promocja
zréwnowazonej
gospodarki lesne]

wwwpefc.org

—
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https://www.steico.com/pl/produkty/termoizolacja/podlogi/izolacja-cieplna-i-akustyczna/steicofloor

STEICO

naturalny system budowlany

Odpowiedzialnos¢ za tresc

STEICO CEE Sp. z 0.0.

ul. Przemystowa 2

64-700 Czarnkow

Strona internetowa: www.steico.com
E-mail: infocee@steico.pl

Tre$¢ niniejszego dokumentu zostata przygotowana z najwyzsza staran-
noscia. Obowigzujgce przepisy moga jednak ulec zmianie. STEICO nie
ponosi odpowiedzialnosci za doktadnos$¢, kompletno$¢ lub aktualnosc
treéci. Obszary zastosowan moga réznic sie w szczegoétach. Zawsze
nalezy zweryfikowac przydatnos¢ naszych produktéw do konkretnego
zamierzonego zastosowania.

Dokument jest wazny w nastepujacych krajach:
Polska

Wersja: 2
Data:  2025-07-14

Aktualng wersje mozna znalez¢ na stronie:
steico.com/ps_steicofloor_pol_pl

www.steico.com



http://www.steico.com/ps_steicofloor_pol_pl

