Technisches Merkblatt

STETCO secure Render M (MP)

Modellierputz

- FUr alle mineralischen Untergriinde

Einsatzbereich

fi

« Mineralischer Oberputz, als Modellierputz fur den AuRenbereich

Technische Daten

Brandverhalten Al
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl p <20

Mértelklasse PlI/CSII
Festmortelrohdichte [g/m3] 1,50
Biegezugfestigkeit (28 Tage) [N/mm?] 1,70

Druckfestigkeit (28 Tage) [N/mm?] 3,50

E-Modul dynamisch (28 Tage) [N/mm?] 4200,00
Wasseraufnahme [kg/m?] <0,5(W2)/c<0,2
Warmeleitfahigkeit [W/(m*K)] < 0,83 fur P=50 % / < 0,93 fur P=90%
Ergiebigkeit [L/t] 760
Verarbeitungszeit [min] 20°C ca. 60 min

Gewicht und Verpackung

Lieferung in handlichen Sacken

Farbton Kérnung Anzahl/Pal. [St.] Gew./St. [kg] Gew./Pal. (ca.) [kq]
Weils 0,5 36 25,0 900
Getont C1 - C3 0,5 36 25,0 900

« VergUteter mineralischer Oberputz nach EN 988-1 flr das STEICOsecure WDVS

+ Geeignet fUr Warmedammverbundsysteme mit mineralischen Unterputzen

Verbrauch/m? [kg]

ca. 1,5 - 4,0 fur Glatt-
putz, freie Putzstruktur

ca. 1,5 - 4,0 fur Glatt-
putz, freie Putzstruktur

Stand: DEU/AUT/CHE_de_V2_20251103 Es gilt die aktuelle Auflage. Irrtum vorbehalten. Legende siehe letzte Seite
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Hinweise

Lagerung

- Trocken lagern.
- Dieses Produkt ist chromatreduziert bzw. chromatarm.
- Die beste Qualitat im Originalgebinde wird bis Ablauf der max. La-

gerdauer gewahrleistet. Dies kann der Chargen-Nr. auf dem Gebinde

entnommen werden. Erlduterung der Chargen-Nr.: Ziffer 1 = End-
ziffer des Jahres, Ziffer 2 + 3 =Kalenderwoche Beispiel: 5450013223
- Lagerdauer bis Ende 45.KW in 2025.

Inhaltsstoffe

- Volldeklaration nach Vergaberichtlinie , natureplus®”

- Calciumcarbonat, Zement, Calciumhydroxid, Polymerpulver, Weif3-
pigmente, Verdicker, Hydrophobierungsmittel, Fasern

« Die Maserung des Marmors kann vereinzelt als dunklere Stelle im
Strukturkorn des Oberputzes sichtbar sein. In sehr seltenen Fallen
kann auf Grund naturlicher Inhaltsstoffe eine punktuelle Verfarbung
hervorgerufen werden.

Entsorgung
« Putzreste sind in der Deponie im Bauschutt zu entsorgen.

Bearbeitung

- Das Produkt wird mit einer rostfreien Stahltraufel gleichmaRig auf-
gezogen.

- Strukturieren je nach gewunschter Oberflachenstruktur mit Traufel,
Burste, Strukturroller, Kelle, Spachtel, Schwamm, o.a. Das Produkt ist
bedingt filzbar.

- Das Werkzeug ist sofort nach Gebrauch mit Wasser zu reinigen

Stand: DEU/AUT/CHE_de_V2_20251103

Es gilt die aktuelle Auflage. Irrtum vorbehalten.

Arbeitsschutz und Sicherheit

- Dieses Produkt ist ein Gefahrenstoff, Sicherheitsdatenblatt beachten
- Bei hoher Staubentwicklung (Mischen) Staubmaske tragen

- Beim Auftragen der Masse Handschuhe benutzen

- Gefahrenstoffkennzeichnung beachten

« Sicherheitsdatenblatt beachten

Legende siehe letzte Seite

www.steico.com
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Verarbeitung

Untergrund

« Der Untergrund muss fest, trocken, sauber und tragféhig sowie frei von Sinterschichten, Ausblihungen und Trennmitteln sein.

- Feuchte bzw. nicht vollstdndig abgebundene Untergriinde kénnen zu Schaden wie z.B. Blasenbildung oder Rissen in den nachfolgenden Be-
schichtungen flhren.

« Vorhandene Beschichtungen auf Tragfahigkeit prifen.

- Nicht tragféhige Beschichtungen entfernen.

« Eine Untergrundvorbehandlung mit Voranstrich wird empfohlen.

- Der Materialverbrauch ist unter anderem abhangig von Verarbeitung, Untergrund und Konsistenz.

Verarbeitungstemperatur

- Unterste Untergrund- und Lufttemperatur: +5°C
+ Oberste Untergrund- und Lufttemperatur: +30°C

Allgemeine Verarbeitung

« Mischungsverhaltnis: 7,1 | Wasser pro 25 kg

- Verarbeitungszeit: Bei +20°C: ca. 60 Minuten

« Fur manuelle Verarbeitung mit ca. 7,1 | Wasser anmischen. Nach ca. 5 - 10 Minuten Quellzeit nochmals gut aufrihren.

« FUr maschinelle Verarbeitung muss die Wasserzugabe auf die jeweilige Maschine / Pumpe eingestellt werden.

« Schichtdicke von min. 2 mm bis vereinzelt max. 8 mm.

+ Bei der Verarbeitung ist darauf zu achten, dass Lufteinschlsse im Untergrund und im Putz vermieden werden. Diese kénnen zur Blasenbildung
fuhren.

- Nicht mit zu feuchtem Werkzeug modellieren. Gefahr der Fleckenbildung.

- Bei kaltem, feuchtem Wetter sind bei allen hydraulisch abbindenden Putzen Ausblihungen méglich. Diese sind keine technisch-funktionellen
Méngel und nicht zu beanstanden.

« Im Sockelbereich nicht ungeschitzt anwenden

Verarbeitung gefilzte Feinputzoberflache

1. Lage
- Auf den vorbereiteten Untergrund wird der Oberputz Render M (K) Korn 1,5mm mit einer rostfreien Stahltraufel in Kornstarke aufgezogen und

danach leicht mit einer Plasiktraufel vorstrukturiert
« AnschlieBend werden UberflUssige Paste und Strukturkdrner egalisierend in die Flache eingearbeitet. Nach Trocknung die Putzoberflache mit
einem breiten Spachtel von noch hervorstehenden Kornspitzen befreien.

2. lage
« In der Zweiten Lage wird der Modellierputz gleichmafig mit knapp 1 mm Schichtdicke aufgetragen. Nach kurzem Anziehen des Oberputzes

wird mit einer Latex-Schwammscheibe gleichmafRig gefilzt. Die Latex-Schwammscheibe wird dabei wiederholt mit Wasser (z. B. Wassersprih-
flasche) befeuchtet.

- Bei gefilzten, bzw. verwaschenen Modellierputz -Oberflachen reduziert sich der enthaltene Schutz vor Algen und Pilzen. Zum optimalen Schutz
der Oberflache muss ein zweimaliger Anstrich erfolgen.

- Die angegebenen Werkzeuge sind Empfehlungen

- in gleicher Arbetisweise / Lagen kdnnen durch den Einsatz von unterschiedlichen Werkzeugen (z.B. Traufel,Birste, Kelle) freie Putzstrukturen
oder Glattputze gestaltet werden

Trocknung, Aushértung, Uberarbeitungszeit

- Die Trocknungszeit ist abhangig von der Temperatur, Wind und der relativen Luftfeuchtigkeit.

- Grundsatzlich sind bei unglnstigen Witterungsbedingungen geeignete Schutzmafnahmen zu treffen (z.B. Regenschutz).
- Die Aushartung dauert je nach Witterungsbedingungen ca. 1 Tag pro mm Schichtdicke.

- Bei +20 °C Luft- und Untergrundtemperatur: Uberarbeitbar nach ca. 24 - 48 Stunden.

Verbrauch

- Der Materialverbrauch ist unter anderem abhangig von Verarbeitung, Untergrund und Konsistenz. Die angegebenen Verbrauchswerte sind
Durchschnittswerte und dienen daher nur der Orientierung. Genaue Verbrauchswerte sind gegebenenfalls am Objekt zu ermitteln.

Stand: DEU/AUT/CHE_de_V2_20251103 Es gilt die aktuelle Auflage. Irrtum vorbehalten. Legende siehe letzte Seite
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Zertifikate und Qualitaitsmanagement

q

Legende

Abkiirzungen:

Pal. Palette
Gew. Gewicht
St. Stlck

Verantwortlich fiir den Inhalt
STEICO SE

Otto-Lilienthal-Ring 30

85622 Feldkirchen

Web www.steico.com

Mail info@steico.com
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Die Inhalte dieses Dokuments wurden mit gréfStmaglicher Sorgfalt erstellt. Anwendbare Vorschriften kénnen sich jedoch entwickeln. STEICO
Ubernimmt keine Gewahr fir die Richtigkeit, Vollstandigkeit und Aktualitat der bereitgestellten Inhalte. Anwendungen kénnen in Details vonein-
ander abweichen. Priifen Sie immer die Eignung unserer Produkte fir den konkreten Anwendungszweck.

Die Inhalte dieses Dokuments beziehen sich auf eine Anwendung in folgenden Landern: Deutschland, Osterreich, Schweiz

Die aktuell giiltige Fassung finden Sie unter: www.steico.com/tds steicosecure render mmp deu-aut-che de
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