STETCO multi membra 5

membrana paroizolacyjna

System uszczelniajacy do rozwigzan
termoizolacyjnych STEICO
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Membrana paroizolacyjna do zastosowan

wewnetrznych

ﬁ ﬁ ﬁ » Wyjatkowo wytrzymata i elastyczna
Obszary zastosowania « 3-warstwowa witoknina na bazie folii PP,
Membrana paroizolacyjna wzmocniona strukturg siatki

dla konstrukgji Scian,

dachow i stropow; » Bardzo duza wytrzymatos¢ na rozrywanie

wewnetrzna warstwa

zapewniajaca szczelnos¢ » Wartosc¢ parametru sq 5m
powietrzna

» Mozliwos¢ stosowania takze w potaczeniu

z termoizolacja wdmuchiwana



Dostepne formaty STEICOmul/timembra5

Szerokos¢ rolki [m] Dtugos¢ rolki [m] my/rolka waga rolki [kg]
1,5 50 75,0 ok. 10,0
3,0 50 150,0 ok. 20,0

Wiasciwosci techniczne STEICOmul/timembra s

Produkcja i oznaczenie wg

PN EN 13984: 2013

Klasa reakcji na ogien

klasa E wg EN 13501 - 1

Przy termoizolacji wdmuchiwanej

dodatkowe wzmocnienie membrany

STEICOmulti membra 5 tasma

STEICOmulti tape

Gramatura powierzchni [g/m?] 130
Wartos¢ sq [m] 5
Odpornos¢ na temperature [°C] —40 do +80
Odpornosc¢ na dziatanie UV w stanie niezabudowanym |3 miesigce

Odpornos¢ po sztucznym starzeniu

zgodnie z EN 1296 i EN 1931

Wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdtuz/w poprzek [N/5cm] {220/190

Rozciagliwos¢ wzdtuz/w poprzek [%] 10/5

Wytrzymato$¢ na dalsze rozrywanie wzdtuz/w poprzek [N] |210/220

Zalecenia montazowe STEICOmultimembra s

- Pasma membrany nalezy uktada¢ oznaczona nadrukiem
strona widoczna dla wykonawcy

- Uktadac rownolegle albo pod katem prostym do krokwi
na tzw. zaktadke -min. 10 cm

Termoizolacja pomiedzy elementami konstrukcyjnymi
powinna przylegac¢ do powierzchni membrany (pomiedzy
warstwa termoizolacji, a powierzchniag membrany nie
moga wystepowacd puste przestrzenie)

+ Nalezy starannie dopasowac membrane do powierzchni
montazu (unikac¢ naprezen oraz luznych obszarow)

- Potaczenia membrany z innymi elementami budowlanymi
oraz elementami przechodzacymi wykonuje sie przy
pomocy systemu uszczelniajgco - klejacego STEICO

- Z uwagi na ciezar termoizolacji zalecanym jest wzmocnic
mocowanie membrany dodatkowym stelazem
(np. dodatkowymi tatami)

Zalecenia wykonawcze przy termoizolacji
wdmuchiwanej

- Odlegtos¢ miedzy tacznikami (zszywki) powinna wynosic
maksymalnie 10 cm

« Alternatywnie zaleca sie zastosowanie paskow wzmacnia-
jacych STEICO lub fat drewnianych jako dodatkowy ele-
ment mocujgcy wzdtuz konstrukcji nosnej

+ Przed aplikacjg termoizolacji nalezy wykona¢ dodatkowe
wzmocnienia w postaci tat poprzecznych rozmieszczo-
nych wzgledem siebie w max. odlegtosci osiowej 420 mm

+ Po zakonczeniu procesu wdmuchiwania nalezy zamkna¢
otwor powstaty w miejscu bezposredniego zadmuchu
przy pomocy tasmy STEICOmultitape P

Wskazowka: Nalezy sktadowad¢ w suchym miejscu. chroni¢ przed zabrudzeniami, stoncem i

wilgocia

Wiecej informacji o produkcie znajdg Pafnstwo na stronie internetowej www.steico.com.

C€


https://www.steico.com/pl/produkty/uszczelnienie/system-uszczelniajcy-steicomulti/membrany-do-zastosowan-wewnetrznych/steicomulti-membra-5

STEICO

naturalny system budowlany

Odpowiedzialnos¢ za tresc

STEICO CEE Sp. z 0.0.

ul. Przemystowa 2

64-700 Czarnkow

Strona internetowa: www.steico.com
E-mail: infocee@steico.pl

Tre$¢ niniejszego dokumentu zostata przygotowana z najwyzsza staran-
noscia. Obowigzujgce przepisy moga jednak ulec zmianie. STEICO nie
ponosi odpowiedzialnosci za doktadnos$¢, kompletno$¢ lub aktualnosc
treéci. Obszary zastosowan moga réznic sie w szczegoétach. Zawsze
nalezy zweryfikowac przydatnos¢ naszych produktéw do konkretnego
zamierzonego zastosowania.

Dokument jest wazny w nastepujacych krajach:
Polska

Wersja: 1
Data: 2025-05-05

Aktualng wersje mozna znalez¢ na stronie:
https://www.steico.com/ps_steicomulti_membra5_pol_pl

www.steico.com




